F i)
K R@ M BAC H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARMATURERN

Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.: 05 B 1365 Seite / page 1 von/of 2
Besteller:  siakmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund

Bestell-Nr.: Ll vorn: Pos,

order no. 90074920P - Projekt: Tankfarm dated 23.12.2004 item 19

unsere Kom.-Nr.: Ammaturen-Nr.;

our com. no. 412136012 Valve no.

Anforderungen geman:
regiurements accto | AD2000-A4

Pos, Stiick

items | pieces | PN PN Gegenstand / subject
19 3 15 40 Absperrventil / globe valve
3 Anschlufl nach / DIN 2501
connection acc.to: Form C
Typltype: AV 825
Gehduse / body: 1.4308
Aufsatz / bonnet: 1.4308

Innenteile / inside parts: 1.4541

Prifungen gema /| F20,

tests acc. 10 P10: PN x 1,5 bar water P11: 6 bar air

EN 12266-1+2 P20: PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air

Die Priifungen wurden durchgefiihrt. Es wurden keine Mangel festgestelit.
The inspection were carried out. No faults were observed.
Die gestellten Anforderungen sind erflillt / The requirements claimed for have been fulfilled.

Kennzeichnung / identification:
72040, 74170, 74270

Bemerkung / remarks:

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach
GmbH & Co. KG

i.A. Volker Knauth
Kreuztal, den / the 25.04.2005 hi Werkssachverstindige / expert

Dieses Dokument wurde mittels EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gliltig.
This document was prepared by means of electronic data processing and is valid without signature

D-57202 Kreuztal « Postfach 11 30 « Telefon 0049(0)2732/520 -00 e Fax -100 » Internet: hitp://ww.krombach.com
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ARMATUREN

Abnahmeprﬁfzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 — 3.1 no.: 05 B 1365 Seite / page 2 von / of 2
Werkstoffnachweis / material certificate
Item cert.no, Articel chargen code
Pos, Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung
19 1 Gehéuse/body 11,10
19 2 Aufsatz/bonnet 12

Spannungstechnische Beurteilung und sicherheitstechnische Konstruktionspriifung

stress-approval and constructional approval : ohne Beanstandung / no objection
Priifung aufl WerkstofTverwechshung bei allen Teilen aus legierten Werkstoffen

checking of all parts made alloyed materials of etrors in material selection :  ohne Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armatue auf Fehler und Uberpriifung auf MaBhaltigkeit

inspection of the completed valve for defects and dimensional accuracy : ohne Beanstandung / no objection

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach
GmbH & Co. KG

. i.A. Volker Knauth
Kreuztal, den / the 25.04.2005 hi Werkssachversténdige / expert

Dieses Dokument wurde mittels EDV erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
This document was prepared by means of electronic data processing and is valid without signature

D-57202 Kreuztal « Postfach 11 30 « Telefon 0049(0)2732/520 -00 » Fax -100 e Intemet: http://iwww.krombach.com

02/2005
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 RAVRNIE d.o.0.

Certificate N°

2390 Ravne na Korodkem » Siovenija

26.11.1997
Bolog-Nr.
71 1789 Canva__| A
Sodta o
e/ of )

(gemaess/according to EN 10204 3.1B)

Purchaser: Friedrich Krombach GmbH & Co. KG, Deutschland/Germany
Besteller:
Bestelinummer: . ) (W.Nr., 1.4308)
o Geradesitzventile - Gehaeuse Anforderung nach:
@bwmﬁ o Globe valve - Body requirements acc.to:
egensianc: TRB BO! Nr. 45, AD-WS
Heat trealment; Abgeschreckt/ DIN 1690 T.2,T.10
© gArmebehandiung: Quenching
7 00399,5 Machanical properiles - FestigkeltseigenschaRen Piecas
Drawi Cast No, B NO. Test No. waight
Zalr:hnssg Schmelz Nt igz:‘ﬂ: sttiok | Probe N Rp 1 R\g"é"z g:"; E":‘g' "“F’“I‘ SO-v Stk
] Nimm? Nlmr;w’ Nfmm? % J gawicht
Pruefitemperptur 20 C min.|min.440~ [min. min. kg
Test femperaturie 200 {175 | 640 | 20 60
DN 15PN40 31032 10 74 | 553 337 | 261 | 542 47,5 216,218,188 {3,00
(B100) 31065 1t 36 | 583 (280 {235 | 51447,0| 183,187,190 {3,00
Bemerkung: Jicht unfi Masskontirolle:| OB
Giitestufe erntsprichft der PIN {1690 MNeil §0: Qualifjactsklasse D
(DIN 1690, 7.2 — ESH,RV4A)L
Die gestellflen Anfopderung sipd erfluellf.
Bestaendigkﬁit gegeh intepkrigtalline Kprroslion nach DIN 50914: OB
) Eémarks: Wisual ihspecifion and diensfional| chedk: OK
Quality cornespond |quality grade D accl to DIN 1690 part 10
(DIN 1690, H.2 - ESH,RV4)|
Test resultd acc, tp the pequiremenits.
Material is |existing againpst lintergiranular cprrogion {DIN 50914): CK
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG/ CHEMICAL ANALYS$IS (%):
Kode Nr./Code No. C 5 1 Mn P S Cr Ni
10 0,05 1,65 1},31 (0,024 0,012 |18,20 9,50
11 0,0y 14,70 1,37 {0,017 0,00S |18,52 9,46
Kennzcichnung/identiflication:
Kode Nr.|[/Code N¢. RN
Werkstoflf /materjal gg;j
Zeichen [des Lieferwerkes/fidentifficafion pf supplig¢ Slovenske Zelbzarnc
Werkssadhverstaendigenstempel /wprkstsurveryor]: w IJVARNARAv&EC
Im Einvelrnehmen{mit dgm TPV Bayvern {10.1982) |und vne na Korbskem
Gegenzeilchnugverzich 03.1P3%S. Kakovos
In according with TUV Bayern (10.1982) and agreement Inspectbn department
wingr s afrom 03 1995 on counter51gn1has -been renounced H.A*:“’g mmmm
..-- .,_..‘, “ : n L St . a'@ *
B MO - \lcmer Leher
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2390 Ravne na Korotkem « Slovenija
t1.11.1997
ROVNE, et iecrosaimsessens
Beteg-Nr.
ifi O 71 1800 A
Certificate e
N m /{d /r
(gemaess/according to EN 10204 3.1R)
gwm;wn Friedrich Krombach OmbH & Ceo. KG, Deutschland/Germany
estellar:
Contract number: 32193220 (43.247/97) DIN 17445 G-X6CrNi 18.9
Bestellnummer: ‘ ] (W.Nr. 1.4308)
s ‘ Schraegsitaventile~Buegelaufsatz Anforderung nach:
szjsrf;tand- Globe valve -Bonnet requirements acc.to:
g . ' TRB 801 Nr. 45, AD-Ws
Heat reatment: - . Abgeschreckt/ DIN 1650 T.2,T,10
Wimebehandiung: Quenching
c c;as; Mechanical properties - Festigkeilseigenschafien Piaces
Drawing Casl No. Szh;eloz' Piaces| TestNo. vield T or T Beon " weight
Zeichnung Schmelz Nr. Stack | Probe Nr. | Rp 1 g mpact Stiek-
Kode Nr. N/’ Eﬁ:ﬁ N::nmm’ 02 ; ISO-V | gowich
Pruefltemperfatur 20 C Imin.| min.[440-|min. min. ke
Test |temperfaturie 200 | 175 | 640 20 60
DN 15PN 31032 | 12 104 533 {337 | 261 | 542({47,5] 216,218,188 | 0,80
{B120) A

Bemerkung: Sicht ungd Masskontirolle: OB
Glitestufe entsprichit der PIN [1690 Teil t0: Qualitaetsklasse D
(DIN 1690, T.2 —~ ESH,RV4)L
Die gestellfen Anfolderunlg sijnd erfluellf.
Bestaendigkqit gegeh inte‘r\"kristalline Kprrosjion nach DIN 50914: OB

‘“Remarks: isual ipspectiion |and dijmensfonall chegk: OK
Quality corlespond qualijty girade I accl to [DIN {690 part 10
(DIN 1690, H.2 - ESH,RV4)}|.
Test resultd acc. tp the frequlirements.
Material is |existing agaipst {intergranujlar corrogion [DIN 50914): OK

CHEMISCHE ZUSAMME%!SETZUNG/ CHEMIICAL ANALYSIS (%):
Schmelz./Cagt No. C S n P S Cr Ni
12 0,06 1,65 1,31 (0,024 0J012 {18,20 6,50

Kennzeidhnung/identiflicatfion:

Schmelz [/Cast Np.

Werkstofif /material '5?@.,5.
r‘

Zeichen ldes Lieferwerkes/lidentilfication lof sypplief Slovenske |zelezarn

Werkssadhverstagndigehstempel /wiorkstsurvieryoy: \J‘.-‘ sz;f}'é‘ﬁg’ <§¢o\;‘§§r
Im Einvernehmen|mit dem TPV Bayern [10.1982) jund | 2 Kakopost
Gegenzeilchnugverzich P3.1955.

In according with TUV Bayern (10.1982) and ag reemaLnt Inspection department
from 03.1995 on countersign has been renounced. (@:;Eﬁmue
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