K 08 JUNI 2005
KROM BA@% Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.: 06 B 1895 Seite / page 1 von/of 2
Ej;‘;‘"g; Siekmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund
Bestell-Nr.. : vom: Pos.
order no. 90074920P - Projekt Tankfarm dated 23.12,2004 ltem 24
unsere Kom,-Nr.: Ammaturen-Nr.;
our com. no. 4/2136012/ 5.0890 Valve no.
Anforderungen gemal:
reqlurements acc.to AD2000-A4
Pos. | Stiick :
iom | pieces | °N PN Gegenstand / subject
24 3 25 40 Absperrventil / globe valve
/ Anschlufd nach/ DIN 2501
connection acc.to: Form C
Typltype: AV 825
Gehéuse / body: 14308
Aufsatz / bonnet: 1.4308
Innenteile / inside parts: 1.4541
Isolieraufsatz / bonnet: 1.4541

Prufungen gema/ | F20,
tests acc. o P10: PN x 1,5 bar water P11: 6 bar air

EN 12266-1+2 P20: PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air

Die Priffungen wurden durchgefihrt. Es wurden keine Méngel festgestelit.
The inspection were carried out. No faults were observed.
Die gesteliten Anforderungen sind erfllt / The requirements claimed for have been fulfilied.

Kennzeichnung / identification:
72041, 72052, 72083

Bemerkung / remarks:

mit Isolieraufsatz - Maf Mitte Armatur bis Unterkante Stopfbuchse = 300 mm / with bonnet - measure middle of the
valve unto the bottom line stuffing box = 300 mm

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach
Gmbl & Q- KG
N
i.ADoris Hinkel
Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachverstindige / expert

D-57202 Kreuztal » Postfach 11 30 » Telefon 0049(0)2732/520 -00 e Fax -100 e Internet: http:/iwww.krombach.com

05/2005




A@ﬁ Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

KROME

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1
EN 10204 — 3.1 no.: 05 B 1895 Seite / page 2 von/of 2
Werkstoffnachweis / material certificate

ltem cert.no. Artice!l chargen code
Pos. Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung
24 1 Gehduse/body 51

24 2 Aufsatz/bonnet 46

Isolieraufsatz-Flansch/bonnet
24 3 flange 441810
24 4 Isolieraufsatz-Robr/bonnet tube | 444600

Spannungstechnische Beurteilung und sicherbeitstechnische Konstruktionspriifung
stress-approval and constructional approval : ohne Beanstandung / no objection
Priifung auf Werkstoffverwechslung bei allen Teilen aus legierten Werkstoffen

checking of all parts tnade alloyed materials of errors in material selection :  ohne Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armatur auf Fehler und Uberpritfung auf MaBhaltigkeit

inspection of the completed valve for defects and dimensional accuracy : ohne Beanstandung / no objection

Zertifiziert nach DIN EN TSO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach

GmbH & o, KG
~ v
i.A.Doris Hinkel

Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachverstandige / expert

D-57202 Kreuztal « Postfach 11 30 « Telefon 0048(0)2732/520 -00 « Fax -100 e Internet: htip://www.krombach.com

05/2005



ﬁ.?.v;ht-g Aér. /(
&A1,
CR@N H MG 3'9;9 = on Croning Livarna, d.0.0. Korokka casta 14

LIVARNA Page of 71 §1-2380 Ravne na Korodkem * Slovenia
Tol ;00386 2 870 600D * Fax: 000386 2 870 G0BC

({2.832) . » " agpa
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3,1 B Nr. / No. : 04 2259/2 Ravno. 08.09.2008
Bosteller:
Cuslomer: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
Bestoll-Nr.2 Datum vorm; Unsere Kam.Nr.:
Order no,: 241848 Dotod: 17.11.2004  our com, no.: 4874/18
Gagonstand; 2345 -GERADESITZVENTILE-GEHAUSE / GLOBE VALVE - Modoli-NF B102  Stickgowleht:
Subject: BODY DN-25/40: Patiorn no.! Plscan weight: 5,20 kg
Workstoff: Wirmshohandlung: Ab. - -
ifiann) 1.4308 Host trostmant s geschreckt - 1080 C - 0,5 h, Wasser
Anforderungen gamif: GXBCrNi19-10 gem.face. EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Rageaiwerk A4)09.01;
Roquirements ase. to : DGRLY7/23/EG (PED/ST2HEC); DIN 1690, T.2/05.85/T.10/01.91
Mechanlsche Eigenschaften / Mechanical properties
Priftamperatur | Test temperature: 20 °¢C
Pos. Stlick SchmelzNr. | Kode§r. | Probe-Nr, Rp;Nfmm* Rm . At % Korbschisg § Impact Hiine
ftem Piccos Woltno, | Codeno, | Testoo, T o Nimm® | Lo=5d 180Vid: 408 *C Harggau
18 34 32804 51 359 274 229 501 52,50 154,142,148 160-166
18 18 32830 52 380 274 223 515 56,50 157-163
Chemische Zusammensstzung (%) / Chemical analysis {%)
Kodo Rr. ¢ s Ma P s c Mo v NI cu Nb w
Code no.
51 p,e70| 1.320 | 1,380 | 0,028 | 0,021 | 18,170 9,520 | 0,390
52 0,070 1,260 | 1,370 | 0,026 { 0,019 | 19,120 9510 | 0,350

Bemerkung / Remarks

Sicht und Masskontrol's NMisual and dimenstonal Inspection: 0.B.Awlthout remarks.

Gutastufs entspricht: DIN 1680 Teit 10 - Qualitasteklasse D {DIN 1690 7.2 - ES4, RVA). /Qualily correspond quality grade D ace, to DIN 1690 T.410 (DIN 1680,
P.2-ES4,RV4).

Beastendigkeil gepen interkristaline Korrosion/ Exlsting agalnst intergranular comrosion: EN 1SO 3851-2:A {T1) : a.B.iwithoul ramarks.

Dis pestelten Anforderung sind edfueliyTes! rasulls ace. 1o 1he requiraments.

Zerfiflzian gemasess Druackgerals Richllinie 87/23/EG von TUV Susdddeuischland Bau und Betrleb GmbH : Bennante Stelle - Reg.Nr.0036 /Cenrtilied ace,
Pressuie equipmeni diraclive 97/23EC by TOV Sueddoutschland Haw und Betrieb GmbH : nolifsd body -reg.No.0038.

Kennzelchnung / Identification

Horsielinrzeichon: i v fin Pt
Supplior mark: CL | Auiborized reprensntative stomp: LR1 Kodu Nr./ Cads no. Werksioff f Materlal
Dissas Zeugrie wurde masahingl! erstelit und glit ohne Unlersehilitl Marija Gabor, univ.dipl.Ing.met

‘This cerllficate wes [ssuad by DP-equipment and is valid without signature! Warksachvamtandige(rifAuthorized representative

(N



{ Bslag-hr,
C R@N I NG Cotl-no. .2/ Croning Livarha, d.0.0, Korodka cesta 14

LIVARNA Sty so 51-2390 Ravne na Koragkem * Sloven
Paga /(’ o Te) :00386 2 670 6000 * Fax; 000386 2 870 ao&g
{14976} ar « u T po
Abnahmeprifzeugnis / Inspection certificate
E - 3. ’ :
N 10204 - 3.1 B Nr. / No. : 04 2262 Ravno. 11.01.2005
Bastollor:
Customor: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
Begtoll-Nr.: Datum vom: Uneere Kom,-Nr.}
Ordar no.: 241848 Dated: 17.11.2004  pur com. no.: 4574/16
Gogengtand: 3006 - BUEGELAUFSATZ { GLOBE VALVE - BONNET Modeil-Nr: B122  Stickgewlcht;
Subjact: DN-25/40: Paltern no.t Plocos wolght: 1,40kg
Warkstoff: Whrnmebshandlung: - -
Matariat: 1.4308 Heat treatmont @ Abgaschrecki - 1080 € - 0.5 h, Wasser

Anforderungen gomdift: GX5CiNi19-10 gem.facc, EN 10213, T.1,7.4/01.96; AD 2000-Regelwerk A4/09.01;

Requirements acc. 1o : DGRLY72YEG (PED/97/23/EC): DIN 1690,7.2/05,85/T,10/01,91
Mechanische Eigenschaften/ Mechanical properties
Pritftomperatur { Test temperature: 20 *C
Pos, Stligk SchmolzNr, [ KodoNr | Probo-Nr. Rp;M/imm ? Rm A% % Karbaching / impact HiHa
ltam Ploces Meltne. | Codana. | Testno, o oan Nimm™ | Lososd 1sOV;Y; 20 G Harggess
16 12 32804 45 359 274 229 501 52,80 250,260,242 158-164
16 41 32830 46 380 274 223 515 58,50 220,250,248 156-162
Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis {%)
Kodse Nr. c 8l Mn » g ct Mo v NI Gu Kb w
Cado na.
45 0,070 | 1,320 | 1,380 | 0,028 | 0.021 ]| 18,470 9,520 | 0,380
46 | 0,070 1,260 | 1,370 | 0,028 | 0,019 | 19,120 8,510 | 0,350

Bemerkung / Remarks

Sicht und Masskonirolle AVisust and dimensions! inspection: o,B.Awlthout ramarks,

Gulestule entspricht; OIN 1880 Tell 10 - Qualitaalekiasse D (DIN 1680 T.2 . ES4, Rv4), /Qualily arrespond quallly grade D acc. to BIN 1690 T.10 (DN 1680,
P.2-ES54,RV4),

Benstendigkalt gegen Interkristaling Korrosions Exlsling agalnst Intergranular corroslon: EN (SO 3651-2:A (T1) : 0.8 fwithout remarks,

Die gestelten Anfordarung sind arfuelitiTest results ace. i the raguirements,

Zertifiziert gemncss Drucckgerata Richilinia B7/23/EG von TUV Suedddetschiand Bau und Batrlab GmbH : Bennante Stelle - Reg.Nr.0038 /Cerlified ace.
Pressure equipment direclive 97/2UEC by TUV Sueddautschiand Bau und Belrieb GmbH ! nolifed body -reg.No.0036.

Kennzeichnung / identlflcation

Horstellarzolchon: Warkaechverstandigastempal:
Suppllor mark: CL | Authorized representative stamp: LR1 Kode Nr. / Cude no, Warkatoff { Msieriol

Digses Zeugris wurde maschinell srstelit und glit ohna Untarschrifit Marija Gabor, univ.dipl.ing.mst
This cariificate was issued by DP-squipment and is valid withoul signature!

Waerksnchversidndige/Authorized represantstive
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EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH =~ ™" v

Datur/Date: 16.02.03 Selte/Page:1/2

1SO 9001 [Werkstofflieferant! , ' Abnahmepriifzeugnis nach
ertifizien VDA 6, Teil | Dmgcirggﬁ_tc Inspection Certificate ncc.to’Ccni%cal de réception selon DIN EN 10204 3.18
[ wryniea riite- i ,
F nach; [ AD2000 W Q richinie i Zeugnis-Nre./Centificate No, MNo.de Certificnt 574121/7200740/bit
TRD 100 97/2) EG

FEdelstaht Witen = Krefeld GmbH,_0-58449 Witien
Thyssen (Schweiz) AG
POSTFACH 40

CH-9500 Wil

Herstellerzeichen/ Supplicr’s Mark f Marque d'usine

|

]

|

i

|

s me v
Prifstempel! Inspectar’s stamp/ Paincon de Mexpent l
'

1

Thre Auftr-Nr, Bestelldatum
Your order No./No.de votre commande Date of ordsrt Dale du commande
Wirenempfingsr,
Thyssen (Schweiz) AG 1530040308 f00020 .
Industriestr, / Bronschhofen Our ander Nov/No.de :»roxre réommmd: Our mzleﬁna:‘.\?o:/ r?l'ﬁl"'.m; matdricl
CH-9500 Wil 173749 /2 2181923
Unsere Abtellung/Our departments Notre département Telkefon!Telephone! TEiéphnne ¢
VR2 02302/26.4837 ‘
Produkt/Product/Produit
STAEBE AUS NICHTROSTENDEM STAHL Fertigunganslyr-Nr./Production lot-No./Lot de fabrication No,
ég%ﬁ?g—‘?ﬁég@wggéé% OERICHTET, Lieferscheln-Nr./Dellvary nate/No, de 1'avie de liviison
gfﬁ?;“’:g}é‘g AD2000-WIW10, Schmelzen-Ne./Heat Na,/No.de coutée 141D
Eg-r[&‘j,a«ﬁx%zggcs‘/%y%sms SA 1H2AT9 Sthekzahl/ Plece No./Nombre det pidees :1
IR ANLEHNUNG AN EN 10222-5 Gewdeht/Weight/Mase +4R0(kg]
Zelchnungs-Nr.d Drawing No./No.du dessin H
Formui/Shape/Profil rrund / tound 7 rond
Durchm Bredte/Dismetniwidily/ Dinméirefargeur ¢ 118 {mm}
Dicke! Thickness/ Bpaisseur :
Linge/Leapth/ Langueur 54000 « 6000{mm)

Stockzahl und Oewicht siche Rechming. / Quantity ind weight see delivery billinvoice.
Nombre deg pidees ¢t mazge voir facture.

Lieferytand {Candition ns supplied/Ew( de tivrmison: 1050 *C Lufi (beschleunigt)

Die Ptﬁf’crgcbnissc zu Three Lieferung finden Sie auf der Rilckseite bew, den nEchsten Seiten
As for 1251 results of your delivery see overleafl / Vouz trouverez Jes eesuliats &'essais do votre livraison sux pages suivantes,

Ak
f

EDELSTARL WITTEN-KREFELD GMBH
{ R} '1 P i A $ ” ‘,'\l'—- uR&tpﬂo"
Dirses Zeupnls wurde mnschinellerstellt and bst gem¥ DIN EN 16264 wuch ehne Unterscheile gl Kuse

This terfificafe has been geaerated by eomputer and need pat te be 1igaed for vilidityzecarding to DIN EN 10104, DerWerkssochverstindige
L cerfificat a 16 etabll sur systdme Informatique ettt avssh valable selon DIN EN 10204 sans sipasture. Warkt' }nm‘r‘l’L'Agml Récepzo:\mdi:fde "uvine

e ——
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Datum/Date: 16,02 01 Scil/Page:212 '

Zeugnli-Mr, ', Unsere Auftr-Rr. J thee Aufir-Nr. Fertlgungysuftr-Nr, i
Cenificars No./No.de Ccmﬁc!\. ‘;__0\_1! er{n.ll}{g@ note Comnuinde | Your order No./No.de vatre commande Production o1-No, fLot de fabrication No.
$§74121/72007407bit [ 1713749 /2 ] 4500040308 000020 o T
Sehmelzen-Nr, . Erschmelruogsart SekundBrmetaliurgle
Hent No/Nogecoutze | ‘_S_lg_c:._lm_akmg process /Peocd At d"dlaboratioa Secondary metallurgy/ Metal lurgie secondaire
441910 i E ) -

Chemisehe Zusammensetzung/ Chemical Composition/ Cumpo:;ition chimique

T T O N =20 O - L T
IstdAciusl/ Aciuel | o042 042 . 167 | DO 1 oni9 1717 | 9B7 | 0082 | 0005 | 037 . [%]
Zugversuch/ Tensile test/ Essal de traction
Lisferrustand/Conditinn a¢ suppiicd/Elat de Yivariton
Probenshm./ Spoci on / Di fon d¢prouvetic | Probenrichiung/ Specimen dlreztion/Sens de Prélvement | Prdftemp./ Test temperatwe ) Tenipdrature o' cesai
Zugpeohe; 10 mum nd Wngs/longludinal /longumo 21{*C]
S——"__
l’ruhcn-Nr.ISmcimS@jgﬁq:gf_cglggﬁl& . 1 Rpod|MPs (Nmm%} Rpl,0[MPa (Nimm?)) Rm [MPa (N/mm?y) AS[%A) {'f-l'r’v]
B3628 ; 24 283 579 856 - 78

Schiagblegeversuch/ Jmpagt test/ Essai de silience
Lisferzusiand /Condition 83 suppliod /Etat de livrsison

Probenform/Type of speciman/Type d'éprauvetts | Probenrichtung/ Specimen dircclion/Sens de Préttwement | Prifiemp./Test tempersture {Température d"cssai

[CHARPY V] 1ings/ Jongitudinal{ lengueur 23(°C}
Proben-Nr./Specimen-No./No,d"eprouvette 1.Prl, ISpec./Eprouvette 2, Fril 7 Spee./ Eprouvetic 1. Pril./Spec,/Bprouvdite i
83628 206 (1} 201(]) 206{] T ]

US8-Prifung/ Uhrasonic testing/ ContrGle par ultrasons
Dic Licfernng wurde US-geprift nach: SEP 1921 3 Fe j

ENTSFRICHT ADCTI ALSO CO NDING TO/CORRESPOND AUSST A/CORRESPONDE TAMBIEN BN 102283 TYP 1A KL.A, ASTM A J3E

Die Licferung wurde aul 1dentitht gepriQ (Spectro.)
Dic Lieferung wurde begiehtigt und sul Mat koniollient

Das Qualitagismana cmcm»S’Egcm wurde durch RWTUEVY, Priifoericht N1, 20 40 3775
Gemiss der Rishilinic §7/23/EG (Druckgeelterichilinie) Ebcrgn’lft.

Hiermit wird bescheinipt, dast die Lisferung in Werkstoff, Abmessung und
Licferzustand dem Grltungshereich der Zulissung entspricht,

it is hereby ecrtificd fhat the qualit; management system has bean reviewed by
the rwlice . tost report no. 20 40 37 75 acearding (o the requlntion 97/23/EC
tguidelines far pressuro instruments). 1t iy certified, tha the delivery

complics with the scope of admission as fas as materia), size and as-supplicd
conditon is eoncerned.

Le systéme ¢ assurance de qualitt ¢st verifié par ia sociétd "RWTUEV"
1Rappont No, 20 40 37 75) sclon recommandation 9 7/23/EG (Dinselive pour
Appareils soumis » Pression),

Cetie vieification confirme, que 1a liveison cortesplond su domaine demploi
d'aprtmeni concetnant fe maiériol, les dimanstons ot |*état de livreison,

El Sistema de Calidad fiie examinado pot ¢! RWTUEV - contificado ds comprobacién \
1o, 20 40 37 75 - en conformidad com la diceetiva 92R3MEG ( pare equipas de .
presian ),

Con s prosente certificamos que In enirega rospocio 8 calided, di idny
cstado de suministro carmesponde ol campo de aplicacidn de Ta edmisid

Eeliuterung/ Explanationg’ Explications
aErnschmelzungsari /Stceimaking process/Progtdé d'dlaboration:
E =Elckironahl / Electric-arr-fumace seel/ Acler dlectrique
aSekundirmesnilurgie/Secondary mml!urgy IMouallurgie scoondsire:
VOD =Vaknum-SaucrstofT-Entkoht Vexlahron / Vacuum-Oxy gen-Decarburization / Vecuum-Oxygéne-Décarburation

Dic Lic lerung wurde aus einem bovorrateten, rgnpn‘xﬁcn Abnahmelos entnommen.
Mawriul againgt this delivery has beon taken from a gored amd ited inspestion fot.
Lon Sivrarson n €1¢ pris d'un lo) de récoption stacké 1 fprauvé.

G wird bestiltigl, da dic Liefrrung goprall wurde und den Versinbaruagen bei der Beatellungsannahme enspsicht.
We hereby conify that the snaterial described above hatbeen tested snd Compliet with the terms of the prder.
Nous certifions que la livmison £t vérifide of attconforme sux seipulations de ion de fa 4




- DMV STAINLESS Italia s.r.| AR

ity a7\
e Via P, 34 24062 Costa Volpine (BG) -
7 Tol : 035.976.611 - Fax 1035971624 No/N*/Nr.
o-mall: dmvitaly@dmv-stainless.com

03.01037

- L7 INSPECTION CERTIFICATE |
STAMESS F CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 1/3
ABNAHMEPRUFZEUGNIS
3.4.B - EN 10204 :1992+A1:1997
Purchaser/ Client /Besteller THYSSEN MANNESMANN HANDEL GmbH .
Addrass | Adresse [ Adresse HOHERWEG 271A DUSSELDORF .

Customers Order | N* de commande client / Kundenbestelfung 278/45745028 date 11/12/2002 .
DMV Ref. Order ! ltem . N* comm DMV/Posle | Auftragsnummer 0000A15550/000009 .
Part number/ Part number | Teilenummer 40008163 .

Product / Type de produit | Erzeugnis

haamless Stainless Steel Cold Finished Tubas Solution Annealad Free From Scale  Plaln Ends Square Cut Deburre:
Tubes Acier Inox Sans Soudure Finis a Froid Hypertrampés Sans oxydation Coupsés d'equeirs, lisses, ébavure
Kaltgefertigie, nahtlose Edeistahirohre Lysungsgegltht  Enzundert Enden, glatt, abgeschnitten
Specification / Spécr‘ﬁoétions / Liefervorschriftan

ASTM A 312-01 ASME 8A-312 ED. 2001 ADD. 2002 AD 2000 W2:2000, KEIME EINB. NF A 45117 09.85 DIN 17458 PK2
07.85

Grade I Nuances [/ Stahisorten

TP321 TP321H 1.4541 Z 6 CNT 18-10

Tolerancea ! Tolerances / Toleranzen

EN ISO 1127-5 : 1996 D3/T3 - ASTM A 312-01 - ASTM A 988-01
Marking / Marquage / Kennzeichnung

{LOGO_DMV} ASTM/ASME A/SA 312 -117-1.4541 Z8CNT1810 TP321/TP321H H52 SEAMLESS HEAT {HEAT} 42,4 x 2,6
- TUV DMV IF DMV/NDT BUNDLE {BUNDLE} NR {TUBE N}

Haat No Weight Total lsngth oD W. Th. Length
{Coulée/Schmelze  N°/Nr. Masse/Gewicht  Long. tol./Glg. DE/AD Ep/WD Longueur/LEnge
1444800 45 722,00 Kg 286,00 m 42,40 mm 2,60 mm 8000/7000 mm
Tol. 45 722,00 Kg 286,00 m

Haat / Coulde |/ Schmelze 444600
Melting Process ¢ Elaboration / Erschmelzungsart Electric / Electrique / Elektrostah! + AOD/VOD

Chomical anallsys / Caractéristiques chimiques / Chemische Zusammensetzung (%)

_ c Si____Mn P s Cr___Cu NI B Tl
Min 0.040 17.000 9.000 0.252
Max 0.080 10000 200 0.040 00300 19.000 4.000 12.000 0.0015 0.600
Heat 0.063 0.3400 165 0.028 00040 17.440 0200 10,120 0.0015 _ 0.400

Machanical and Metallurgical Propsrties
Caractéristiques Mécaniques et Métallurgiques / Mechanische und metallurgische Kennwerte

Tenslle test/ Traction / Zugversuch (at 20 °C)

Direct. Y.5.0,2% Y.S.1.0% 0.T1.8. El5d EI50 mm
Rp0,2% Rp1.0% Rm
Long/Trans MPa MPa MPa % %
Min 200.00 235.C0 500.00 45,00 35.00
Max 730.00
No 129789 L 228.30 267.30 558.01 60.33 56.00

HARDNESS TEST Dureté Harteprifung
Nof N* /Nr. 129789/1/2/3/4/5 Required/ Imposition/Erforderich HRB max 90,00 Result/ Resultat /Ergebnis 72,00/73,00

FLARING TEST / Evasement / Aufweitprobe
Required f Imposition | Erfordetlich NF A 49-836 Result/ Resultat / Eraebnls OK/ Bon /OB




DMV STAINLESS ltalia s.r.|

. Via P18, 30 24062 Costa Volpino {BG)
Yol : 035.975,641 - Fax :036.671624 No/N/Nr.
v e-mall: dimvitaly@dmv-stalnless.com

03.01037

INSPECTION CERTIFICATE

TAILESS CERTIFIGAT DE RECEPTION Page/page/Seite 2/3
\\-/ ABNAHMEPRUFZEUGNIS

3.4.B - EN 10204 :1992+A1:4997

RING EXPANDING TEST / Evasement sur l'anneau | F_ungaufdornversuch
Roequired ! Imposition / Erforderiich DIN 50 137

FLATTENING TEST / Aplatissement ! Faltversuch
Required ! imposition /| Erforderlich ASTR A 999

CORROSION TEST/ Comosion / Korrosions{est
Required / Imposition | Erforderlich ASTM A 262 PRE

CORROSION TESY / Corrosion / Korrosionstest

MICROGRAPRIC EXAMINATION / Micrographis | Micrographisches Zeugnis

No 129788 Grain size required max 7 , result 6, According to ASTM E 112
N° 129789 Grosseur du grain demande max. 7, oblenu 6. Enace. ala ASTME 112
[Nr. 128789 Korngrosse max. 7, ergebnis 8. Gem. nach ASTME 112

Result / Resultat / Ergebnis OK/ Bon /| OB
Result  Resultat / Ergebnis OK { Bon f OB

Result / Resullal / Ergebnis OK / 8on 1 OB

Required / Imposition / Erforderlich EN ISO 3651-2 A PR part 2 met. A Result / Resultat | Ergebnis OK/ 8on / OB

Other tests and declarations / Autres essals ef Déclarations / Sonstige Profungen und Bestétigungen

Heat treatment 1100°C
Traitement themmique 1100°C
Warmebshandiung 1100°C

Holding time 2 min/ram followed by rapid cooling
Tamps de maintien 2 min/mm suivi per refroidissarnent rapido
Haltezeit 2 min/mm mit schneller Abklhlung
PRl examination
Controle PMI
Verwechselungsprifung
Visual and dimensional examination
Examen visuel et dimensional
Besichtigung und Masskontrolie

Eddy current testing SEP 1925
Controle courants de Fouceult SEP 1925
Wirbelstromprafung SEP 1925
Materlal In accordance with NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22)
Produit conforme & NACE MR 01.75 2000 {HRC<=22)
Material entspricht den NACE Vorgaben NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22)
Ultrasonic testing on the 10% of the tubes SEP 1915
Controte US 10% des tubas SEP 1815
Ultraschallpriifung an 10% der Rohre SEP 1915

No weld repalr

Aucune réparation par soudure

Keine Reparaturschwelssung

Tubas are free from mercury contamination

Pas de contamination par le mercure ou f'un de ses composants

Rohre sind frel von Quecksiiberverunreinigungen

Wa certify that the delivered products comply with the request of the order

Nous affestons que fa fourniture est conforme aux stipulations de la commande

Wir bestatigen, dass die gelieferten Produkte den Anforderungen des Auftrages entsprechen.
Material In accordance with AD 2000 W 10: 2000 and TRD100+TRB100

OK
Bon
oB
0K
Bon
OB
0K
Bon
oB
OK
Bon
o8B
0K
Bon
0]:]
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Carl.rigs,
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S p— Via Pid, 30 24062 Costa Volpino (5G e e
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. T (NSPECTION CERTIFICATE

O STANLESS CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 3/3
ABNAHMEPRUOFZEUGNIS
3.1.B - EN 10204 :1932+A1:1997

03.01037

Materiel conforme & la norme AD 2000 W 10: 2000 of TRD100+TRB100

Material entspricht AD 2000 W 10: 2000 und TRD100+TRB100

iIssued aecording to TUV-BAYERN, January 18785,

Emis suivant TUV BAYERN , Janvier 1975

Ausgestellt Im Einvernehmen mit dem TUV Bayern, Januar 1875

No countersignature from authorlty control as per TUV-Bayern letter DTD 3/18/1977
Pas de contresignature par{'sutorite sefon lettre du TUV-Bayern du 18/mars/1977)

Auf eine Gegenzeichnung durch die zustdndige Technische Uberwachnungs Organigation kann aufgrund des Schrelbens
ides TOV Bayern vom 18 Marz 1977 verzichtet werden

Date | dato / date 27-Fgb-2003
Mill inepector 7 Conindle Qualits | Der Werkssachverstdndige F. ANNIBALI

Confirmation with referance to Pressure Equipment Directive 97/23/EC:

The werls operates a quality management system that has undergone a specific assessment for materials for pressure aquipment and Is
certified by a compatent body [TUV.CERT.No: T0/2002/MUC)

Confirmation concernant la Direclive Equipements sous Pression §7/23EC:

L'using applique un systdme de managemant 0s la qualitd qul a fall l'objet Funa dvaluation spécifique pour les matdriaux pour dquipements sous
prassion et qui st cartifié par un organisme compdtent (TUV-CERT, No: 702002MUC)

Bestatigung in Bezug auf DruckgerBierichiinie 87/23EG:

Das Wark wandst eln Qualitalsmanagementsystem an, das In Bezug auf Werkstolfe for Druckpartite einer spezifischen Bewertung unterzogen wurde
und von elner zustindigen Stelle (TUV-ZERT. Nr. 70/2002/MUC) zeriifiziert IsL

Thig cerificate is Issued by a computerized Le certificat est redigd per un eystems Dieses Zeugnls Ist durch eln aulomatisches

aystem and Is valid without signalure, In casa the  d'ordinateur et Il Bst valable sans signalure. Au System erstellt und phns Untarschrift goitig. tm

owner of the original certificate would release a cas ol le possesseur de Foriginal dallvrera une Falle, dass der Eiganitmer das

copy of It, he must attest Its conformity 1o the cople, | devra allester la conformild en son nem,  Orlginalzeugnisses eine Kople erstslien lasst,

original ons, taking upon himseif the responsibliity en g'endoasant toute la responsabilitd pour des muss or dle Uberelnslimmung mit dam Original

for any anlawful or not allowed use. Any alteralion usages illicllss ou interdits, Touts alteration ou bestiligen vnd dbemimmt selbst dle

andlor falgification will be subject ta tha law contrefaction seront susceptibles d'sntrainer des  Verantwariung f0r jeds nicht edaubte und llegale
poursultes fagales, Varwendung. Jade Ver&nderung und/oder

Falschung wird gerichtfich verfolgt werden.

ABRESA
nEpRCAla

DMV STAINLESS ltalia s.r.!. ISO 9001 - IGQ N° .9408
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