R 08 JUN 2005
KRGM BA@H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Amaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 — 3.1 no.: 05 B 1895 Seite / page 1 von/of 2
Besteler’  Siekmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund
Bestell-Nr.: : vom: Pos.
order no. 90074920P - Projakt Tankfarm dated 23.12.2004 e 24
unsere Kom.-Nr.: Ammnaturen-Nr.;
our com. no. 4/2136012 / 5.0890 Valve no.
Anforderungen gemald:
reqiurements acc.to AD2000-A4
Pos. | Stiick :
tom pie"czs DN PN Gegenstand / subject
24 3 25 40 Absperrventil / globe valve
/ Anschlu®t nach / DIN 2501
connection acc.to: Form C
Typltype: AV 825
Gehause / body: 1.4308
Aufsatz / bonnet: 1.4308
Innenteile / inside parts; 1.4541
Isofieraufsatz / bonnet: 1.4541

Prufungen gema / | F20,
tests acc, to P10: PN x 1,5 bar water P11: 6 bar air

EN 12266-1+2 P20: PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air
Die Prifungen wurden durchgefuhrt. Es wurden keine Méngel festgestelit.

The inspection were carried out. No faults were observed.
Dis géstellten Anforderungen sind erfillit / The requirements claimed for have been fulfilled,

Kennzeichnung / identification:
72041, 72052, 72083

Bemerkung / remarks:

mit Isoliaraufsatz - Mal Mitte Armatur bis Unterkante Stopfbuchse = 300 mm / with bonnet - measure middie of the
valve unto the bottom line stuffing box = 300 mm

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach
Gmbl &, Q- KG
o
i.A-Doris Hinkel
Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachverstandige / expart

D-57202 Kreuzial » Postfach 11 30 « Telefon 0049(0)2732/520 -00  Fax -100  Internet. hitp:/iwww krombach.com
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KR@ M Bﬁ@ﬁ Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Amaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.;: 05 B 1895 Seite [page 2von/of 2
Werkstoffnachweis / material certificate

ltem cert.no. Articel chargen code
Pos. Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung

24 1 Geh&use/body 51

24 2 Aufsatz/bonnet 46

Isolieraufsatz-Flansch/bonnet
24 3 flange 441910
24 4 Iso|ieraufsatz—Rohr{bonnet tube 444600

Spannungsicchnische Beurtetlung und sicherbeitstechnische Konstruktionspriifung
stress-approval and constructional approval : ohne Beanstandung / no objection
Priifing auf Werkstoffverwechslung bei allen Teilen aus legierten Werkstoffen

checking of all parts made alloyed materials of errors in material selection:  oline Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armatur auf Fehler und Uberpriifung auf MaBhaltigkeit

inspection of the completed valve Jor defects and dimensional accuracy : ohne Beanstandung / no objection

Zertifiziert nach DIN EN SO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach

GmbH & Co. KG
AV
i.ADoris Hinkel

Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachverstandige / expert

D-57202 Kreuztal e Postfach 11 30 e Telefon 0049(0)2732/520 -00 ¢ Fax -100 » Internet: htip://www.krombach.com

0512005



Ephsg-ier.
CR G Esrt.—no. /(
N H M I’ Seite /{ o Croning Livarna, d.0.0. Korokka casta 14
LIVARNA Pags of 71 §1-2380 Rayne na Korofkem * Stovenija

Te! :00188 2 870 600D * Fax: 000386 2 870 G06C

(2.832) " » ¥ » gm
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 r. -
10204 B Nr./ No 04 2259/2 Ravne, 08.03.2005
Boateller:
Customer: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CQO.KG
Bestell-Nr2 Dat) s U Kom.-Nr.:
Ordernos 241848 poted: ™ 47.11.2008 ourcomnos . ABT4/B
Gaganstand: 2345 - GERADESITZVENTILE-GEHAUSE / GLOBE VALVE - Modotl-Nr.: Bi102 StUckgowishi:
Sublect: BODY DN-25/40: Patlarn no.t Plocen welght! 5,20kg
Workstoff: Wirmebshandlung: - w
. 1.4308 ot s Abgeschreckt - 1080 C - 0,5 h, Wasser
Anforderungen gamiifs GXB5CINi18-10 gem.face. EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Regaiwerk A4/09.01;
Requicoments ace. to : DGRLI7/23/EG (PED/OT/2IEC); DIN 1690,7.2/05.85(T.10/01,91
Mechanlsche Eigenschaften / Mechanical properties
Priftemperatur | Test temperaturs: 20 °C
Pos. Stlick Schmolz-Nr. | KodeNr. | Probe-Nr, Rp;Nfmm " Am A% Y% Kerbschlag / Impact Hiirte
ftem Piocos Meltno, | Codsno. | Tostoeo, " or% Himm® | Lo=5d 180Vid; 88 *C HWSS"‘
18 34 32804 51 359 274 229 501 52,50 154,142,148 160-168
18 18 32830 52 380 274 223 515 56,50 157-163
Chemische Zusammensetzung (%) f Chemical analysis {%)

Kodlo Rr., ¢ si Ma P 8 cr Mo v NI cu Nb w
Code no, i

81 0,070 1,320 | 9,380 | 0,028 | 0,021 | 18170 9,520 | 0,390

52 0,070 1,280 | 1,370 | 0,026 { 0,019 | 19,120 9,510 | 0,350

Bemerkung / Remarks

Sicht und Masskontrote AVisual and dimensional Ingpestion: a.B.iwlthout remarks.

Gutestufe entspricnt: DIN 1890 Teil 10 - Qualitastekiasse D {DIN 1580 T.2 - ES4, RVA). /Quality coraspond quality grade U ace. to DIN 1690 T.10 (DIN 1630,
P.2-ES4,RV4}.

Beastendigkeit gegen Inteckristaline Komosion/ Exlsting agalnst intergranular comogion: EN 1SO 3851-2:4 (T'1) : o.B.;withoul remarks.

Die gestelten Anforderung sind erfueliyTesl resulis acce. 1o he requiremenss.

Zartifizier gemaess Druackgerala Richllinie 87/23/EG von TV Susdddsulsehland Bau und Betrleb GmbH ; Bennante Stelle - Reg.Nr.0036 /Cerifisd ace.
fressule equipmant dirsclive 97/23/EC by TUV Sueddoutschland Bau und Betieb GmbH ¢ nolifed body -rag.No.0038.

Kennzelchnung { Identification

for kash gt

Authortzed nprﬂn;mm ;ump:

Herelellprzeichen:
CL

LR1 Kods Nr./ Code no. Warkstoft { Materlal
Supplior merk;

Dieses Zeugmie wurde masahingtt erstelit und giit chne Untarschriitl
This cerlliicate wes (ssued by DP-equipment and is valid without slgnature!

Marja Gabor, univ.dipl.ing.met
Warksachvamtindige(ri/Authorized representstivo

g



Bslag-her.

CR@N I NG Catl-no. .2/ Croning Livarna, d.0.0, Koroska cesta 14

LIVARNA Seitd ron 51-2380 Ravne na Koragkem * Slavenije
Paga /{ of Tel 100386 2870 6000 * Fax: 000386 2 870 B08C
{1.9785) ax a =
Abnahmepriifzeughnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 B Nr. / No. ¢ 04 2262 Rayne, 11.01,2005
Beslollen:
Customor; 1- FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
Bestoll-Nr.! Dat 4 u Kom.«Nr.!
ordorno: 241848 Doted: - 17112004 urcom mor | 4574/16
Gogenstand: 3006 -BUEGELAUFSATZ { GLOBE VALVE - BONNET ModotlNr: B122  Stickgowlcht;
Subjact: DN-25/40: Paltorn no.: Plocos wolght: 1,40kg
Warkstofl: wirmebahandiung: - -
Matarial: 1.4308 Hoat traatman( : Abgsschreckt - 1080 C - 0,8 h, Wassar

Anforderungen goméh: GXSCiNi19-10 gem./ace. EN 10213, T.1,T.4/01.96: AD 2000-Regsiwerk A4/09.01;

Requiramentx acc. to ; DGRLYTI2ZYEG (PED/97/23/EC); DIN 1680,7.2/05.85/T,10/01.91
Mechanische Eigenschaften { Mechanical properties
Priiftamperatur / Test temperature: 20 *C
Fou, Stlick Schmelz-Nr, | Kodo Nr. | Probo-Nr, Rp;N/mm ! Rm A% ™% Karbschiag / Impact Hiirts
ltem Plgces #all no. Codana. | Testno, - 2% Nimm® | Lonsd 180V; J; 20 ‘¢ Hnrgaoss
16 12 32804 45 359 274 229 501 52,50 250,260,242 158-164
16 41 32830 46 380 274 223 515 56,50 220,250,248 156-162
Chemlische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis {%)
Kodefr. | ¢ sl Mn ? 8 cr Mo v NI Sy Mb w
Cado no,
45 0,070 1,320 | 1,380 | 0,028 | 0,021 | 18,170 9,620 | 0,390
46 | 0070] 1260 | 1,370 { 0,026 | 0,019 | 19,120 9,510 | 0,350

Bemerkung ! Remarks

Sicht und Masskontrolle Aisusl and dimensional ingpection; o,B./withoul ramarke,

Gutestufe entspricht; OIN 1680 Tell 10 - Qualiizalskiasae D (OIN 1680 T.2 « ES4, Rv4), /Qualily gartgspond quallly grade D ace. to DIN 1680 T.10 (D 1690,
P.2-ES4,RVA),

Beaslendigkealt gagen Interkristaline Kormoslons Existing against Intergranular corrosion: EN (SD 3651-2:A {T1) : 0.8 fwithout remarks,

Die gosteltien Anfordarung sind erfuellifTest resulis acc. fo the reguirements.

Zertifizlert gemacss Druackgarate Richtlinia 87/23/EG von TUV Suedddetschiand Bau und Beiriab GmbH : Bennanle Stelle - Reg.Nr.0038 /Cerified acs.
Pressure oquipment diragtive 87/23EC by TUV Sueddautsciiand Bau und Baliieb GmbH nolifad body <teg.No.0036,

Kennzeichnung / ldentiflcation

Harstellerzolchen: v by dt pal
Supplior mark: CL |  Autnorized representative stamp: LR1 Kode Nr.  Code no, Werkstoff | Msleriol
Dieses Zeugnis wurde maschinell srstelit und giit chna Untarschrifit Marija Gabor, univ.dipl.ing.mst
+ a . »
Thig cenlificate was issued by DF-aquipmant and is valid withou! signatural Waerkanchversiandige/Authorized representalive

L
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EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH

DatwunyDate: 16,021,013

SO 9001
VDA 6, Teil | |
AD2000 W 0
TRD 100

IWerkstofflieferant| ,
gemilll
Druckgerite- ki
richtinie
97123 EG

[Zentifizien
nach:

Abnahmeprilfzeugnis nach

Zeugnis-Nr./ Certificate No, /No.de Certificat

Edelstahi Winen = Krefeld GrobH,_D-3844% Witen
Thyssen (Schweiz) AG
POSTFACH 40

CH-9500 Wil

Werenempfinger,
Tthyssen (Schweiz) AG
Industriestr, / Bronschhofen

CH-9500 Wil

STAEBE AUS NICHTROSTENDEM STAHL
REMANIT a5d1 1M, TYPE 321

GEWALZT, ABOESCRRECKT, OERICHTET,
GESCHAELT

DIN 1744006, AD2000-W1/W10,

EN (DOBR-3, EN 10272,

ASTM A 18272760479, ASME, SA 182/479

1N ANLEHNUNG AN EN 102225

Tnspection Certificate ncc.to/Centificat de réception selon

Bslag-nr, 2
Cart. no. -
Saite von
Patigs A2
Augsimiz «

D-38452 Wines

Telefon: (02302)294
Telefux: {02302)29.40 o
Postansehinifl: D-58449 Wiug

Solte/Page: 172

DINEN 1

0204318

$74121/7200740/biL

Herstellerzeietien/ Supplier's Mark/ Marque d'usine

Prifstecnpel/ Inspectar's stamp/ Poincon de Vexpent

[T

!
|
l

Ihre Auftr-Nr,
Your order Mo,/ No.de vatre commande

4500040308 000020

Unyere AuftrNr,
Our arder No./No.de notre Commande

Bestelidatum

14.02.03

Date of order! Date du commande

Untewre Materlsl=Ne.

Qur material Mo./Ne.de natre matdricl

173749 /2 2181923
Unsert Abtellung/Our department/ Notre département Telefun ! Telephone/ THéphnne '
VR2 02302/29.4837 }
Produkt/Product/ Produit
Fertigungvasfir-Nr./ Produciion lot-No./Let de fabricetion No. :
Llefrrachein-Nr./Delivery nate/No. de *avis da livraison
Schinelzen-Nr./Heal No,/No.de coutée 14N0
stfickzahl/ Plece No./Nombre des pidces 1
Gewleht/Weight/Masse 1480 (kg]
Zelchoungs-Nr.) Drawing No,/No.du dessin :
Format/Shape/ Profil trund / tound / rond
Durchm/Mreite/ DiametnAvidih/ Dinméuezrgeur 1115 {mm)
Dicke ! Thickness/ Bpaieseur :
Linge/Length/ Langucur 14000 « $080{mm)

Stockzah! und Gewicht siche Rechming. / Quantity and weight e detivery billfiavoice.

Nombre des pibees €1 manse voir facture.

Lieferegrsand?Condition ns supplied/Ess( de Hvrmison: 1050 *CLuf (heschicunigi}

Die Prﬁfcrgebnisse 7u Three Lieferung finden Sie auf der Rilckseite bzw, den nchsten Seilen

As for 281 resulls o

your delivery ses overfeall / Vouz trouverez Jes resulinis & eisais do votre livraison sux papes suivantes,

ZDELSTARL WITTEN-KREFELDN GMBH

Absahenetechnik f Inspettion dep

Dirses Zeugalt wurde maaschinell erstelll und ist gemi DIN EX 10284 vuth ohne Unterscheitt gilil

This teriifieste has been geaeruled by ramputer snd need pat te be vignad for vilidity secarding to IN EN 10204,
Le cectificat a #1é etabll sur cystéme [nformalique at ot sugsl vatable selon DIN EN 10204 1ans sigasture.

Kreuse

17 Département te Rézeption

DerWerkssachverstindige
Works® inspecior/ L' Agont Réseplionnaire de f"using
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EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH

DalumiDate: 6,02 03

[

b
P

e s S S S e 1

22

AurstraBe 4

[3-58452 Witiea
Telefun: (02302)29.0

Telefax: (02

306232940 00

Poslanschrift: D-58449 Winen

Scilc/Page:2 12
Zeugnls-Ne, N : Unsere Aufir.-Nr, I Thee AufirsNr. Fertigungysuftr,-Nr,
Cenificare No.fKo.de Ccmﬁccl} ‘,__0\35 Pvr.t.c_r_l"lln,./ﬂglt_ScH?lLl:Cumminde | Your order No./No.de votre commands Productian lot-No, /Lot de fabrication No.
s1a12170000000 [ 13972 1 4500040308 00010 T Y
Schmekzen-Nr, J . Erschaebungiart Sckundirmetslurgle
Hent No,/No.de coulie [ __S_Ig_c:._lm.akmg process/ Procé at ddlaborstion Secondary metallurgy /Metallurgie secondaire
441910 | E VoD T
Chemlsehe Zusammensetzung/ Chemical Composition/ Composlition chimique
¢ s oowmn v s ber oMt co N T
W/AcwallAcwel | 0042 oMz . 67 | 002§ 0019 | 1247 | 987 | 0082 | 00095 | 037 . [

Zugversuch/ Tensile test/ Egsai de traction
Lisferrutiand/Conditian a¢ supplicd/Eint de liviniton

Probenshm./Specimen dfnmnﬁmlnirmnsiun d’Eprovvette | Probenrichtung/ Specimen dlrenlon/Sens de Prélivement

Praftemp./ Test temperature / Tempdrature dessai

Zugprobe: 10 mm rd Wage/ longludinal Alongumo 23{*C}
Proben«Nr./Specimen-No./No.d’cprowvetle 1 Rpad[MPa (Nmm7)} Rpl.o{MPa (Nimm*)) Rm [MPa (N/mm?)) AS[%) % 7.|%)
23628 ; 241 28} 579 $5.6 70
Schlaghlegeversuch/ lmpact test/ Essai de eEsilience
Lieferzusiand I Candition a5 supplied/Eat de livrsicon
Probenform {Type of specimon / Typa d'dprouveite | Probenrichtungf Specimen direction fSens de Préftvemtnt | Priftemp./ Test tempersture  Température dessai
[CHARPY V] 1éngs/ longitudinal/lonpucur 23¢°¢}
Proben-Nr./ Specimen-No./No. 0" eprouvette 1. Prfl,/Spec./Eprouvetie 2, Prili Spec./ Eprouveiic 3. Pril./Spee./Eprouvetic
83628 206 (1) 201()) 206(3] T

tUS-Prifung/ Ultrasonic testing/ Contrble par ultrasons

Dic Liefering wurde US-geprisfl nach; SEP 1921 3 Fe

ENTSFRICHT AUCTI AL.S0O CORRESPONDING TO/CORRESPOND AUSST A/ZCORRESFONDE TAMBIEN EN 10228-3 TYP [A KL 4, ASTM A 388

Ric Lisferung wurde sul Tdentilt gepriQi (Spectro.)
Die Lieferuag wurde besiclitigt und guf MaB kontrolliert

Das Qualitacismana cn\cm»S,g‘s‘_:cm wurde durch RWTUEVY, Pridfoericht N1, 20 40 )7 75
Gemiss der Richiinle 97/23/EG (Druskgerkterichilinie) Gberpelft,

Hictimit wird beseheinigt, dass dic Lieferung in Werkstof, Abmessung und
Lieferaustand dem Geltungshereich der Zulsssung entspricht,

11 is hereby eertified that the qunlit; management-sysier has bean roviewed by
the rwtucy , iost repori no. 20 40 37 75 acearding fo the regulation 97/23/EC
1guidelines far pressuro instruments). 1t i3 certificd, that the delivery

complics with the icope of admission as Txs as maferia, size and as-supplicd
conditon is concemed.

Le sysidme d’xssurance de qualitt est verifit par Tn socittd "RWTUEV”
{Rapoest No, 20 40 37 75) sclon recommendation 9 7/23/EG (Dirsetive pour
Appareils soumis a Pression),

Cetle v&rifization confipme, que 1a livrison comresplond eu domsine d emploi
d'agriment concetnant Je matériol, les dimensions cf 1'éat de fivrsison.

El Siswema de Calidad fie examinado por ¢! RWTUEV - centificado do comprobacién
no, 22 40 1775 - en conformidad con fa dicectiva 99/23/EG ( para equipas o¢

presidn ).

Con la prosente certificamor que In enirega rospocio a calided, dimensidn y

estado de suministry carresponde al campo de apl én de Ia edmisid

Erlduterung/ Explanations/ Explications
aErschmetzungssri  Stcelmaking procass/Prockdé d'élaboration :
E = Efckiroatahl / Elcctric-arc-furnace seel / Acler électrique
aSekundirmetaliargle/Sccondary mmllurg};/Mvul\mgic scoondairo:
VOD = Vaknum-SaucestofT-Entkohlungs-Ver

Die Liclerung wurde aus cinsm bevarmieten, gepriificn Abrahmales entnommen.

Mawriul sgsinss this delivery has been taken Trom a gored and Jested inspection fat,
Ln tivrarson a ¢4 pris d'un lot de réception stocks et fprouvé,

G4 wird hestinigy, daD dic Licferung gopr wurdeund den Wereinbarungen bei der Rearellungsannshme enspricht,
Wo hereby cortify that the imaterial described above hagbeen 1es1ed snd compliet with the (erms of the order.
Nous eertifions que I livrmison £t vérifide of attconforme sux ptipulations de U'ncosption de fa 4

.

whren 7 Vecuum-Oxygen-Decwburization / Vecuum-Oxygine-Décarburuiion
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C-‘,irf.-:m.
E DMV STAINLESS ltalia s.r.l goie g iy
- Vla Pld, 30 24062 Costa Volping (BG ==
Tll : 035.876.611 .%Bax :ogsp.;?: fm) No/N®/Nr.

o-mall: dmvitaly@dmv-stalnless.com

A ) 03.01037
‘n . INSPECTION CERTIFICATE '
STAINLESS CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 1/3
ABNAHMEPRUFZEUGNIS
3.1.B -EN 10204 :1992+A1:1997
Purchasger ! Client / Besteller THYSSEN MANNESMANN HANDEL GmbH .
Addrass /| Adresse [ Adresse HOHERWEG 271A DUSSELDORF .

Customers Order | N* de commande client / Kundenbesiellung 279/45745028 date 11/12/2002 .
DAV Ref. Order / item . N* comm DMV/Poste 1 Auftragsnummer 0000A15550/000009 |
Part number | Part number | Teilenummer 40008163 .

Produet / Type de produit | Erzeugnis

gamless Stalnless Steel Cold Finished Tubas Solution Annealad Free From Scale  Plaln Ends Square Cut Deburre
Tubes Acier Inox Sans Soudure Finis a Froid Hypertrampés Sans oxydation Coupés d'equaire, lisses, ébavurt
Kaltgefertigte, nahtiose Edelstahlrohre tdsungsgegliht  Enwzundert Enden, glatt, abgeschnitten

Specification/ Spécfﬁcéfions / Liefervorschriftan

%S'gM A 312-01 ASME SA-312 ED, 2001 ADD, 2002 AD 2000 W2:2000, KEINE EINB. NF A 49117 09.85 DIN 17458 PK2
85

Grade ! Nusnces / Stahlsorten

TP321 TP321H 1.4541 Z 6 CNT 18-10

Tolerances / Tolerances / Toleranzen

EN ISO 1127-5 : 1996 D3/T3 - ASTM A 312-01 - ASTM A 999.01

Marking / Marquage / Kennzeichnung

{LOGO_DMV} ASTM/ASME A/SA 312 -117-1.4541 Z6CNT1610 TP321/TP32TH HS2 SEAMLESS HEAT {HEAT} 42,4 x 2,6
- TUV DMV-1 IF DMV/NDT BUNDLE {BUNDLE} NR {TUBE N°}

jHaat No Welght Total length ob W. Th. Length
iCoulée/Schmelze  N°/Nr. Masse/Gewicht Long. tol./Glg. DE/AD Ep./WD Longueur/LAnge
1444600 45 722,00 Kg 286,00 m 42,40 mm 2,60 mm  $000/7000 mm
Tot, 45 722,00 Kg 286,00 m

Heat / Coulde / Schmelze 444600
Melting Process { Elaboration / Erschmelzungsart Electric / Elsctrique / Elektrostaht + AODNOD

Chemical analisys / Caractéristiques chimiques / Chemische Zusammensetzung (%)

r c sl _Mn___ P s Cr__ cu NI B o
| Min 0.040 17,000 9.000 0.252

Max 0.080 10000 200 0040 00300 19.000 1.000 12.000 00015 0.600

\_ﬂggt 0.063 03400 165 0028 00040 17.440 0200 10.120 0.0015 0400

Mechanical and Metallurgical Properties
Caractéristiques Mécaniques ef Métallurgiques / Mechanische und metallurgische Kennwerte

f‘enxlla test/ Traction / Zugversuch (at 20 °C)

Direct. Y.S8.0,2% Y.S.1.0% U.T.S. El5d EIS50mm
Rp02% Rp1.0% Rm
Long/Trans MPa MPa MPa % Yo
Min 200.00 235.00 500.00 45,00 35.00
Max 730.00
No 129789 L 226,30 267.30 558.01 60.33 £6.00

HARDNESS TEST Dureté Harteprifung
No! N* /Nr. 129789/1/2/3/4/5 Required! Imposition /Erforderich HRB max 90,00 Result/ Reasultat /Ergebnis 72,00/73,00

FLARING TEST / Evasement / Aufweitprobe
Required f imposition / Erforderlich NF A 48-856 Result/ Resultat / Eraebnls OK/ Bon /0B




DMV STAINLESS ltalia s.r.

Via Pid, 30 24062 Costa Volplno {(BG)
Tel: 035,876,641 - Fax :035.871624
e-mall; dmvitaly@dmv-stalnfess.com

Na/N°INr.
03.01037

[— N
EXAT

INSPECTION CERTIFICATE
STANLESS CERTIFICAT DE RECEPTION
ABNAHMEPRUFZEUGNIS
3.1.B - EN 10204 :1992+A1:1997

Page/page/Seite 2/3

RING EXPANDING TEST / Evasement sur l'anneau | Ringaufdornversuch
Required ! Imposition | Erforderlich DIN 50 137

FLATTENING TEST / Aplatissement / Faltversuch
Requlred /| imposition | Erforderiich ASTHA A 899

CORROSION TEST/ Comrrosion / Korrosionstest
Requlred / imposition | Erforderlich ASTM A 262 PRE

CORROSION TESTY / Corrosion / Korrosionstest
Required / Imposition / Edorderfich EN LSO 3651-2 A PR part 2 met. A

{Nr 128789 Korngrosse max. 7, ergebnis 6. Gem, nach ASTME 112

MICROGRAPHIC EXAMINATION | Microgrephie | Micrographisches Zeugnis

No 129788 Grain size required max 7, result 8, According to ASTM E 112
N° 128789 Grosseur du graln demande max. 7, oblenu 6. En acc. ala ASTME 112

Result f Resuitat / Ergebnis QK / 8on /] OB
Resuit f Resultal / Ergebnis QK / Bon /1 OB
Result / Resullat / Ergebnis OK / Bon / OB

Result / Resultat / Ergebnis OK/ Bon / OB

Other tests and dectaratlons /Autres essals st Déclarations / Sanstige Prafungen und Bestatigungen

Hoiding time 2 min/mm followed by rapid cooling
Temps de maintien 2 min/mm suivi par refroidissement rapideo
Hallezeit 2 min/mm mit schneller AbkUhlung

No weld repair

Aucune réparation par soudure

Keine Reparaturschwelssung

Tuhes are free from mercury contamination

Pas de contamination par le mercure ou I'un de ses composants
Rohre sind frel von Quecksilberverunreinigungen

IHeat troatment 1100°C
Traitement thermique 1100°C
warmebshandiung 1100°C

P#I examination OK
Controle PMI Bon
Verwechselungspriifung oB
Visual and dimenslonal examination oK
Examen visuel st dimensione! Bon
Besichtigung und Masskantrolie OB
Eddy current testing SEP 1925 OK
Controle courants te Foucaull SEP 1925 Bon
Wirbelstromprafung SEP 1825 oB
Materlal In accordance with NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22) OK
Produit confonme & NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22) Bon
Materlal entspricht den NACE Vorgaben NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22) 0B
Ultrasonic testing on the 10% of the tubes SEP 1915 OK
Controle US 10% das tubes SEP 1915 Bon
Ultraschatlprifung an 10% der Rohre SEP 1915 o8

Wae certify that the delivered products comply with the request of the order

Nous atfestons que [a fourniture est conforme aux stiputations de la cammande
Wir bestatigen, dass die gelieferten Produkte den Anforderungen des Auftrages entsprechen.
Material In accordance with AD 2000 W 10: 2000 and TRD100+TRB1 0o




Beleg-Nr.
Carl.ric,

’ DMV STAlNLESS italia S.r.l Saite 3 ‘--o.@
e, Via Pib, 30 24062 Costa Volpino (BG e =
. Tol :1035.975.011 . Fax :03;97%24) No/N®*/Nr,
-mall: dmvital inless,
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- INSPECTION CERTIFICATE
: CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 3/3
AIHLESS
T ABNAHMEPRUFZEUGNIS
3.1.B -EN 10204 :1982+A1:1997

Masteris! conforme & la norme AD 2000 W 10; 2000 et TRD100+TRB100

Material entspricht AD 2000 W 10: 2000 und TRD100+TRB100

issued according to TUV-BAYERN, January 1975,

Emis suivant TUVY BAYERN , Janvier 1975

Ausgestellt Im Einvernehmen mit dem TUV Bayern, Januar 1875

No countersignaturs from authority control as per TUV-Bayern lefter DTD 3/18/1977
Fas de contresignature parf'aulorite sefon lettre du TUV-Bayern du 18/mars/1977)

Auf eine Gegenzeichnung durch die zustandige Technische Uberwachnungs Organisation kann aufgrund des Schrelbens
jdes TOV Bayern vorn 18 Marz 1977 verzichlel werden

Date / date / dale 27-Feb-2003
Mill inspector / Confrdle Qualité 1 Der Werkssachversténdige F. ANNIBALI

Confirmation with reference to Pressure Equipment Directive 87/23/EC:

The warks oporaies a quallty management system that has undergone a spocific assessment for materials for pressure equipment and is
certified by a compatent body [TUV-CERT.No: T0/2002/MUC)

Confirmation concernant la Directive Equipsments sous Prassion 97/23EC:

L'using applique un systéme de management ds ia qualitd qul a fall 'oblel Tune dvaluation spdeifigue pour les matériaux pour dquipements sous
prassion ef qui ast cantifié par un organisme compétont (TUV-CERT,No: 70/2002/MUT)

Bestitigung in Bezug auf Druckgertiterighiinie 87/23/EG!

Das Wark wendst eln Quaitstsmanagementsystem an, das In Bezug auf Werkstoffe f0r Druckgeriite einer spazifischen Bewertung unterzogan warde
urd von elner zustindigen Stelle (TUV-ZERT. Nr. 70/2002/MUC) zertifiziert IsL.

This cerlificate is issued by a computerized Le cerfificat est redigé per un systems Dieses Zeugnis Ist durch ein automatisches

gystem and Is valig without signalure, In case the  d'ordinateur et Il esi vaiabla sans signature, Au System erstellt und ohne Unterschrift galtig. Im

owner of tha original cerificate would release a ¢as ol |o possessew de ['orlginal dellvrera une Falle, dass der EigentOmer das

copy of It, he must attest Its conformity to the cople, 1} dovra atlsster la conformitd en son nem,  Originalzeugnisses eine Kople erstellen asst,

priginal ons, taking upon himseif the responsibliity en s'endosgant toute (a responsabilitd pour des muss er dia Ubereinstimmung mit dem Original

for any anfawful or not allowed use, Any alteration  usages illicltes ou interdits, Toute alleration ou bestélgen und Qbermimmt selbst die

and/or falsification will be subjac? ta the law contrefaction seront susceptibles d'enlrainer das  Verantworlung fir jede nicht erdaubte und llegale
poursuites lagales, Verwendung. Jade Verdnderung und/oder

Falschung wird gerichtiich verfolgt warden.

ARSI
ARASATA

B
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