KRQ m BA@ H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Ammaturenwerke

ARMATURERN

Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.: 05 B 1665 Seite / page 1 von /[ of 2
Besteller:  Siokmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund

Beastell-Nr.: : vom: Pos.

order no. 90074920P - Projekt Tankfarm dated 23.12.2004 item 3

unsere Kom.-Nr.: Armaturen-Nr.:

our ¢om. no. 412136012 Valve no, -

Anfarderungen gemé#f:
reqiurements ac.1o AD2000-Merkblatt A4, PED 97/23/EC - Modul H

Pos. Stlick .
tem | pieces | - PN PN ~ Gegenstand / subject
3 3 80 40 FK-Kugelhahn / FK-ball valve
36 Anschiuft nach / - DIN 2501

connection acc.to: Form C
Typltype: ) KH 1026/Cryo
Gehéuse / body; 1.4308
Flanschteil / flange part; 1.4308
Dichtschalen / seat: rein-PTFE

Cryo-Verléngerung / extension: 1.4541

Prifungen gemag/ | F20,

tests ace. o P10: PN x 1,5 bar water P11 6 bar air

EN 12266-1+2 P20; PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air

Die Prafungen wurden durchgefihrt. Es wurden keine Mangel festgestelit.
The inspection were carried out. No faults were observed.
Die gestellilen Anforderungen sind erfillt / The requirements claimed for have been fulfilled.

Kennzeichnung / identification:
72082, 72083, 74010

Bemerkung / remarks:

- Kugel mit Entlastungsbohrung / ball with drain bore

- 8l- und fettfreie Ausfithrung / free from oil and grease
- Cryo-Verlangerung 250 mm / cryo-extension 250 mm
- Handhebel [ handiaever

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach

Gmb%o, KG
o Ay
1.A~Doris Hinkel

Kreuztal, den / the 18.05.2005 Werkssachversiandige / expert

D-57202 Kreuztal » Postfach 11 30 « Telefon 0049(0)2732/520 -00 « Fax -100 = Internet: hitp://www krombach.com

05/2005



KRO M BA@ ﬁ Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Amaturenwerke

ARMATURERN

Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1
EN 10204 - 3.1 no.: 05 B 1665

Werkstoffnachweis / material certificate

Seite / page 2 von / of 2

Item cert.no. Articel chargen code

Pos. Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung
3 1 Gehé&use/body 04
3 2 Flanschteil/flange part 04
3 3 Cryo-Verldngerung/extension 435430, 129614

Spannungstechnische Beurteilung und sicherheitstechnische Kohstruktionspriiﬁmg

siress-approval and constructional approval : ohne Beanstandung / no ohjection
Priifung auf Werkstoffverwechslung bei allen Teilen aus legierten Werkstoffen

checking of all parts made alloyed materials of errors in material selection.:  ohne Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armatur auf Fehler und Uberpriifung aul MaBhaltigkeit

inspection of the completed valve for defects and dimensional accuracy : ohne Beanstandung / no objection

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach

GmbH 0. KG
. L o
i.ADoris Hinkel
Kreuztal, den / the 18.05.2005 . Werkssachverstindige / expert
D-57202 Kreuztal » Postfach 11 30 e Telefon 0049(0)2732/520 -00 « Fax -100 e Internet: htip://www.krombach.com

052005
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f‘éim /; mﬁ\?;’
, TUV Industria Service GmbH g2 2
CEOC 10v SUD Gruppe
Slowenien

TUV Bayern Sava d.o.0.
_COLLOGUE EUROPEEN D'ORGANISMES DE CONTROLE  Dvorakova & - §1-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 300 61 40-- - Fax: ~+386 1 231 37 52 Induslrie Service
7 Blatt-Nr, - Paga No.: 1 von/ from 2
Abnahmepriifzeugnis Prif-Nr. -inspection No.: 1S 017-4/05- KR
Inspection Certificate  (DIN 50049- 3.1. C) Certificat N - N° di collaudo:
Certificat de Réception (EN 10204 -3.1.C) Teil - Parl - Partie - Parte: 1
Certificato Collaudo Materiali Blatt-Nr. - Sheet No - Page-N? - Pag-N".1

Besteller - Customer - Acheteur - Committente:

- - N2 el ; P
FRIEBRICH KROMBACH GmbH & Co. KG Bestell-Nr. - Crder No - N= de la commande -N~ dell’ording:

5/8078366/8005 W/138042/Fi

D - 57202 KREUZTAL, BRD Vom ~ dated - date - In data; 17.02.2005

Hersteller - Manufacturer - Fabricant - Produttore: Werks-Nr.-Works-No-N° usine — NO-
CRONING LIVARNA d.0.0. . ke - Worico-No-N” sine — Comessa

S{ - 2390 RAVNE NA KOROSKEM Vom - dated - date - in data: 17.01.2005
Priifgegenstand - Article - Produlit - Prodotto: Kugelhahne — Gehiuseteil DN80/40

Priifgrundlagen / Anforderungen -Technical requirements / Demand - Spécifications techniques { Exigences —Norma di controllo /
Requisiti

GX5CrNi 19-10 (W.Nr. 1.4308) EN 10213-1,4 jan/98
Lieferzustand ~State of delivery —Etat de livraisan - Abgeschrect / Quenching
Stato di fornilura: . 1080°C; 0,5 h: Wasser/watter
Erschmelzungsart - Melting process ~ Procédé d'élaboration - Procedimenio di elaborazione; E

Kennzeichnung - Marking — Marguage ~ Punzonture: Herstellerzeichen - Brand of tha manufacturer ~
Werkstoff — Material - Matiére — Materiale: Marque du fabricant — Marchio del produttore:

. 0o
W.Nr.  Model Nr. DNPN code CL FK  Stempel des Sachverstandigen — Inspeclor's stamp
-Poingon de I'expert - Punzone dell'ispetiore;

Umfang der Lieferung - Extent of material delivery - Liste descriptive - Descrizione della fornitura:

Pas.Nr. Stickzahl Schmelze-Nr. | Probe-Nr.
em No | Number of | Gegenstand - Article - Désignation du produt - Tipo di prodotto | Hoat No Test No
o Lo
P:;sie N Numero pezzi N0 Couiée No d'eprouvetie
W™ pos. N" Colata N di prova
08 07 Kugelhahne — Geh4useteil DN80/40 33118/04 650

Stuckgewicht / Piece weight 11,3 kg
Zeich.Nr. / Draw,No.. 4 244 08 100/L
-Modell Nr./Mode!l No.: 1568

Qualital entspricht Qualitétsklasse D nach DIN 1690,T.10. Gatestufe nach DIN 1680, T.2 — ES4-RV4,
Quality correspond 1o the Quality class D according to DIN1690, P.10. Quality grade ace. to DIN1690, P.2 - ES4-RV4,

Zusdtzliche Angaben - Additional remarks - Autres remarques - Dssenvazione; Oberflachenprifung — 0.B. / Visual inspections — without
ohjections.

Dis gesteliten Anforderungen sind I Anlagen erfOliL. - The requiremant are fulfiled as per Annex. - Les concitions imposéea sont satisfailes
suivanl annexas. - § isultati sono conformi ai requisisti richiest! come da allegatl

Anlagen - Annexes - Allegatt:V Ergebnis der Pritfungen - Test resulls - Résuliats des essais - Risultati delle prove -

Weltare Anlagen in 1) - Other annexis in 1) - Autres annexes en 1) - Altri allegatiin 1)

iMaribor 12.04,2005

(Ort - Location - Lieu - Localita) {Datum - Date - Data) (Der Sachversténdige - Inspecto *axpert
- L'ispettore)
AUG.DD 02099 Armalur 3 1.A CEOC 017-4-Krombsch-1668-4308-C.doc Armaiur.dot

s
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1 R gt ! .
TUV Industrie Sarvice GmbH s
CEOC TUV SUD Gruppe Py L oA s

. Slowenien - T

TUV Bayern Sava d.o.0.
Dvorakova & « SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 300 61 40 - Fax; ~+386 1 231 37 52

COLLOQUE EUROPEEN D'ORGANISMES DE CONTROLE

PriafeNr. - inspection No.:
Certificat No. :

Teil - Part: 4

Anlage - Annex; 1
Blait-Nr. - Page No.: 2 von !/ from 2

Mechanische Pritffungen — Mechanical Tests - Essais mecaniques - Prove meccaniche

Ergebnis der Priifungen
Test Results
Résultats des Essais

Indusliie Service

1S- 017-4/05- KR

Prifast - Test Type - Type d'assal - Tipo di
prove: !

Probanart - Specimen Type - Type de
Péprouverte - Tipa df Provetta:

Zugverzuch / Tensile test
DIN EN 10002/DIN 50125- A10
Abgeschrect f Quenching

Probanzustand - State of delivery ot specimen
- Traitemant e J'éprouvvetts - Stoto dolla

Kerbschlagbiegeversuch/Charpy impact test
DIN EN 10045, ISO-V, -196°C
Abgeschrect/ Quenching

LR

Sthiagarbelt ~ Energy of Impaot -
Energle de rupture - Ensrgla di rottura

aE u e § 2 a (Jem') Kerbzchlagzahigkalt - Impact strangth
ol 18 W& -] gn Résilience — Rasiirnza
z-%-.v‘g g g€ 4ag B o sE 3w (%) Krist, @rughiantsit - Cryst. proportiun
Probe«Nr. . Protansbmeasung Probenantnghme ggep §' 8 = 5"% 5 EE 5 Parile ¢rls1allinn — Proparzions crlstalling
Tesi No, Dim, af spacimen Spaciman &§,E ggé ;g 8,_ %_E gy Em 4w (mm-10'2l Braitung ~ Expangion
N2 d* gprouvette | Oim. de I' éprnuvelio Prélsvameant ESE_ 2 U_‘g §g§§ :gﬂ' E k EE Entarglssement ~ Espantions
Na di prava Dim. dalla proveita Prafevamento "“EE '% Fe BEEC §33 ‘§-E 5 v (%) Hérte (Einhalien} - Herdness
(A rEse REES 5m22 mn:g s Dureté - Dutezzu
Sthmelze - Nr, Dicke Brelis, B ' g Rpa.2{ Ry Am AB 2 vrane - Values — Valsuts Bamarkungen
Hemt No, Thickness | Width, & é 8 g Lo=5d Remarks
N2 Coulso Eppalgseur |Largeur, B o g el R4 oﬂumumves
| Spesvare | Ltagh, 8 | 7, g ES8IVAZIONS
Colata No ooy i £ § ' § se R/mm2 Nimm?2 o 1 2 3 Tin
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 121 13 14 15 16 17
Anforderungen L P 20 1217512200} 440-| 230 Hirte
Requiremeants L} P |-196 640 1 >27 | Hardnaess
B850 [ 10.0 L P 20 |25512931 508 {47,61{ 70 159-165H8B
10 10.0 L P {-196 11127 | 1161 §2 98

Weitere Priifungen - Further control — Contrale supplémentalre: ) . . 4
Besichtigung, Maltkantrolle - Visual inspection, conirol of dimensions — Conlrole dimenslonal et visuel ; slichprobenwelse

Anlagen — Annexes ~ Annexas:

2)  Besch. d. Hersiellers - Cart. of the manufact, - Cen. de manufact, EN 10204-3.1B No.: 17-4105 vonfirom 11.03.2005
3)  Faroeeindringsprifung - Liquid Penetranat examination P 55/05
4y  Durchsirahlungsprifung -radiographic examinations R353/05, RT353A105

12,04.2005
{Datum - Daie - Data)

Maribor
(Ort - Location - Liet - Localita}

Dipl.-ing.

{Der Sachverstandige - inspe

- L'ispettora)
Armatur.dot

AUG-DD 62/69 Armatur 3,1.A CEOC Q1 7-4-Krombach.1568-4308-C.doe

0. B. / satisfactory




Anlage < Selte_~von 7 zum Zertifikat des

v CR@NHNG Croning Livarna, d.o.o. Korofka cesta 14
LIVARNA TUV Industrie Service Prif-Nr. &hW% 51-2390 Ravne na Koroskem * Sfovenia
= Tel ;00386 2 870 6000 * Fax: 0003886 2 870 6060
(2'74?) L] . I's w gam
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3. ' Baleg-et.
10204 -3.1 BNr./No.: 17-4/05 | ol | Ravne, 11,03.2005
Besteller: Selte 7’ von
customer: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG Page A ot \B
Bestell-Nr.; 9 R
Orderno.: 8005 W/138012/F1-17.02.05 ' DL VO™ 17,01.2005 onp samnnn " 5024/0
Gegenstand: 4826 ~-KUGELHAEHNE - GEHAUSETEILDN-80/40; 4 244 08 Modeli-Nr.: 1568 stiickgewicht:
Subject: 100/L Pattern no.: Pieces welght: 14,00kg
Werkstoff: Wiirmebehandiung: ing - -
ek 14308 Hmr:r:fe; r::ml:ng Abgeschreckt/ Quenching - 1080 C - 0,5 h, Wasser/ water

Anfarderungen gematy GX5CrNi19-10 gem./acc, EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Regelwerk A4/09.01;
Requirements ace.to: BRI 07/23/EG (PED/B7/23/EC); DIN-1600,T.2/05.85/7.10/01.,91

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

v Priftemperatur / Test temperature: 20 °C
Pos. Stich | Schmelz-Ne. | Kode Nr. | Probe-Nr. Rp i N/ mm? Rm | A% ‘| Z% Kerbschiag / impact Harte
ltem | Pleces Meltno, |Code no,| Testno. ™y I N/mm® | Lo=6d 18OV ! .95 *C Harggess
g 7 33116 04 650 283 255 509 |47,50 127,115,52 159-185

Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis (%)

Kode Nr,

Codeno.| °© st Mn P s Ce Mo v Ni cu Nb w

04 | 0,040]| 1,278 | 1,348 | 0,027 | 0,003 | 19,173 ] 0,388 9,316 | 0,289

Bemerkung / Remarks

Sicht und Masskanirolle /Visual and dimensional inspection: 0.8 /without ramarks.

Gutestufe entspricht: DIN 1690 Tell 10 - Qualitaatskiasse D (DIN 1690 7.2 - ES4, RV4). /Quality correspond quality grade D ace, to DIN 1690 T.10 (DIN 1650,
P.2.ES4,RV4).

Beastendipkelt gegen interkristaling Korrosion! Existing against Intergranuiar corrosion: EN 18O 3651-2:A (T1) : 0.B.Avithout remarks.

Die gestelien Anjorderung sind erfuellt/Test results acc. (o the requirements,

Zertifizieri gemaess Drueckgerale Richtiinie 97/23/EG von TUV Suedddsuischland Bau und Betriab GmbH | Bennante Stelle - Reg.Nr.0036 /Certified ace.
Pressure equipment directive 97/23/EC by TUV Sueddeutsehiand Bau und Betrleb GmbH : notifed body -reg.No,0038,

Kennzeichnung / ldentification

Heratellerzelchen: Werksathverstandigestempel;
Supplier mark: CL Authorized representative stomp: LR1 Kode Nr, ; Code no, Werkstolf / Material

Dieses Zeugnls wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrifit
This certificate was lssued by DP-squipment and Is valid without signaturel ’ Werksachverstingig e(r)y Authorized m|p reseniative

]
L ——



N Bslag-Nr.
Cent.-no, -Z

" . \ Seite Vo
TUV Industrie Service GmbH P /1 2
@E@ @ TUV SUD Gruppe e A
Slowenien :

TUV Bayem Sava d.o.o.
COLLOQUE EUROPEEN D'ORGANISMES DE CONTROLE  Dvorakova 5 - S1-1000 Ljubljana

Tel.: +388 1 300 61 40— - Fax: -+386 1 231 37 52 Industrie Service
Blati-Nr, - Page No.: 1 von /from 2
Abnahmepriifzeugnis Prtf-Nr. -Inspection No.: IS 017-5/05- KR
‘Inspection Certificate  (DIN 50049- 3.1. C) Ceriifical N% - N° di collaudo:
Certificat de Réception (EN 10204 - 3.1, C) Tell - Part - Partie - Parte: 1
Certificato Collaudo Materiali Blati-Nr. - Sheet No - Page-N® - Pag-N":1

Besieller - Customer - Acheteur - Committente:
FRIEDRICH KROMBACH GmbH & Co. KG
D - 57202 KREUZTAL, BRD

Bestell-Nr. . Order No - N2 de Ia commande -N° dell'erdine:
5/8078366/8005 W/136012/Fi
\om - dated - date - in data; 17.02.2005

Hersteller - Manufacturer - Fabricant - Praduttore: Werks-Nr.-Works-No-N° usine — Comessa N%

CRONING LIVARNA d.o.0. 5024/3
81 - 2390 RAVNE NA KOROSKEM Vom - dated - date - in data: 17.01.2005
Prifgegenstand - Article - Produit - Prodotto: Kugelhahne - Flanschteil DN80/40

Priifgrundiagen / Anfordeningen -Technical requirements / Demand - Spécifications technigues / Exigences -Nomma di controlio /
Requisiti:

GX5CrNi 19-10 (W.Nr. 1.4308) EN 10213-1,4 jan/98
Lieferzustand —State of delivery —Etat de livraison - Abgeschrect / Quenching
Slato di fornitura: 1080°C; 0,5 h: Wassar/wattar
Erschmelzungsart - Melting process — Procédé d'élaboration - Procedimento di elaborazione: E

Kennzeichnung — Marking - Marguage — Punzonture: Herstellerzeichen - Brand of the manufacturer - @
Werkstoff = Material - Matiére ~ Materiale Marque du fabricant = Marchio del produttore;

60
W.Nr. Mods! Nr. DN PN code CL FK  Slempel des Sachverstindigen — Inspector's stamp
-Poingon de 'expert - Punzone delfispettore:

Umfang der Lieferung - Extent of material delivery - Liste descriptive - Descrizione della fornitura:

Pos.Nr. Sthckzaht Schmalze~Nr. | Probe-Nr.

ftemNo | Numberof | Gegenstand - Article - Désignation du produit - Tipo di prodotto | Heat No Test No

paste N° i}te ) N2 Coulgs N2 d'eprouvette
| Numero pezzi

N® pos. N° Colata N di prova

1 04 Kugelhahne — Flanschteil DNB0/40 33116/04 | 650

Stuckgewicht / Piece waight 11,3 kg
Zeich.Nr. / Draw.No.; 4 244 08 102/L
-Modell Nr./Model No.: 1591

Qualitéit entspricht Qualitétsklasse D nach DIN 1.690.T.10. Gilestufe nach DIN 1680, T.2 - ES4-RV4,
Quality correspond to the Quality class D according to DIN1680, P.10. Quality prade acc. to DIN1680, P.2 —~ ES4-RV4.

2usitzliche Angaben ~ Additlonal remarks - Autres remarques Osservazions: Oberflachenprifung — 0.8. / Visual inspections ~ without
objections.

Die gesteliten Anforderungen sind 1t. Anlagen erfulit. - The requirement era fulfilled as per Annex. - Les cancitions imposées sant satisfaites
suivant annaxes. - | risultali sano conformi ai requisisti richiest] come da allegsti .

Anlagsn - Annexss - Altegati:" Ergebnis der Prifungen - Test results - Résultats dss essals - Risultati delle prove -

Waeitere Anlagen in 1) - Other annexis In 1) - Autres annexes an 1) - Altrl allegati in 1)

Maribor 18.03.2005 Dipl‘.-lg/ Mark
(Ort - Location - Lieu - Localita) (Datum - Dale - Data) {Der Sachverstindige - Inspe
- L'ispettare)
AUG-DD 0288 Armatur 3,4.A CEOC 017.5-Krombach-1591-4308-C,doc Armatur.dol
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70V Industrle Service GmbH
CEOC TOV 50D Grupps

Slowenien
TUV Bayem Sava d.o.o.
COLLOOUE EUROPEEN D'ORGANISMES DE CONTROLE  Dvorakova § - S1-1000 Ljubljana

Salog-Nr. !
Cart.-ric. ]
Seaito W

Pays c:l of 3

Tel.: +386 1 300 61 40— - Fax; -+386 1 231 37 52 Industrie Service
. . Prif-Nr., - Inspection No.: 1S+ 017-5/05- KR
Ergebnis der Prifungen  concatNo. :
Test Resulis Tell - Part: 1
Résultats des Essais Anlage - Annex: 1

Blatt-Nr. - Page No.; 2 von / from 2

Mechanische: Prifungen — Mechanical Tests - Essais mecaniques - Prove meccaniche

Prifury - Test Typa - Typo d'auacl - Tipo di Zugverzuch / Tensile test Kerbschlagbiegaversuch/Charpy impact test
prove:
Fimooatis - Tioa & rrpvatter DIN EN 10002/DIN 50125- A10 DIN EN 10045, 1SO-V, -196°C
B e o o e Abgeschrect / Quenching Abgeschrect / Quenching
1= Schlagatbal - Energy of impact »
a 5 ' Ensigla do wpiure ~ Enerpia di rotiure
‘a§ g ; 2 = (Jomt ) KerhachiagzEhigiait — kmpact strangth
# 5 g g Résilionce - Resilienze
& DA BE %3 |3 = (% Kris1, Bruchantell ~ Cryst. propordon
Ptobs-Nr, Proh ] Prob yahme £ g l L g §‘5- " Partie cristsliing — Proparzinne crststina
Test No. Dim. ol epecimen Spscimen El éﬁﬁ B 5 § 8 g Eg 4w [mme107) Breitung - Expansion
NE ¢' gprouvatia Dim. da I' dprouvatts Prélevament E § «:‘e k § kit Eniargiseamant — Espansione
No di prava Dim, dells provelta Prelevamonta E% § :gé'ggg :§§ g gg 3 §§E 5 = {%| garm {Einhsiteni = Hardness
SRR |l =14 mIe | Mo 4 uretd - Durezza
Scamelze ~ Nr. Dicke Braite, & ' g Rp@,2] Ra Rm 2 Warts ~ Values - Valeurs Hurnprkungen
Haat Na, Thicknase | Widih, & ] 2 § LowBd Ramarks
NE Couléa Eppaissaur |Leigsur, @ N E | € g Remarqiies
Colarp No Spassore La:glrk 4 é g b g § o Y - % . 2 2 i Osservazions
mm N/mm
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12] 13 14 15 16 17
IAnforderungen Lt P | 20 k175z200{440-| 230 Harte
Requirements L| P [-196 640 1 227 | Hardness
650 ¢ 10.0 L P 20 |265|293] 6508 (47,5 | 70 159-165HB
10 10.0 L P {-1886 11127 1118 52 98

Weitere Priifungen - Further control - Gontrola supplémentalre:

Besichtigung, Makkontrolls - Visual inspection, control of dimensions — Controle dimensional et visue! ; sfichprabenwelse o. B. ! satisfaclory

Anlagen - Annexes - Anngxas:

2) Besch. d. Herstellers - Cert. of the manufact, ~ Cert. de manufacl, EN 10204-3.1B No.: {75105 van/from 04,03.2005

3)  Farbesindringsprifung ~ Liquid Penetranat examination PT 34105
4)  Durchsirahlungspriifung -radiographic examinations R254/05, RT254A/05

Maribor 18.03.2005
{Ort - Location - Lieu - Localita) (Datum - Date - Data}
AUG-DO 02783 Armaiw 3.1.A CECC D17-5-Krombach-1591-4308-C.doc

A
Dipl.-Ing. | arko
(Der Sachverstaridige - Inspec —expert

- L'ispettore)

Armalur.dot



o £ Anlage=Selte_7von 7 ifi
CR NiING ge<selte_7 VOn___zum Zertifikat des Croning Livarna, d.0.0, Koro$ka cesta 14
L“?ARNA " - Sl-2390 R Korokkem * ij
TUV Industrie Service Prif-Nr, £ —erde—o Bxr=e~ Tel 100386 2870 6000 Fax: 000386 2 ,f;gvgggg
@748) .. . . . A
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 B Nr./No.: 17-5/05 gggﬁ'g’ l Ravne, 04.03.2005
Besteller: Saits 1 vor
Cusiomer: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG Pags 7 of \J
Bestell-Nr.: . T
Orderno.: 8005 W/136012/F1-17.02.05 Datum vom: 1 01,2005 our comne - 5024711
Gegenstand: 4827 -KUGELHAEHNE - FLANSCHTEIL DN-80/40; 4 244 08 Modell-Nr.: 1591  Stilckgewicht:
Subject: - 102/L Pattern na.; Pleces welght: 11,30 kg
Warlestolf; . Wirmebehandiung: ing - .
Werkstolt: 4308 o artrrtlfa ; n::ntt:mg Abgeschreckt/ Quenching - 1080 C - 0,5 h, Wasser/ water

Anforderungen geméfi:  GX5CrNi19-10 gem./acc. EN 10213, T.1,7.4/01.96; AD 2000-Regelwerk A4/09.01;
Requirements acc.to:  DGRLO7/23/EG (PED/B7/23/EC); DIN 1690,7.2/05.85/T.10/01.91

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

. Pruftemperatur / Test temperature; 20 °C
. Pos, Stick | Schmelz.Nr.| Kode Nr. | Probe.Nr. Rp; N/mm? Rm A% % Kerbschiag / impact Hirte
ltem | Pieces Meltna. |[Codeno.| Testno, T Py Nimm® | Lo=6d SOV d: 406 "C Harggess
111 4 33116 04 550 293 255 508 | 47,50 127,116,562 159-165
Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis (%)
KogeMrl ¢ i Mn P s or Mo v Ni cu Nb w
04 |o0040]| 1,278 | 1,348 | 0,027 | 0,003 | 19,173 0,388 9,318 | 0,289

Bemerkung / Remarks

Sieht und Masskentrolle /Visual and dimensional Inspection: ¢.8./ithout remarks. ’

Gutestufe entspricht: DIN 1690 Tell 10 - Qualitaelskinase D (DIN 1690 7.2 - ES4, RV4). /Quallty correspond quality grade D ace. to DIN 1690 T.10 (DIN 1690,
P.2-ES4,RV4).

Beastendigkeit gegen interkristaline Korrosion/ Existing agalnst intergranular corrosion: EN 1SO 3651 “2:A (T1) : 0.B.Awithout remarks.

Die gestellen Anforderung sind erfuelit/Tast results ace. to the requiremants.

Zestifiziert gemaess Drueckgarate Richtiinie 97/23/EG von TUV Suedddeutschiand Bau und Betriab GmbH : Bennante Stalle - Reg.Nr.0036 /Certilied acc.
Presaure equipment directive 87/23/EC by TOV Susddeutschiand Bau und Betrleb GmbH + notifed body -reg.No.DO38.

Kennzeichnung / ldentification

Harstellerzeichen: CL Werksachverstandigestempel: LR1 Kode Nr. I Code no. Werkstoff { Material

Supplier mark: Authorized representative stamp:
CRONING LIVARNA, d.o.0.
konlrala ¢ i
2300 B
) (O
Diasas Zeugnis wurde maschinell erstelt und giit ohne Unterschrift! Marila’G
This certificele was Isaued by DP-squipment and g valid without signaturel Werksachve Zs/tan d{ge(r) Authorized representative

[ h ~N
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! Selle /"_____L_(,___JO }

5 T «Pege
: _ DMV STAINLESS ltalia-s:r:l
Via Plé, 30 24062 Costa Volpl BG
Tel : 036.975,611 - Fax :oager*'r%éa) No/N°/Nr,
e-mall: dmvitaly@dniv-stalnless.com =
. . 03.04091
" INSPECTION CERTIFICATE | .
» CERTIFICAT DE RECEPTION ; Page!page/Seita 1/3
e | ABNAHMEPRUFZEUGNIS
______ 3.1.B - EN 10204,71992+A1:1997 e A
IPurchaser | Ciiant /Besteller  STAPPERTSPEZIALSTAHL. 1
;Address/ Adresse { Adresse WILLSTATTERSTR. 15 DUSSELDORF .

Customers Order ! N* de commande client / Kundenbestellung V,38286 R/DMV-DK date 26/08/2003 .
DMV Ref, Order / item N°® comm DMV/Foste / Auflragsnummer 0000A53854!000006 . .

Part numberl Part number lTeilenummar N A

| e NP 296239

(TSP, s dswpms em vemy [ Up

Prrpe

Seamless Stalnless Steel Cold Finlshed Tubes Soluuon Annea!ed Fres From Scale Plaln Ends Squarc Cut Deburred‘
Tubes Acier Inox Sans Spudure Finis a Froid Hypertrempés Sans oxydation .= Coupés d" equelre, lisses, ébavurés
Kaugeferhgte nahtlose Edelstahlrohre Losungsgeglaht  Entzundert Enden g!att, abgeschnitien

]Specsﬂcation ! Spécrl' cahons f Llefervorschriften
TASTM A 312-008B, DIN 17458 PK1 07.85 DIN 17458 PK2 07.85 AD 2000 W2:2000, KEINE EINB.
\_,
y vade ! Nuances lStahlscrten
'1 AB41 TP321
“olerances [ Tolerances [/ Toleranzen
T eN1SO 1127-5 5 1996 D3T3
Marking ! Marquage /Kennzelchnung
.{LOGO DMV} ASTM A 312 TP321 1.4541 SEAMLESS HS2 HEAT {HEAT)} 76,1 x 2,9 - S5S » TUV DMV-! IF DMVINDT
BUNDLE {BUNDLE} NR (‘TUBE N°}

e ‘.. a -

Heat No Weight Total Iangth oD W. Th, Length
CoulédelSchmolze N°NI. Masse/Gewicht . Long. tot./Glg. DE/AD Ep/WD . Longueur/Linge
1435430 83  1009,00 Kg . 20147 m 76,10 mm 2,80 mm 6000/7000 mm
o, 33 1008, oo Kg 201,47m |

Heat /Cou/ée / Schmelze435430 .
Melting Process { Elaboration | Erschmelzungsart Electric / Elsclrigue lElektrostahl +VOD

Chemrcal anallisys / Caracténstiques chimlques / Chemische Zusammensetzung (%)

9 . G .S__Mn_ P S O N __Ti

Min 7. ODD 8.000 0.285

' Max ’ 0.080 1.0000 200 0045 00300 19.000 12.000 0.700
. Meat 0,053 0.2600 _ 1.56 _0.027_0.0070 17.240 10.130  0.320

Mechanlcal and Meta!!urgicat Propemes
Caracténshques Mécaniques at Métaﬂurglques { Mechanische und metalturgische Kennwerte

‘Tensite testl Traction 1 Zugversuch (at 20 °C)

-

Direct. Y.5.0,2% V.S, 1,0% U.T.8. El5d EIS0mm
Rp02% Rp1,0% ‘Rm

I Long/Trans WMPa - MPa MPa % %
* Min 200.00 235.00 500.00 35.00 35.00
T Max’ 730.00 g

. No 122420 ' L 309.10 335.88  602.7¢9 59.14 54.20
RING EXPANDING TEST / Evasement sur {'anneau { ngaufdornversuch
iRequired ! Imposition { Erforderlich DIN 50 137 Result { ‘Hesultat | Ergebnis OK [ Bon / OB

‘FLATTENING TEST / Aplatissement / Faltversuch .
‘Required / Imposition | Erforderliich ASTM A 999 ) Result/ Resultat / Ergebnis OK/ Bon /OB 1

e —s - retem, - . P
v 3
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. . i Via Pid, 3D 24062 Costa Volpina (BG)
f Tel : 035.975.61¢ - Fax :035,971624
. c-mall: dmvitaly@dmv-atalnless, Gom

DMV STAINLESS Italia s.r.| Lo Lo w

INSPECTION CERTIFICATE

57 N

LA CERTIFICAT DE RECEPTION
y \\m‘/ : ABNAHMEPRUFZEUGNIS
: opr. t_* 31.B-EN10204 :1992+A1:1997

NO/NC/NT.
03,04091

Page/page/Seite 2/3

b e ve a e

'CORROSION TEST / Corrosion / Korrasionstest
IRequired / imposition / Edforderlich ASTM A 262 PRE
ICORROSION TEST / Comosion ! Karrosionstest
'Requlredl Imposmon ! Erfordernch EN 180 3651-2 APRpart2 met A

O e R

Result f Resuitat ] Ergebnis OK f Bon /OB

Result/ Resultat /Ergebms OKI Bon fOB

Other tests and declarations / Au!res essats et Déclarafions ! Sonstxge Prafungen und Bestatugungen

-t e e 3 b v @ iy e b

Heat treatment ' 1100°C
Traiternent thermique 1100°C
Warmebehandiung - 1100°C

Holding time 2 min/mm followed by rapld cooling
i Temps de maintien 2 min/mm sulvi par refroidissement rapide

laltezeit 2 min/mnymit schheﬂer AbkOhiung

il examination

Controle PMI

wwechsetungsprifung
Visual and dimensional examination
.Examen visual of dimensionel
'Besichtigung und Masskontrolle

.Eddy current testing : SEP 1825
-Controte courants de Foucault SEP 1925
Wirbelstromprifung SEP 1925
Ultrasonlc testing on the 10% of the tubes . SEP 1915
Controle US 10% des tubes SEP 1915
iUltraschalipriffung an 10% der Rohre SEP 1915

iNo weld repair
lAucune réparation par soudure
Keine charaturschweissdng
\_oes are free from mercury contamination
as de contamination par fe mercure ou l'un dg ses composants
|Rohre sind frel von Quecksilberverunreinigungen

|t § i ——-

oK
Bon
0B
OK

o8B
OK

oB '
OK

oB

2 certify that the delivered products comply with the request of the order

Nous atlestons gue fa foumilure est conforme eux stipulations de la commande

Wir bestatigen, dass die gelieferten Produkie den Anforderungen des Aufirages entsprechen, ;

Material in accordance with AD 2000 W 10: 2000 and TRB100
Materiet conforme & la narme AD 2000 W 10: 2000 ef TRB100
iMaterial enlspricht AD 2000 W 10: 2000 und TRB100 -

The dalivered material has been producted and tested on the internal orderfitem n® 0004041332/000023

Le materiel ¢'est relalif 4 Ja commande/pos. énteneurn D0O04041332/000023

Die erzeugte Menge ist nach dem inneren Aurtrag/Slellung N°0004041332/000023

ilssued accordmg to TUV-BAYERN, January 1875.
|Emis suivant TUV BAYERN, Janvier 1975
Ausgestelltim Einvernehmen mit dem TOV Bayem, Januar 1975

No countersignature from authorlty contro! as per TUV-Bayern letter DTD 3/1 8/1877
Fas de contras:gnafure par Iautorile selon lettre du TUV-Bayern du 18/mars/1977
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INSPECTION CERTIFICATE ;
CERTIFICAT DE RECEPTION
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Auf eine Gegenzeichnung durch die zustindige Technische Uberwachnungs Organisation kann aufarund des
des TUV Bayern vom 18 Mérz 1977 verzlch!e! werden S Schirelbens

P e ) L TR S, * (RS EN

Ve e e e ee———— e Ce——
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? o ——

Data I da!e / date 09 0ct-2003
Mill Inspector 1 Controle Qualité { Der Warkssachverstandige F. ANNIBALLI

(T . '

RN .

Confirmation with reference to Pressure Equipment Directive 97/23/EC:

The works oporates a quality managemont system that has undergone a specific assessment for malerlals for pressuro equlpmenl and is
ertifled by a competent body (TUV-CERT.No: 70/2002/MUC) .

Confirmation concemant le Directive Equipemenis sous Pression 91/23EC:
L'using applique un systdme de managemant de fa qualitd qui e fail Fobjet d'une dvalualion spécifique pour les matériaux pour équipaments sous
presslon at qui est centifie par un organisme compélent (TUV-CERT.No: 70/2002/4UC)

Bestitigung In Bezug auf Druckgoraterchlinie 87/23/EG:
Das Wark wendel ain Qualitilamanagemenisystem an, das In Bezug suf Weskstoffe fIr Druckgerale einer spezifischen Bewertung unterzogen wurde

und von siner ruslindigen Stelle (TUV-ZERT. Nr. 70/2002MUC) zerlifider ist.

This certificats Is Issued by a computertzed Le cectilicat eat redigé par un systeme . Dieses Zeugnis isl durch ein aulomatisches
system and ig valld without signature, In case the  dordinateur etll est valable sans signature, Au System erstellt und ohne Unterschrfi gittig. Im
owner of the original certificate would release a cas ol Is possessew de 'original dalivrara une Falle, dass der Elgenitmer des

capia, il devra attestsr 1o conformitd en son nom, Oﬂglnalzeugnisses ¢ine Kople ersielien lasst,

en s'endossant toute la responsahilltd pour des muss er dle Oberelnsimmung mit dem Originat
bestatigen und dbemimmt selbsi die
Verantwortung fir Jede nicht artaubte und ifiegale
Verwendung. Jodn Verdnderung und/cder
Filschung wind gerichllich verdolgt werden.

copy of it, he must atiest its conformity 1o the

original ane, taking upon himsell the respansibility

for any antawlul or not aflowed use, Any alteration  usages llicles ou Interdils, Touts alteration ou

-ang/or falsification will be subjact to the law conlrefacion seronl susceptibles d'entralner des
poursulies legales.

LD ¢4 2y

DMV STAINLESS ltalia s.r.l. ISO 9001 - IGQ ‘N 9408 “'QEQNetg IGQ %
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ZeypninNes

Cerilficato:-No. N

Baschainigung bty Werislofiprdfungen pach EN 16204 Yode

Corlificaty o) maledal tass acrording Lo EN 16204 - i_{ts L ~_“le
bia Uslesung antsprieht dun vecelinarten Usierbadingungen, N o

b

The abeve moalened material hive baan delivered in acéordaace wiin e lm ol Ihs ¢ 1daf.

8CGH EDELSTAML SIEGEN GMBH, Posttach 210183, 57025 Slegen * BestelNr: 053086005
. Order-No.
Bastel.Patum
Drdey data:
E Kom-Nr. 053086009
Wnri.'No.,
Zekhanm Liclerwinrkat  Stempal ot Werkssachversidnd en
Trats man Insgocior's samg
\ V) Aoy
Armature Best. 218391, Teil .396 3,\( .
Eresugnisiom Stadb rd,/round bar '
awm DIN 17440 AD-W2 ' ]
Wetstoh X 6 Cr N1 Ti{ 18 10 Ww‘maﬂ-“. 1,154
Chatty . bk iy it h
Baskhiigung und dtaBradoriiung EtaivnafzunyNnchbghmdhng Yerweehslmpeprilung {specroanalyiach)
Inapechion and drmensional eaairel mmmymmw refining idenitication lest (specyabbnalysis)
e Beanstandung . | 1BO VD ohne Beanstandung
B out ebjection without objection
3 Anzahl Abmassan; Gowichl’
liom Quenly Dimonsion ng;hl‘\c;q firsnt m‘ﬁ&" )
s 2 130 mm rd.x 2024 mm 484 125614 57451
Schinebe T .
Heal ¥ C % Si % Mn % P % 5 ¥ Cr E MO & Ni ¥ N2
129614 {0,022 0.4 0,69 0,031 0,003 17,60 0,33 2,50 b,0215
POBESNN-22 * *
¥ Cu
129614 |0,18
.
Simebourgnurting 15gungsgegliht / solution annealed - .
2 [ Rpo2 - Rp 1 R A 7 Keftachlagared Prebenlam Hate
g % g Nimm W Niment % % mpa¢] valua Shapa of Le3) plece Katncss
[ =
OLL 20 200 2318 5006-730 40 BS J 150~V
7451% bo 222 244 529 51 77 |278/262/294 150~V
i-pridfung gemBB SEP 1821, NPX. PG 2 C/c chne Reanstandung
t-examination acc., SEP 1921, NPK, PG 2 C/e¢ : without objection -
2 e e
19.09.2001 /
Per&?,mominﬁga Nwmerﬂandpe
7021 71650 [TX/RX N0 &624) 2006

01710 2001 MON 07:53

049,




