08 Jur 2005

KRO M BA@ ﬁ Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 — 3.1 no.: 05 B 1894 Seite / page 1 von/of 2
Ej:tf;:z’; Siekmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund

Bestell-Nr.; . VO, Pos.

Bestall-Nr:: - 90074920P - Projekt Tankfarm Jomi 23422004 | o> 23

unsere Kom.-Nr.: Armaturen-Nr.:
our com. no. 4/2136012 /5.0890 Valve no.

Anforderungen geman:
reqiurements acc.to AD2000-Merkblatt Ad, PED 97/23/EC - NModul H

Pos. | Stiick ;
ng,i, pieﬁs DN PN Gegenstand / subject
23 3 50 40 Absperrventil / globe valve
/ ? Anschluf nach / DIN 2501

connecfion acc.to: Form C

Typl/type: AV 825

.Gehause / body: 1.4308

Aufsatz / bonpet: 1.4308

innenteile / inside parts: 1.4541

Isolieraufsatz / bonnet:  1.4541

Prifungen geman / F20,

tests acc. o P10: PN x 1,5 bar water P11: 6 bar air

EN 12266-1+2 P20: PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air

Die Priifungen wurden durchgeflhrt, Es wurden keine Mange! festgestellt,
The inspection were carried out. No faults were observed.
Die gestellten Anforderungen sind erfullt / The requirements claimed for have been fulfilled.

Kennzeichnung / identification:
62053, 73002, 73115

Bemarkung / remarks:
mit Isolieraufsatz - MaR Mitte Armatur bis Unterkante Stopfbuchse = 300 mm / with bonnet - measura middle of the
valve unto the bottom line stuffing box = 300 mm

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach
GmbH &Af.a. KG

N
i oris Hinkel
Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachversiandige / expert

D-57202 Kreuztal » Postfach 11 30 « Telefon 0049(0)2732/520 <00 « Fax -100 e Intemet: http:/iwww_krombach.com

0512005
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KR@ m RA@% Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Amaturenwerke

ARMATUREN

Abnahmepriifzengnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 — 3.1 no.: 05 B 1894 Seite / page 2 von/of 2
Werkstoffnachweis / material certificate
Item cert.no, Articel chargen code
Pos. Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung
23 1 Geh#use/body 36, 35
23 -2 Aufsatz/bonnet 41
Isolieraufsatz-Flansch/bonnet
23 3 Hlange 483240
23 4 Isolieraufsatz-Rehr/bonnet tube 444600

Spannungstechnische Beurteilung und sicherheitstechnische Konstruktionspriifung

stress-approval and constructional approval ohne Beanstandung / no objection
Priifung auf Werkstolfverwechslung bei allen Teilen aus legierten Werkstoflen

checking of all parts made alloyed materials of errors in material selection:  ohne Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armatur auf Fehler und Uberpriifung auf MaBhaltigkeit

inspection of the completed valve for defects and dimensional accuracy : ohne Beanstandung / no objection

Zertifiziert nach DTN EN ISO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach

GmbH _‘? KG
N e
i.A7Doris Hinkel

Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachverstandige / expert

D-57202 Kreuztal » Postfach 11 30 « Telefon 0049(0)2732/520 -00 « Fax -100 e Internet: htip://www.krombach.com

0512008



Cronlng Livarna, d.0.0, KoroBka cesta 14

CRONING

LIVARNA 81-2500 Revne np Koroikem * Slovenije
Tel :00386 2 BTD G000 * Fax; 000386 2 870 606¢
(546} » e s @ g@a
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 B Nr. / No. : 04 1399/1 Ravne. 19.16.2004
Bostallar:
Customern: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
Boateli-Nr.! Datum vem: Unsare Kom.-Nr.;
Order no. 241271 Datad: 28,07.2004 our com, no.: 437717
Gogenstand: 2305 - GERADESITZVENT.-GEHAUSE/GLOBE Modsll-Nr.: B105  Stickgewlent;
Subjoct: VALVE-BODY DN-50/40; Pattern no: Plecas walght: 12,50kg
Warkstaff: Wiirmabshandiung: Abgeschrackt - 1080 C - 0,5 h, Wasser
Matarial: 1.4308 Heat treatment :
Anfordorungen gamia: GX5CNi18-10 gem./acc. EN 10213, T.1,T.4/G1.96; AD 2000-Regelwerk A4/08.01;
Requiremonts eec. lo : DGRLY7/2YEG (PED/F7/23/EC); DIN 1580,7.2/05.85/T.10/01.91
Mechanische Elgenschaften / Mechanical properties
, Priiftemparatur [ Test tamperature: 20 *C
Pos, | Bthok | Schmelz-Nr. | Kodo Nr, | Probo-Hr, RpiN/mm * A A% % Karbachlag / Impact Hilrta
Itom Plocos Melt no. Cotle no. | Tast no, - o2t trmm' | Lowsd 18OV J; 2 ‘G Hargr&un
7 1 32426 36 987 279 240 501 47,00 228,230,214 162-166
Chemischa Zusammensetzung (%) / Chemical analysis (%)
Kode Nr, ¢ gl n p g cr Mo v H Cu Nb w
Cado na,
36 0,060 1,370 | 1.350 | 0,031 0,016 | 18,790 9,840 | 0,370
Bemerkung / Remarks
Sicht und Masskontrolls NVisual and dimensional inspection: 0,B.Awlthout remarks.
Gulestufe smspricht: DIN 1630 Tell 10 - Quaiitastsklasse D (DIN 1690 T.2 - ES4, RV4). fQuality correspond quallly grede D aco. fo DIN 1680 T.10 (DIN 1690,
P.2-E84,RV4),
Beastendigkeil gagen Interkristaline Korroslon/ Exisling against intergranular comosion: EN 1SO 3661-2:A (T1): o.B./without remarks.
Die gestallon Anforderuag sind erfuelit/Test resuits ace. lo the requiremanls.
Zettifizierl gamaess Drusckgerels Richilinie 87/23/EG von TUY Suedddatschland Bpu und Batreb GmbH : Bennante Slella - Reg.Nr.0036 /Centilied aco.
Pressure aquipment directive 97/23/EC by TUV Sueddeulschland Bau und Batriob GmibH : nolifed body -reg.Ne.0036,
Kennzelchnung / Identification
: dl 3
;:;‘;;L‘:::‘ri}:'" cL ‘::(mh:;::;::;::nggl::::n:'-lmp: LR1 Kods Nr. [ Code nio, Warkstotf / Motarial
Dieses Zougnis wurgs maschined arsialit und gill ohrie Untarschrifl! Marlja Gabor, univ.dipling.met
This certificate was lssuad by DP-equipment arxi is valid without signaturs! Werksachverstindiga/Autiiorized repracentative

ol



Beloy-Nr.

CR@N ING Cort.no. A Croning Livarna, d.0.0. KoraBka cesta 14
Seile
LIVARN A wile -Zg:f?'f 2/ $1-2380 Ravne na Koro&kem * Slovanija

Fags Tol :00388 2 870 6000 * Fax: 000386 2 870 605
{sea} . . v . g
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 B Nr. / No. : 04 1400 R, 11102004
Boztellor:
Custarmor; 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
BaostollNr.: Datum vam} Unsere Kom.-Nr.:
Order no.: 241128 Datod: 12.07.2004 our com. no.; 434216
Gegenstand: 2305 - GERADESITZVENTILE-GEHAUSE | GLOBE Modell-Nr.: B105  Biiickgewleht:
Subject: VALVE-BODY DN-50/40: Pattarn no.t Ploces walght: 12,50kg
Workstoff: wirmahohandlung: Abgeschreck! - 1080 C - 0,5 h, Wasser
Matesial: 1.4308 Heat treatment :

Antorderungen goman; GX5CrNi18-10 gem.jace. EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Regelwerk A4/09.01;

Raquiremnonts ace. 4o ; DGRLO7/23/EG {PED/97/23/EC); DIN 1690,T.2/05,85/T.10/01.81
Mechanische Eigenschaften / Machanical properties
Prisftomperatur / Test temperature: 20 *C
Pos. Sitlek Schmolx-Nr, | Kade Nr. | Probo.Nr RpH/mm® Rm A% I% Kerhschiag / impact Hina
ftern Places Malt no, Code no, Tost no, . e Nimm?® | Los=5d 1BON 20 'C Hnrﬂgus
5] 18 32387 35 952 299 248 532 54,00 108,230,232 161-185
Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis (%)
Kods Hr. ¢ 8| Mn P 3 or Mo v N o Nb w
Cods no, .
35 0,080 1,380 | 1420 ] 0,030 0,016 | 18,870 9,230 | 0,320

Bemoearkung [ Remarks

Sicht und Masskontrolle fVisual and dimenslonal Inspection: 0.8 fwilhoul remarks.

Gutestufe entspricht: DIN 16490 Telt 10 - Qualitaetsklasse D (DIN 1680 T.2 - ES4, Rv4). /Quality correspond qualily grade D ecc. 1o DIN 1690 T.10 (DIN 3690,
P.2-ES4,RV4).

Beastendlgkelt gegen interkristaline Korroslon/ Existing againstintergranufar-corraston: EN IS0 3651-2:A (T1) : 0.B./without remarks.

Die gestellen Anfarderung gind arfuelltTest rasulls acc. 1o the requiremsnts,

Zertifiziert gemaess Drueckgarate Richlinis 87/23/EG von TUV Suadddstschiond Bau und Belrish GmbH : Bennanie Stells - Reg.Nr.0036 /Certified acc,
Pressure equipment diractive S7/23/EC by TLV Sueddeutschiand Bau und Betriab GmbH : notifed body -reg.Na.0036.

Kennzelchnung / \dantification

Heratellarzsichen: Werksachveratand!gastampel:

guppllar mark: CL Authorlzed varesurtative stamp; LR1 Kods Nr, / Code no, Warkstafi ! Materis!

Dleses Zeugnls wurde maschinell erstellt und gitt ohne Unterschrlft Marija Gabor, univ.dipl.ing.mat
This carlificate was issued by DP-squipment and is valid without signaturel Werksachversiandigu/Aulhorized represantative




Bﬁfﬁ!)’l"t'f. '
CR@N l NG Cait-ne, 2/ Croning Livarna, d.0.0. Korodka ceal\a 14

LIVARNA rage o :
Paga / of /| $1-2290 Ravne na Korodkem * Slbvanije
Tel :00386 2 870 6000 ™ Fax: 000386 2 870 606(

(C20] as » . ¥ pu )

Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate ,
EN 10204 - 3.1 B Nr. / No. : 04 1324 Ravne. 11402004
Bestallern

Cuslomer: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CQ.KG

Bastall-Nr.:
d : Dalum vom: Unrore Kom.r:
Orderna: 241271 Dated; 28.07.2004 ourcom. no: 437716
Geganstand: 3011 -BUEGELAUFSATZ / GLOBE VALVE - BONNET Modell-Nr.s B107  Stlekgawlcht: .
Subjoclz DN-50 - Pattem no.: Plosas welght: 2.90kg
Worksiotf: Warmabahandlung: Abaeschreckt - 1080 C- 0,5 h, Wass
Hateriak: 1.4308 Hoat treatment s 9 0 51, Wasser
Anforderungen gomit: GXBCrNi19-10 gem facc. EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Regelwerk A4/09.01;
Raquirements acc. to ; DGRLY7/23/EG (PED/97/23/EC): DIN 1690,Y.2/05.85/1.10/01.81
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Priifternperatur { Test temperature: 20 *C
Pos. Stick schmelz.-Nr. | Koda Rr. | Probo«Nr RpiNtmm * Rm A% % Kerbschlag ! Impact Hiirte
em Places Malt no. Codato. | Testno. T 1% N/mm® | Lo=fd 150Y341 20 "€ Harggeu
6 35 32338 41 303 267 223 494 54,00 228,236,237 161-165
Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis (%)
KadeNr. | ¢ sl #n P 5 or Mo Ty N Cu No w
Codo o,
41 0,050 1,450 | 1,360 | 0,031 | 0,013 | 18,640 9,420 | 0,340
Bemerkung / Remarks
Sichi und Masskontralle MVisuat and dimensional inspestion: o.B.fwithout remarks.
Gudestufe entspricht: DIN 1680 Teli 10 - Qualitaeisklasse D (DIN 1680 T.2 - ES4, RV4), /Quality corraspond quality grade D acc. (o DIN 1690 Y.,10 (DIN 1690,
p.2.E84,RV4).
Baastendigke! gegen Interkristaline Korrosion/ Existing against intergranular comasion: EN ISO 3651-2:A {T1) : 0.B.iwithout ramarks.
Dle gestelten Anforderung sind erfusiliTest results acc. to the requirements.
Zentifiziert gemaess Drusckgerata Richtlinie 87/23/EG von TUV Susdddetschiand Bau und Betrieb GmbH : Bennante Stelle - Reg.Nr.0036 /Cenificd aco.
Pressure equipment directive 97/23/EC by TUV Sueddoutschland Bau und Belrieb GmbH : nolifed body -16g.N0.0G36.
Kennzsichnung ! ldentification
{erctoliarzeichan: Warksachverstandglgsstempsl;
:‘v::pnlr':\:zm CL A:ﬂw‘:lia;:r:pmu:z:!l::‘::.mp: LR1 Kody¢ Nr. i Code no, Workstofl / Maleriat
Disses Zaugnls wurde maschinel erstellt und gilt ohne Unterschiitl Marlja Gabor, unlv.dipling.mel
This cerlificats was lasuad by DP-equipment and ls valid without signaturel Werksachverstindige/Authorized represanlative
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EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH

DatunvDate: 23.02.04

150 9001 WerkstofNieferant = Abnahmeprifzeugnis nach
e | VDA 6, Teil ) gemil B Inspection Certificate ace.to/Certificat de réception selon
Z“'I Gfiziert | & e oo o Dﬂ.\CkgCYﬂlC- B it
noch: | AD2000 W@ richiinie o] e Zeugnis-Nr./Certificate No./No.de Certilicat
TRD 100 STIDEG i

Edclgiahl_Witten » Krelej@ GmbH, D-58449 Witten

Ugitech S.A.

Groupe Arcelor
Avenue Paul-Girod
FR-73403 Ugine Cedex

Warenempfinger,

Stappert Spezial-Stahl Handel GmbH

Im Ostfeld 11

DE-58219 Schwerte

STAEBE AUS NICHTROSTENDEM STAHL
UGINE 55ZC, REMANIT 4541

GEWALZT, ABGESCHRECKT, GESCHAELT
SPEZIFIKATION 128/1, 128/5X, EN 10088-3,
DIN EN 10272, AD 2000 W2

STAINLESS STEEL BARS

UGINE 55ZC, REMANIT 4541

HOT ROLLED, QUENCHED, PEELED
SPECIFICATION 128/1, 128/8X, £N 10088-3,
DIN EN 10272, AD 2000 W2

RARRES EN ACIER INOXYDABLE
UQINE §SZC, REMANIT 4341

LAMINE, HYPERTREMPE, ECROUTE
SPECSFICATION 128/1, 128/5X, EN 10088-3,
DIN EN 10272, AD 2000 W2

Bataz-Ne,

2|

Csit-no,
Seite it 1
Paga /" of \3 }
AuesyaBs 4
D.58452 Wittn

Telefon; (023623220
Telefax: (02302)28-40 (0
Postanschrift: D-58449 Wircn

Scife/Page:1 13

DIN EN 10204 3.1
7199791625230/ bit

Herstelierzeichen/ Supplier's Mork /Marque d°usine

Pebfstempel  Inspector’s stamp ! Poincen de Fexpent

®!

Thre Auftr-Nr, vom
Your order No, dore /Mo.de volre comimande du

8121 320935 V.40506/ 12.11.03

Unsere AvfireNr,
Our nrder No./No.de notre Commande

20007571
Unsere Abseilung/Our department { Notre déparicment
VBR4

Unsere Muterinl-Nr,
Our marerial No./No.do nolre mztériel

Telefon ! Telephane/ TétEphons

2180817

02302/294990

Produkt!/Product/Broduit

Fertigungsaufte-Nr./ Production lst-No./Lot d¢ fabrication Mo, 193921
Liclzrschein-Nr./Delivery note/No, de P'avis de livraison 14548802
Schmelzen-Nr./Hean No./No.de couiés 1483240
Stiickzahl{ Pioce No./Nombre des pidces o
Gewiclit/ Weight! Masse 5 2850{%g}
Zelchnunps-Nr./ Drowing No./No.du dessin i
Formut/Shape/Profil

Durchm/Areite/ Diameter/width/Diam&re/targenr
Divkes Thickness/Epaisscur H
Linge/Length/ Longueur

Lieferrustand / Candition as supplicd/ Bt de livraison: 1920 DEGREE £ SOLUTION ANNEALED AND QUENCHED, 1050 GRADC
LOESUNGSGEGLUEHT UND ABGESCHRECKT, NO WELDING HAS BEEN PERFORMED,

AM MATERIAL WYRDE MICHT GESCHWEISST

veund £ sound £ rond
1145,000[mm} +0.630/-0.000[mm]

35000 - 6000 [mm]

Die Prﬁl‘crgl;ebnisse zu Threr Licferung finden Sie wuf des Riickseite bzw. den nichsien Seiten

As for fost results ol

EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH
Abnahmetechnik {inspection depariment/ Département de Récepiton

Yo

krtd2o=

DerWerkssachverstiindlpe
Works™ inspector /L' Agent Réceptionnpire de tusine

your delivery st overleal, / Vauz irouverez les resubtats d'essois de voure fivraison aux pages suivanics.



233

TV

. Aucstealle 4
bR TR ‘ v < o Tel fD.s(B{;'ZS}O\ZV,Z';cB
o AL, G = clefon:
3 DO A Telefax: (02302)29.20 i

EDELSTAI‘IL \‘VITTEN'I(REFELD GMBH Postanscheil; D-SE449 Winen

Cia winfDate: 23.02,03

Scite/Page:2 /3
. Zeupnis-Nr, . Unsere AufirNr. ! Thee Aulte.-Ne, vom ! Fertigungsanfir.-Nr.
\ :1:ﬁc.a!r !J_cl.lt.i?.'dc Centificat !_O.ui le:jgr lbffs:‘/_N?.Qc‘n?fr.c Fommandc Your ¢)_rd¢| No, Qalc_lﬁ_c_)._dﬁk:r?l_r—c‘fgm____aggc_qg.E"Plfnduclion_t_ol-t%o.lgLol de fabrication No.
7199797625230/ bit [ 200075 /% , Kiv2i 320935 V.40506 , w21 |
7 ——
Schmelzen-Ne, : Erschmelzungsart H Sekundirmetallurgie !
Moot No/Nodecoulée 5 Stcolmaking process/Troctdé delsboration 1 Secondary metalyrgy/Moialungie secandaire !
H
483240 } E ' VoD :
Chemische Zussmmensetzong/ Chemical Composition/ Composition chimigue
Cee b meme e .i.-.. C. i ...M? [ i R S_ : . Al
Ist/Actual/Actuel ¢ 0.048 Les 1 oous 0022 | 0.017 | {%)
LN Nb ; ! |
IstfAcalfAchel ¢ 0.0097 | 035 | <0005 | ' : %]
A3 ter Hatdaess! Dureié
List rzustand/ Conttivion as supplicd/Etat de livioison
. R _P_r(_:})tl»—\_lr.ISpcr.imcn-No./No.d'cpmuvcuc 79921
~ 54/ Achial / Actucl 146 118}
Zayeversuch/ Tensile test/ Essai de traction
Licfzrzustand/ Condition os supplicd/Etat de liviison
J‘n4bcna!_mz.!Spccirjflj_ﬁijE\cnxiﬂlEigsg_sioqqlég_rpivcfl. ! Prohenrichtung/Specimen ditection/ Sens de Préfévernent l Priifiemp./ Test temperature/ Température d'essai
Zugprobe; 10 mm rd i 15nyst longitudinal longueur i 23[°C)
l’roben-N(._/S)wcimun-_N‘g./No‘d'cgro_gvcllc ! Rp_o.I[MPn(Nlmm‘)_} P Rple[MPa (Nimm?)) ' Rm{MPa (N/mm")} : AS[%) | Z[%)
o S VR - 16 | 552 | 533 | 7
79422 ) 230 : 29 56 IR 72

Yabiangbiegeversuch/ Impact test/ Essai de résilience
{.icd srzustand ! Condition as supplicd/Eiat de fivraison

PenbenformType of specimen/Type d'éprowvetic Prohenrichtung/Specimen direction/Sons de Prélévement | Prifiemp.! Tes lemperature/ Temphrature §'essal

L. [CHARPY V] tings/ fonginudinal / tongueur i 23{°C]
T P;‘ohe.nrN!'./.Sh].).ccianxlvNo./N‘o'.d.'ip_{?({vcllc I l.l'_rﬂi/.sl)gc.lﬁpr_ouvcuc_ . 1.Prﬂ.lSpcc.IEproquuc ] 3. Prfl.{Spec./Eprovveite .
B | ) 70y R I ) ;
- 7§§2£ T N,. - .202 [B)] 21010 i

1t wrkristaline Korrosion/ Inlergranular corrasion/ Corrosion intercristalline
+i 1 1AESS ASTM A 262 PRACTICE E. DIN 50914/ ACC, TO ASTM A 262 PRACTICE E, DIN 50914/ SELON ASTM A 262 PRACTICE E, DIN 50414

US Priifung/ Ultrmsonic testing/ Contréle par ultrasons
iy Lisferung wurde US-gepraft aach/Delivery US-checked acc.nf Liveaison conurlé parlirasons sclon: DIN EN 10308 Typ 12 Tab. KL3 ‘l

O ¢ Livferang warde nuf fdentitdt geprifi(Spectra.) /dentity hus been choeked(Speciro.) /identification (Speciro.) o éié clfeetué

12,5 ontrollc wurde durchgefahr./ Testing for surface eragks has been performed./ Conirdle de fissures 3 fa surfoce a éié effterut,

e LicTeang wurde besichtigt und aul Mab kontrollicn/ Visunl inspection and control of dimensional aczuracy have been pesformed/
suairble visust o inspeetion dimensionnclic ont éié effectud

1145 Qualitacigmanagement-System wurde durch RWTUEV, Priifharicht Nr. 20 40 37 75
Tisddss der Richilinic 97/2VEG (Druckgediterichitinic) fiberprifl,

H ermit witd beschainig, dass dic Licferung in Werkssoff, Abmessung und

{ 1ol srzasiand dem Gellungsbercich der Zulussung enlspricht,

I 1 hereby centified thal the quality management systemn has been reviewed by
1z wtuey . fost report no. 20 40 37 75 according 1o the mgulation 92/23/EC

* aui fetings for pressure ingiraments). 1 is cenified, that 1he detivery

:emplies will the scope of sdmission as fas a5 materinl, sizc and as-supplied
o liton fs eoncerned.

(. systéme d'assurance de qualité est verifié par la socitid "RWTUEV™
1Fuppont No. 20 40 37 75) sclon recommandation 97/23/EG (Directive paur
ropareils soumis a Pression).

e s wénficotien confirme, que fa ivimison comresplond au domaine ¢‘emplai
o rbiment concernant 1¢ matériel, les dimensions et ["&1at de liviaison.

.1 Sistcma de Calidad fue cxaminada par ¢l RWTUEY - cenificado de comprobacidn



EDELSTAHL WITTN-KREF ELD GMBH

Balag-Nr. 3
Cart-no, N

Safte ) wp 2
Paga 2 N2

Auesir:

u8: 4

D.58452 Witan

DarunyDatc; 23.02.04

Seite/Page: 312

Telcfon: (023D2)2.0
Telefax: (02302)249.10 (0
Postanschrift: I-58440 Witen

Zeugnis-Nr, i Unsere Aufie-Nr, : thee Aufte=Nr. vom ' Fertigungsaufte-Nr,
Centificte No./No.de Centificut .!.9‘,”.?.‘,‘.{3' No./No.de notre Commande ! Yaur order No. date /No.de vorre commande du ; Production fol-No. /Lot de fabriention he.,
7199797625230 /bit i 200075/ 1 8iv21 320935 V.40505 9392( T
no. 2040 37 73 - en conformidad con la dircetive 9/23/EG { para equipns de

prosion ). . . .
Con ln presente ceriificamos que la entrepa respecto a ealidad, dimensidn y
estade de suministro corresponde al campo de aplicocidn de {a admisidn,

Erliuterung/ Explanations/ Explications
o Erschmelzungsart? Sicclmaking process/ Procédé d'claboration:
E = Elckuostaht ¢ Bleciricenre-furmace stecl / Acier Electrique
oSehundirmetatiurglie/ Secondary metllurgy /Metallurgic secondaire:
YOD = Vakuum-Sauersio TEnikoblungs-Verfahren £ Yacoum-Oxygen-Decarburizstion ! Vacuum-Dxygéne-Décnrburation

Es wird bestitigt, dof) dic Liclerung gepriift wurdeund den Yersinbarungen bei der Bestellungsannzhme ensprieht,
We hereby corlify that the material described above hasbeen tesied and complics with the ferms of the erder,
Nous certifions que la livrison été vérifite ot esteonforme anx stipulations de 1'aceeption de la commande,




Balsg-Nr. ‘
Cert.-no. l/’

A i Ssite VI
g oM STess et lE 2
a Pld, osta Volpino
Tol : 035.876.611 « Fax :osgem(m No/N°/Nr.
e-mall: dmvlwtyi@dmv-stalnless.com 03.04037
INSPECTION CERTIFICATE !
CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 1/3

ABNAHWMEPROUFZEUGNIS
3.1.B - EN 10204 :1992+A1:1997 H

Purchaser / Clignt / Besteller THYSSEN MANNESMANN HANDEL GmbH .
Address | Adresse ! Adresse HOHERWEG 271A DUSSELDORF ,
Customers Order ! N* de commands client | Kundenbestellung 279/48745028 date 11/12/2002 ,

DMV Ref. Order / tem N* comm DMV/Posts / Auftragsnummer 0000A15550/000009 .

Part number | Part number | Teilenummer 40008463 .

Product / Type de produit | Erzeugnis

lSeamless Stalnless Steel Cold Finlshed Tubes Solution Annealad Free From Scale  Plaln Ends Square Cut Deburre
Tubes Acler Inox Sans Soudure Finis a Froid Hypertrempés Sans oxydation Coupés d'aquerrs, lisses, ébavuré
Kaltgefertigle, nahtlose Edelstahirohre Losungsgegloht  Entzundert Enden, glatt, abgeschnilten

Specification / Spéciﬁcéfions { Liefervarschriften

/0\7STM A 312-01 ASME 8A-312 ED. 2001 ADD, 2002 AD 2000 W2:2000, KEINE EINB, NF A 49717 09.85 DIN 17458 PK2
.85

Grade | Nuances [ Stahlsorten

TP321 TP321H 1.4541 Z 6 CNT 18-10

Tolerances /! Tolerances / Toleranzen

EN ISO 1127-5: 1996 D3/T3 - ASTM A 312-01 - ASTM A 998-01

Marking / Marquage | Kennzeichnung

{LOGO_DMV) ASTM/ASME AJSA 312 -117-1.4541 ZGCNT1810 TP321TP321H HS2 SEAMLESS HEAT (HEAT} 42,4 x 2,6
- TUV DMV-iIF DMVINDT BUNDLE {BUNDLE) NR {TUBE N°}

Heat No Welght Total length 16]3] W. Th, Length
Couléo/Schmelza  N°/Nr. Masse/Gewlcht Long. tot./Glg, DE/AD EpJWD Longueur/Linge
444800 45 722,00 Kg 288,00 m 4240 mm 2,60 mm 6000/7000 mm
Tot, 45 722,00 Kg 286,00 m

Heat / Coulde | Schmelze 444800
Melling Process { Elaboration / Erschmelzungsart Electric [ Electrique / Elektrostahl + AOD/VOD

Chemical anallsys / Caractéristiques chimiques | Chemische Zusammensetzung (%)

l c Si___Mn____P s Cr___Cu Ni B Tl
| Min 0.040 17.000 8.000 0.252
Max 0.080 1.0000 200 0.040 00300 19.000 1.000 12.000 0.0016 0.600
|___Pj§§t 0.063 0.3400 165  0.028 0.0040 17.440 0200 40.120 0.0015  0.400 )

Machanical and Metaliurgical Propertiss
Caractéristiques Mécaniques et Mélallurgiques ! Mechanische und metallurgische Kennwerte

Tenslle test/ Traction ! Zugversuch (at 20 °C)

Direct. Y.8.02% Y.S 1,0% U.T.s. EI5d €50 mm
Rp0.2% Rp1,0% Rm
Long/Trans MPa MPa MPa % %
Min 200.00 235.00 500.00 45.00 35.00
Max 730.00
No 129789 L 226.30 257.30 558,01 60.33 56.00

HARDNESS TEST Dureté Harteprofung
Nof N* /Nr. 120789/1/2/13/4/5 Required/ Imposition/Erorderich HRB max 90,00 Result Resultat /Ergebnis 72,00/73,00

FLARING TEST ! Evasement | Aufweitprobe
[Required / Imposition [ Erforderlich NF A 48-856 Result ! Resultat / Eraebnis GK/ Bon /OB
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RING EXPARNDING TEST / Evasement sur {'anneau { Ringaufdornversuch

Page/page/Seite 2/3

Required J tmposition ! Erforderlich DIN §0 137 Result f Resuifat / Ergebnis OK{ Bon / OB
FLATTENING TEST / Aplatissement ! Faltversuch

Requlred / Imposition | Erforderlich ASTH A 999 Result /| Resuliat / Ergebnis OK I Bon | OB
CORROSION TEST / Corrosion | Korrosionstest

Required I imposition ! Erforderlich ASTHM A 262 PRE Result / Resuvitat | Ergebnis OK/ Bon /OB
CORROSION TEST { Comrosion | Korrosionstest )

Required { Imposition | Erorderlich EN ISO 3651-2 A PR part 2 met. A Result / Resultat | Ergebnis OK/ Bon / OB

MICROGRAPHIC EXAMINATION { Micrographie / Micrographisches Zeugnis

No 129789 Grain size required max 7, result 8. Accordingto ASTME 112
N® 129789 Grosseur du grain demande max. 7, obtenu 6. En ecc. aia ASTME 112
[Nr. 128788 Korngrosse max. 7 , ergebnls 8. Gem, nach ASTME 112

Other tests and declaratlons / Autres essals et Déclaralions / Sonstige Profungen und Bestatigungen

Heat treatment 1100°C
Traltement thermique 1100°C
Wiarmebehandiung 1100°C

Holding time 2 min/mm followed by rapid cooling
Temps de maintien 2 min/mm suivi par refroidissement rapide
Haltezelt 2 min/mm mit schneller AbkOhlung

Pl examination OK
Controte PM! Bon
Verwechselungsprafung 0B
Visual and dimenslonal examination 0K
Examen visuel et dimensionel Bon
Besichtigung und Masskontrolie OB
Eddy current testing SEP 1925 OK
Contrele courants de Foucault SEP 1925 Bon
Wirbelstromprafung SEP 1925 oB
Material In accordance with NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22) oK
Produit conforme a NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22} Bon
Material entspricht den NACE Vorgabsn NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22}) 0B
Ultrasonic testing on the 10% of the tubes SEP 1915 0K
Controle US 10% des tubes SEP 1915 Bon
Ultraschallpriifung an 10% der Rohre SEP 1915 OB

No weld repalr

Aucune réparation par soudure

Keine Reparaturschweissung

Tubes are frew from mercury ¢ontamination

Pas de contamination par le marcure ou I'un de ses composants

Rohre sind frel von Quecksilberverunreinigungen

We certify that the delivered products comply with the requaest of the order
Nous atteslons gue fa fournitura est conforme aux stipulations de la commande
Wir bestatigen, dass die gelieferten Produkie den Anforderungen des Auftrages entsprechen. [
Material In accordance with AD 2000 W 10: 2000 and TRD100+TRB100 |
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Materiel conforme 8 la norme AD 2000 W 10: 2000 of TRD100+TRB100

Material entspricht AD 2000 W 10: 2000 und TRD100+TRB100

{ssued according to TUV-BAYERN, January 1975,

Emis suivant TUY BAYERN, Janvier 1975

Ausgestellt Im Einvernehmen mit dem TUV Bayern, Januar 1975

No countersignature from authority control as per TUV-Bayern letter DTD 3/18/1977

Pas de contresignature parl'autorite selon leftre du TUV-Bayern du 18/mars/1977)

Auf efne Gegenzelchnung durch die zustindige Technische Uberwachnungs Organisation kann aufgrund des Schrelbens
}des TOV Bayern vom 18 Méarz 1977 verzichtet werden

Date / date / date 27-Feb-2003
Wil inspector I Conlrdle Qualité 1 Der Werkssachverstandige F. ANNIBALI

Confirmation with raference to Pressure Equipment Divectiva 87/23/EC:

The works oporaies a quality management system that hag undergane a epeclfic assessmont for materials for pressure squipment and is
carilfied by a competent body (TUV-CERT.Neo: T0/2002/MUC)

Confirmation concemant la Directive Equipsments sous Pression 87/23EC:

L'vsine epplique un sysiéme de management de i qualitd qui a fall fobjel une dvaluation spdcifiqua pour les malériaux pour équipemsnts sous
pression et qui est cortifié par un organisme compélont (TUV-CERT .No: 70/2002MUC}

Bestatigung in Bezug aul Druckgerfitarichilnle 97/23EG!

Das Werk wendet ain Qualitidtsmanagementsysten an, das in Bezug auf Werkstoffe fiir Druckgeréte einer spezifischan Bewertung unterzogen wurde
und von elner zustindigen Stelle (TUV.-ZERT. Nr. 70/2002/MUC) zertfiziert isL

This certificats is 1ssued by a computerzed Le cartificat est redigd par un syslems Dieses Zeugnis Ist durch eln automatisches

system and Is vaild without signature. In case the  d'ordinatsur et il est valable sans signature. Au System erstelll und ohna Unterschiift goitlg, Im

owner of the original cerlificate would release @ cas oU te possesgawr de l'odginal dalivrera une Falle, dass der Eigentdmer des

copy of It, ha mus! atlest its conformity to the cople, Il devra attaster la conformitd en son nom,  Orginalzeugnisses elne Kople erstalien 12sst,

original one, taking upon himsell the responsibliity  en s'endossant loute |a responsabiiité pour des muss ar dia Ubereinstimmung mit dem Original

for any anlawful or pot allowed use. Any alteralion  usages illiclles ou interdiis, Towte alleration ou besti#ligen find Obeemimmi selbst die

and/or falsification will ba subjact to the law confrefaction seront susceptibles d'entreiner des  Verantwortung fir Jeds nieht erfaubto und iogais
poursultes legales, Varwendung. Jede Verdnderung und/oder

Falschung wird gerichttich verfolgt warden.

DMV STAINLESS ltalia s.r.l, ISO 9001 - IGQ N° .9408




