FK)
KRO M BA@H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.: 05 B 1897 Seite / page 1 von / of 2
E:;f#gr Siekmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund

Bestell-Nr.: - Prai vom: Pos.

order no. 90074920P - Projekt Tankfarm dated 23.12.2004 ltem 26

unsere Kom.-Nr.; Armaturen-Nr,:

our com. no. 4/2136012 1 5.0890 Valve no,

Anforderungen gemitt:
regiurements ace.o AD2000-Merkblatt A4, PED 97/23/EC ~ Modul H

Pos. Stlick .
o, pie‘::es DN PN Gegenstand / subject
26 1 40 40 Absperrventil / globe valve
I Anschlul nach / DIN 2501

connection acc.to: Form C

Typltype: AV 825

Gehduse / body: 1.4308

Aufsatz / bonnet: 1.4308

Innenteile / inside parts: 1.4541

Isolieraufsatz / bonnet:  1,4541

Prufungen gema /| F20,

tests acc. to P10: PN x 1,5 bar water P11: 6 bar air

EN 12266-1+2 P20: PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air

Die Priifungen wurden durchgefihrt, Es wurden keine Méngel festgestelit.
The inspection were carried out. No faults were observed.
Die gesteliten Anforderungen sind erfiillt / The requirements claimed for have been fulfilled.

Kennzeichnung / identification:
74180

Bemerkung / remarks:

mit Isolieraufsatz - MaR Mitte Armatur bis Unterkante Stopfbuchse = 300 mm / with bonnet - measure middle of the
valve unto the bottom line stuffing box = 300 mm

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach
GmbH &Co. KG
~ L
i.ADoris Hinkel
Kreuzial, den / the 08.06.2005 Werkssachversiandige / expert
D-57202 Kreuztal « Postfach 11 30 e Telefon 0049(0)2732/520 -00 « Fax -100 « Internet: hitp://www.krombach.com

0572605




)
KRO M Bﬁc H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.: 05 B 1897 Seite / page 2 von / of 2
Werkstoffnachweis / material certificate
Item cert.no, Articel chargen code
Pos. Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung
26 1 Gehduse/body 17
26 2 Aufsatz/bonnet 16
Isolieraufsatz-Flansch/bonnet
26 3 flange 441910
26 4 Isolieraufsatz-Rohr/bonnet tube | 444600

Spannungstechnische Beurteilung und sicherheitstechnische Konstruktionspriifung

stress-approval and constructional approval : ohne Beanstandung / no objection
Priifung auf Werkstoffverwechslung bei allen Teilen avs legierten Werkstoffen

checking of al) parts made alloyed materials of errors in material selection :  obne Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armatur auf Fehler und Uberpriifung aul MaBhaltigkeit

inspection of the completed valve for defects and dimensional accuracy olne Beanstandung / no objection

Zertifiziert nach DIN EN [SO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach
GmbH & G
N g
i.A. Poris Hinkel
Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachverstandige / expert

D-57202 Kreuzial » Postfach 11 30 e Telefon 0049(0)2732/520 -00 « Fax -100 e Internet: http://www.krombach.com

052005



Belog-Nr,
1

Cert.-no.
CRONING oL
LIVARNA Page /’ of N §1-2390 Ravnia na Korolkem * Slovenijs

Tel :00388 2 B70 8000 * Fax: 000388 2 870 6D6C

Croning Livarna, d.0,0, Korodka cesta 14

2408)
Abnahmeprifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 B Nr. / No. : 04 2307
Ravne, 10.02,.2005
Bostollor:
Customun 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
BosiafkNr.:
K Dat : U Kom.-Nr.:
Ordornos 241848 et 17.11.2004 oureomnon 4574721
Gogenstand: 2304 - GERADESITZVENTILE - GEHAUSE/ GLOBE VALVE Modoll-Nr.: B104  Stuckgowicht:
Subject: - BODY DN-40/40 Pattom no.: Ploces welghl: B,80kg
Werksloff; Wirmabehandlung: . -
Materinl: 1.4308 Hoz:":o:tr::nl:ng Abgeschirack! - 1080 C - 0,8 h, Wassor

Anforderungon gemif: GX8CrNi19-10 gem./acc. EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Regelwark A4/09.01;

Raquirements scc. to : DGRLY?/23/EG (PED/A7/23/EC); DIN 1690,T.2/05.85/T.10/01.81
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Priiftemperatur / Tast temparature: 20 °C
Poa. Stifek SchmelzNr, | KodoNr, | Probe-Nr, Rp;N{fmm* Ren A% % Kerbechlog / Impact Hiirte
Ham Plecos Melt no. Codano. | Testno, - T Nimm™ | Loesd 190V ;J; 20 *C nggou
21 11 32830 17 380 274 223 515 56,60 220,250,248 160-166

Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis (%)

g::: :‘; ¢ 8 ™ p 8 & Mo v M Cu Nb w
17 0,070 | 1,260 | 1370 0,026 | 0,019 | 19,120 9,510 | 0,350

Bemerkung / Remarks

Sicht und Magskontrolle/ Visusl ond dimensional inspectlon: 0.8, / witheut romarke.
Guisstufe onlspricht; DIN 1680 Toil 10 - Qualitactskiasse D (DIN 1680 T.2 - ES4, Rv4). /Quatity corraspond quality grade O acc. to DIN 1860 T.10 (DIN 1690,

P.2-ES4,RV4),
Vemwachselungsoruefung f Materlal Indentification teal; OB/OK

Ole gesteliten Anforderung sind erdueil/Tes! resulls ace. 10 the reguirements,

Zenfiziert gomaess Drueckgerata Richtiinla 97/20/€G van TUV Sucdddetschiand Bau und Belrieb GmtH : Bennanie Stelle - Reg.Nr.0D3G (Cerlifled acc.
Pressure equipment directive 97/23/EC by TUV Sueddeutschiand Bau und Batrieb GmbH ; natifed hody -1eg.No.0036.

Kennzelchnung / dentification

Herttellarzalchant cL Warksechverstandigastempel: LR1 Kotle Nr. | Code no. WorkatoH / Materiat

Suppller mark; Authorlzed reprenantstive stamp:
Dlasgs Zeugnls wurde maschlnoll erstallt und gilt f:hna Unlfamchtiﬂl Marila Gabor, univ.dipting.mel
Tnls cartificata was {ssued by DP-equipment and is valid wilhout signaturel Noreachvorstindipe()Ahorzod reproseniave

A



CRONING LIVARNA, d.o.0.

Ko

roska cesta 14

Purchaser:
Besteller:

Contract number:
Bestellnummer:
Subject:
Gegenstand:

Certificate NO .

(gemagss/according to EN 10204
FRIEDRICH KROMBACH GmbH & Co.

240 3

20

(4092/04)

Buegelaufsatz
Globe valve ~ bonnet

3.1

2390 Ravne na Korodkem . Slovenifa ‘
17.03.2004

Ravne,

04

B)

Baleg-Nr.

298 Can.-no.

2

Salte
Page

faeldd

{ of

N

Deutschland/Germany

Werkstoff/Material:
GXSCrNil19-10 (W.Nr.1.4308)
gem,/ acc. s

EN 10

Anforderung nach/requ.
TREB 100/AD2000~Regelwerk A4/09.

213,

T.1,T.4/01.946

acc.to:

o1

Ry

Hen! ireatment: Abgeschreckt/ DGRL/97/23/EG (PED/97/23/EC)
Wirmebghandlung: Quenching-i080 C, 0,5 watter DIN 1690, 7.2(05.85),T.10(01.91)°
Casl ’
Drawing CastNo, | Code No. |Places| Tast No, Mechanical properties - Festighaitssigenschaften zm
Zalchnu Schmetz Nr. | 8chmelz | Stock | Proba
" Kods N, N | Red, ,Q’p"’(;" R | Eleng. fImpact oy took.
;L Nmm® | Njmee | nimm? | 9% g
Prueftgmperaqur 20 C min. min{440 min. min. Kg
Test tgmperature 200 175|&40 | 30 60
DN 40/40
(B10&) 31506 16 16| 114 j28& | 242|518 A9,0 196,216,194 2,20
Pos .04
Haertp/Haridness: 161 - 163 HB
Bemerkungk Sicht jund Masskpntrolle: ¢.B. F
Gutestufe| entspricht der DIN 1699 Teill 10} Quallitagtsklasse D
(DIN 16720f T.2 —JES4.RV4).
Die gestefllten Anfordefung|sind grfudgllt,
Bestaendigkeit gggen interkristalling Korgosioh magh EN IS03651-2:A(TL).
Remarks: Visual inspgctigon and|dimgnsional cphecks without remangks
Quality cprrespord quglity grade D fecc. fo DIN 1690 part 10
(DIN 1&90} P.2 - |ES4,RY4).
Test results accd to the re¢quirements.
Material lis existing a%ain t intergranulaf corfosidgn (EN IS0365112:A(T]).
CHEMJSCHE ZUSANMENSETZUNG/ CHEMICAL ANALYSIS (%Z):
Kode Nr./ C Si ] 5 Cr Ni Cu
Code Na.

16 0,05} t1,38] 1,%¥4 0,944 (0,004 18,80 |?,30 0,33
Kennzeichnung/identification: Kode Nr./Cade Ng.,erkstoff/materlalg
Zeichen Hes Lieferweries/identification $f suppligr:
Werkssacpverstagndigersteqppel /whrks—jsurveyor: j /Ea
Zertifizjiert gemaess Drueckgerate Rilchtlinie [(P7/243/EG) \ 1
von TUV Bueddeutjschlarid Bau und|Betriieb GmbH:

Bennante| Stelle |- Reg] Nr{ 0036
Certifiel acc. Fressune Equipment Difrective (P7/23J/EC)
by TUV Sueddeutschland Bau and 0034,

CR 04/02

Tisk; ZIP eoitar ¢.0.0.

etrieb GmbH: notlfedlmgammnﬁﬂ
C v

.g

/nuf I8
‘b\%}ﬂ {'p 1:! w



HelovgNr.
(st 02, \3

s A &2

& “ d . A .
GERY’> 009 57 LT D-58452 Wi

3 iean: 1659 A Tetefon: (02302294
ettt Telefax: (02102)20.40 &

EDELSTABIL WITTEN-KREFELD GMBH Mo b i

DatunvDate: 16.02,03 Soite/Page: 172
1S0 9001 Werkstofflinferant] o 1 Abnshmeprilfzeugnis nach
b ectifizion ] VDA 6, Teil | 5 chm;lfaw %’ Tnspection Certificate acc.to/Certificat de réception selon  PHN EN 10204 3.1B
) e | NICKE T in . R
nach: | AD2000 WO richtinie P Zeuguis-Ne./Centificate No.MNo.de Cenificat 574121/7200740/bit
TRD 100 97/2) EG
Edelstahl Witten. Keefeld firh 1, _D-88449 Witun !
Thyssen (SChWQIZ) AG Herptelierzedehen/ Supplier's Mark/ Marque d'usine |
POSTFACH 40 :
CH-5500 Wil Prilfiternpel! inspectar's stamp/ Paincon de 1expert |
f
Thre Auftr.-Nr, Bestelidatum
Your onder No./No.de votre commands Date of order! Date du commandt
WarenempAnger, 4500040308 000020 14.02.03
Thyssen (Schwciz) AG Unsere Aufir.Nr, Untere hli l. lal-Ni
s LN, necre Materlal-Ne,
Industriestr, / Bronschhofen Our ordar No./No.de notre Cormane Our material No./Na.de notre maidricl
CH-9500 Wil 173749 /2 2181923
Unsere Abicilung/Our depurtment/ Notre département Telefon/Tclephanc/ Téléphnn: s
VR2 02302/29-4837
Produkt/Produgt/ Produit
STAEBE AUS NICHTROSTENDEM STAHL Fertigungasaltr.-Nr.! Produciion lot-Na. /Lot de fabrication No, 3
REMANIT 4541 IM, TYPE 32 . :
GEWALZT, ABGESCHRECKT, GERICHTET, Lieferscheln-Nr,/ Dellvery note/No, de Vavis de livrsison i
GESCHAELT .
DIN 1 7440/96. AD2000-W2rW10, Schmelzen-Nr,/Heat No./No.de coulle 1441910
EVSQ‘IE&OB\B{%}/E‘);&(:%LASME SA 182479 Stickaa b/ Piece Na./Nombre des pidees B
IN ANLEHNUNG AN EN 10222.5 Gewicht/Weight/Maisz :4B0Tkg)
Zalchaungs-MNr./ Drawing No./No.du detsin H
Formai/Shape/Profi) trund / sound ! rond
Durchm /Brelte! Diameteiwidih Diamétreflargenr s 118 {mm]
Dicke Thickness/ Tpaiserur :
Lange/Lengths/Loogueur + 40040 - 6000(mm)

Stidekzahl und Gewicht siche Rechming. / Quantity and weight see delivery bill/invoice.
Nombre des piéces e masye vair facture.

Uelermuand/Conditfon s supplicd /Bl de Tivrrison : 1050 *CLuft (heschiounig)

Die Pnifchcbnissc zu Threr Lieferung Minden Sie auf der Rilckseite bzw. den nichsten Seiten
As for test results of your delivery tce averleaf / Vouz trouverer 1es resultals d'¢asais de votre livrsison aux pages suivenics.

EDELSTARL WITTEN-KREFELD GMBH
Abashmeiechnik ! Inspection depattment ! Déparicment de Réception

Dleses Zewpnls warde raaschioedl erstedlt und Ist gemill DIN EN 10204 .e‘:lﬁ; oline Unumhrr;n gl Krause
Ty teelificete hay beea geaersted by compoterand need ool to be signed for valldity serording te DIN EN 10204, [
Lt certifest a ité etabll Sr systérme informatique st est apie valable stlon DIN EN 10204 sans tigasture. Works' mg:c;\?l,gf:é:f:éi;g;‘g:ﬁc Pusine




<,

Auestralic 4
2-58452 Wirten
A Telefon: {02102)29.0

Telclax: (02302)29-40 00

EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH oo oo wien

oL L e

Danmi!Dae: 16,02 03

Seite/Pagei2 /2
Zeugnls-Ne, i Unsece Aufir-Nr, ! Thee AfiraNr Ferti ttr N
Cenificate No./No.de Ccniﬁu't_' ;'_ng prﬂsl}!o.{ﬁ?.f?ﬁ EaLcCommnndc | Your ardes No,/No de :oxrc conunands Produc(ion (no(-r‘(:f‘! ;(ud‘er'r:::i.wion No.
$74121 77200740/l I 11374972 i 4500040308 000020 e e
Schmelzen-Nr. . Erschonelrungeart Sekundirmctallorgie
Hent No./Nodeeoutée | ”S.!c':f_‘m_akmg procesy/ Proctdd d'dhaboralon Secondary metatlurgy/ Mesllurgie secondaire
441910 g ' VoD -
Chemlisthe Zusammensetzung/ Chemicn) Composition/ Composition chimique
e s Mo S G | N G N, T
tat Actual Acturl | 0042 042 . (61 | 0428 | 0005 | 1717 | 987 | 0082 00095 | 037 , ['4]

ZugvenuchliTensilc test/ Essui de traction
dition a$

Liefer d/ ppllcd/Eiat de livraison
Probenabm,/ Speci dimension/Di ion d’éprouvettc | Prabenrichtung/Specimen direatinn/Sens de Prélvement | PriRemp./ Test temperature ! Tonipérature d'essai
Zagpeoba! 10 mm rd Tings/longliodinal (anguewrs 23{*C)
Pruhcn-N(.lSpocimgpﬁgih_’gf"ggn?gg?l_:_ . Rpe.2 {MPa (K/mm¥)] Rpl.a[MPa (N/mm") Rm [MPs (N/mm)] AS[%] g Z[_%]__
81628 241 283 579 556 - 0

Schlagblepeversuch/ Impnct test/ Essai de rdsilience
Lieferusand/ Condition as supplied/itat de Hvrison

Prabeaform Typc of specimen/ Type d'éprat | wl“ﬂq?fﬂ__rf:hlunulSpccim:n direction/ Sens de Prélévement | Prifvemp./ Tost tempersture  Tempéruture d'cssai
[CHARPY V] inga/Tongitudinall langaeut 23[°C) I
Pmbcn-.\‘r.lSpccimcp_-Nil_lfl_o,g"cpgouvcnc 1, Pefi./Spee./Eprouvette 2, Pril. Spes. f Eprouvetis 3. Pril./Spec. / Fprouvetie
83678 206 1] 201 1)) s

(18-Prifung/ Uliresonic testing/ Contrdle por ultrasons

Dic Licfenung wurde US-peprif nach; SEP 1921 3 A
ENTSPRICHT AUCH! ALSO C LSPONDING TO/CORRESPOND AUSSI PONDE TAMBIEN EN 10228-3 TYP 1A KL.4, ASTM A 388

Die Lielerung wurde suf Ideniitit gepaiQ{Spactro.)
Die Licferung wurde besichtigi und suf MaB komirollien

Das Quali 8 System wurde durch RWTUERV, Prifoericht Ni. 20 40 37 75
Gemass dor Richflinie 9723/EG (Druekgeriterichtlinic) Gberped,

Hiermit wird bexcheinigt, dass dic Lieferang in WerkstofY, Abmessung und
Licfornustand dem Geltungshercich der Zulastung entspricht,

1 is hereby certificd that the qualily managemend system bas been reviewed by
the rwuce . Jesi Teport no, 20 40 37 75 secording 16 the regulation 9223/EC
jputdelines for pressuro insirumants). Tt is certified, that the delivery

complice with the scope of sdmitsion as fes as maforisl, sizc and «5-supplied
condilon is concerned.

Le systéme ¢*assurace 6 qualied est verilié par |s sociéet "RWTUEV"
{Rapqior No, 2040 37 75) selon recommandation 97/23/E0 {Dircstive pour
Appareils soumis » Pression).

Cette vérilieation confirme, que 1a livaison comresplond su domeine d'emploi
d'agrémen) copcornant fo matériol, les dimensions ¢t I*4at de livraisan,

El Sisttma de Calldad fuc examinado por ¢l RWTUEV - cestificado do camprobacién
no, 'lg 4037 7% - cn conformidad ¢on la directiva 92VEG ( pare equipas

présion .

Con {s presente ¢ertificantng que ta enivegs respecto # calldad, dimensié

estudo de Fuministio earrcsponde nl compo de aplicacidn de la admisién.

Erliwenung/ Explanations/ Explications
afrschmedeungrart ! Sicelmaking process/ Procédd d'éleboration:
E = Glekirostah! / Elechric-arefumace sicel 7 Acier dtectrique
aSchundirmetaliorgle/Sccondary metatlurgy /Mctalturgie sccondaire:
VOD = Vakuum-Saucrslofl-Entkohlungs- Verfahron / Vacuum-Oxygen-Decarburization / Viecuum-Onygéne-Décrrburation

Dic Licforung wurde aus cinem bevermaicten, goprifficn Abnahmelos entnommen.
Matcriut against this delivery bas been aken from a stored and feated inspection fot,
1,a tiviaisan » &8¢ pris d'un lat de eéception stocké e éprouvd,

it hme enspricht

Ca wird hestiftigt, dad dic Licferung gopeill wurdoumd den Vi inbarungen bei der B B
mgllfi with the (dcm":: of the order.
prion de d

We hereby centify thas the material described above harbeen tested o
Nows sentifions que [a [ivruison £t vdfiée el astcon forme aux stipulati




EG[E—;;’. e ‘(
Cart e,

- DMV STAINLESS lItalia s.r.| rae oD
T V1a Pld, 30 24062 Costa Val (:1¢]
ol Yol : 036,076,641  Fa 036,67 1426 No/N°/N.
g-mall: dmvltatyiedmv-stnlnlass.com 03.01037
m INSPECTION CERTIFIGATE !
STAINLESS CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 1/3

ABNAHMEPROFZEUGNIS

3.1.B - EN 10204 :1992+A1:1997 ;

Purchaser / Cliant / Besteller THYSSEN MANNESMANN HANDEL GmbH .
Addreas ! Adresse fAdresse HOHERWEG 274A DUSSELDOREF ,
Customers Order ! N° de commande client | Kundenbesteliung 279/48745028 date 44/42/2002 .

DMV Ref. Order / item . N° comm DMV/Poste / Aufiragsnummer 0000A15550/000009 .

“iPart number | Part number | Teilenummer 40008183 ,

Product / Type de produit | Erzeugnis

lSeamless Stainiess Steel Cold Finished Tubes Solution Annealed Free From Scale  Plaln Ends Square Cut Deburrai
Tubes Acler Inox Sans Soudure Finis & Froid Hypértrempés Sans oxydation Coupés d'equerre, lisses, ébavure
Kaltgefertigle, nahtiose Edelstahirohre Ldsungsgegliht  Entzundest Enden, glat, abgeschnitten

Specification / Spéciﬁcélions / Liefervorschriften

Q;S';;ﬂ A 312-01 ASME SA-312 ED. 2001 ADD, 2002 AD 2000 W2:2000, KEINE EINB. NF A 49117 09.85 DIN 17458 PK2
Grade ! Nuances / Stahlsorten

TP321 TP321H 1.4541 Z 6 CNT 18-10

Tolerances / Tolerances / Toleranzen

EN SO 1127-5: 1996 DA/T3 - ASTM A 312-01 - ASTM A 988-01

Marking / Marquage [ Kennzeichnung

{LOGO_DMV) ASTM/ASME A/SA 312 -117-1.4541 ZBCNT1810 TP321/TP321H HS2 SEAMLESS HEAT (HEAT) 42,4 x 2,6
- TUV DMV- IF DMV/NOT BUNDLE {BUNDLE} NR {TUBE N}

p——— ¢

Heat No Welght Tota! length oD W. Th. Length
(Caulée/Schmelze  N°/Nr. Masse/Gewicht Long. {ot./Glg. DEIAD EpWD Longueur/Liinge
444600 45 722,00 Kg 286,00 m 42,40 mm 2,60 mm 6000/7000 mm
Tot. 45 722,00 Kg 286,00m |

Hoat / Coulde / Bchmelze 444600
Melting Process /| Efaboration / Erschmelzungsart Electric / Efactrique / Elektrostah! + AOD/NVOD

Chemical analisys / Caracténistiques chimiques / Chemische Zusammensstzung (%)

c Si__Mn___ P S __Cr__ Cu NI B Tl
i Min 0.040 17.000 9.000 0.252
Max 0.080 1.0000 200 0.040 00300 19.000 1.000 12.000 0.0015 0.600
Heat 0.063 03400  1.65 0028 0.0040 17.440 0200 10.120 0.0015 _ 0.400

Mechanical and Metallurgical Properties
Caractéristiques Mécaniques af Métallurgiques | Mechanische und metallurgische Kennwerte

Tenslla test! Traction / Zugversuch (at 20 °C)

Direct. Y.S.0,2% Y.5.1,0% U.7.8. Ei5d EI50 mm
Rp02% Rp1,0% Rm
Long/Trans MPa MPa MPa % %
Min 200.00 235.00 500.00 45.00 35.00
Max 730.00
No 129789 L 226.30 257.30 558.01 60.33 56.00

HARDNESS TEST Durefé Harteprofung
No/ N* INr. 120789/1/2/3/4/5 Raquired/ imposition /Erforderiich HRB max 90,00 Result/ Resultat /Ergebnis 72,00/73,00

FLARING TEST/ Evasement | Aufweitprobe
Required | tmposition | Erforderlich NF A 49-856 Result/ Resultat / Eraebnis OK/ Bon / OB




DMV STAINLESS Italia s.r.i

Via Plo, 30 24062 Costa Volpino (BG)
o-mail; dmvitaly@dmv-stainless.com

INSPECTION CERTIFICATE |

h\
w

ABNAHMEPRUFZEUGNIS
3.1.B - EN 10204 :1992+A1:1997

Yol : 035,975.611 - Fax :036.071624 NO/N°/Nr.
03.01037

CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 2/3

RING EXPANDING TEST / Evasement sur I'annsau { Ringaufdornversuch
Required / Imposition | Erforderlich DIN 50 137

FLATTENING TEST / Aplatissement ! Faltversuch
Raqulred / Imposition { Erforderlich ASTM A 999

CORROSION TEST ! Conosion ! Korrosionstest
Required / Imposition I Erfarderiich ASTM A 262 PRE

CORROSION TEST / Cormrosion | Korrosionstest

MICROGRAPHIC EXAMINATION / Micrographis / Micrographisches Zeugnls

No 129789 Graln size raquirad max 7, result 8. According to ASTM E 112
N*® 129789 Grosssur du grain demande max. 7, obtanu 6. Enacc. ala ASTME 112
Nr. 129789 Korngrosse max. 7, ergebnis 6. Gem. nach ASTME 112

Result/ Resuitat / Ergebnis OK / Bon 1 OB
Result / Resultat / Ergebnis OK/ Bon / OB
Result ! Resultat / Ergebnis OK / Bon / OB

Requlired / Imposition / Edorderlich EN (SO 3651-2 A PR part 2 mat. A Result / Resultat | Ergebnis QK / Bon / OB

Other tests and declaratlons / Aulres essals st Déclarations / Sonstige Prafungen und Bestatigungen

Hoat treatment 1100°C
Traltement thermique 1100°C
Wérmebehandiung 1100°C

Holdlng time 2 min/mm followed by rapld cooling

Temps de maintien 2 min/mm suivi per refroidissement rapide
Haltezeit 2 min/mm mit schneller Abklihlung

PMI examination

Controle PM!

Verwechselungspriffung

Vigsual and dimensional examinatlon

Examen visuel et dimensione!

Besichtigung und Masskontrolle

Eddy current testing SEP 1925

Conirole courants deg Foucault SEP 1925

Wirbelstromprifung SEP 1925

Material in accordance with NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22})
Produit conforme a NACE MR 01,75 2000 (HRC<=22)}
Material entspricht den NACE Vorgaben NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22)
Ultrasonic testing on the 10% of the tubes SEP 1915

Controle US 10% des lubes SEP 1815

Ultraschatlpritfung an 10% der Rohre SEP 1915

No weld repalr

Aucune réparation par soudure

Keine Reparaturschwelssung

Tubes are free from marcury contam!nation

Pas de contaminalion par le morcure ou f'un de sas composanits

Rohre sind frei von Quecksilberverunreinigungen

Wa certlfy that the delivered products comply wlith the request of the order

Nous aftestons que fa foumiture est conforme aux stipulatlons de la commande

Wir bestatigen, dass die gelieferten Produkte den Anforderungen des Auftrages entsprechen.
Material In accordance with AD 2000 W 10: 2000 and TRD100+TRB100
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Tol : 036.975.641 - Fax :036.971824
a-mall: dmvitaly@dmv-stainless.com

o INSPECTION CERTIFICATE
STAMLESY CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 3/3
ABNAHMEPRUFZEUGNIS
3.1.B - EN 10204 :1992+A1:1997

Materiel conforme a la norme AD 2000 W 10: 2000 et TRD100+TRB100

Material entspricht AD 2000 W 10: 2000 und TRD100+TRB100

isgued according to TUV-BAYERN, January 1975,

Emis sulvant TUV BAYERN , Janvier 1975

Ausgestellt Im Einvernehmen mit dem TOV Bayern, Januar 1975

No countersignature from authority control as per TUV-Bayern letter DTD 3/18/1877

Pas de contresignature par l'autorite sefon lefire du TUV-Bayern du 18/mars/1977)

Auf eine Gegenzeichnung durch die zustandige Technische Uberwachnungs Organisation kann aufgrund des Schrelbens
des TUV Bayern vom 18 Marz 1977 verzichtet werden

Date ! date / date 27-Feb-2003
Mill Inspector / Contrdle Qualité  Der Werkssachverstandige F. ANNIBALL

Confirmation with reference to Pressure Equipmant Directive 87/23/EC:

The works oporaios a quallty management system that has undergone s specific assessment for materiala for pressure sgquipment and ls
certifled by a competent body (TUV-CERT.No: 70/2002/MUC)

Confirmation concemant la Directive Equipemsnts sous Prassion 97/23EC:

L'usine applique un systéme de management da ta qualité qui a fall fobjet dune dvatuation spécifique pour les matdriaux pour équipaments sous
pression af qui ost certifié per un organisme compélent {TUY-CERT.No: 70/2002/MUC)

Bestitigung In Bezug auf Druckgeraterichlinle 97/23/EG:!

Das Werk wendet ein Quaiitiismanagementsystem an, das in Bezug auf Werkstoffe fir Dnuckgerite einer spezifischen Bewertung untarzogan wurde
und von alner zustindigan Stelle (TUV-ZERT, Nr. 70/2002/MUC) zertifiziert is(.

This certlficats is Issuad by a computerized Le ceriificat est redigd par un aystems Dleses Zeugnls ist durch ein autornatisches

system and s valld without signature., In casa the  d'ordinateur et Il est valable sans signature, Au Systam srstellt und chne Unterschrift gaitig. Im

owner of the ofiginal cerlificate would release & cas al ls possaesseur da l'original dalivrera une Falle, dass der Eigentomer das

copy of I, ha must atlest [ts conformlity lo the copig, ) devre altester la conformité an son nom,  Orlginalzeugnisses eine Kaple erstalian (#sst,

original one, taking upon himself the responsibllity en s'endossgant toute la responsabilité pour des muss er dis Ubereinstimmung mit dem Original

for any anfawful or not allowod use. Any alterallon  usages illiclles ou Interdlia, Toule alleration ou bestaligen und tbemimmt selbst die

and/or falsification wil! be subject to the law contrefaction seront susceptibles d'entreiner des  Verantworiung fQr jeds nicht eftaudte und lllegale
poursuites legales, Verwendung. Jede Verndarung und/oder

Fdlaschung wird gerichtlich varfolgt werden,
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