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KRO M BAC H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.: 05 B 1365 Seite / page 1von/of 2
E::xfrlrlg Siekmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund

Bestell-Nr.: Lt vom: Pos.

order no. 90074920P - Projekt: Tankfarm dated 23.12,2004 ltem 19

unsere Kom.-Nr.: Ammaturen-Nr.;

our ¢om. ho. 4/2136012 Valve no.

Anforderungen gemafn:
regiurements acc.to AD2000-A4

Pos. | Stiick ;
itom | pioces | PN PN Gegenstand / subject
19 3 15 40 Absperrventil / globe valve

3 Anschiuf nach / DIN 2501

connection acc.to: Form C

Typltype: AV 825

Gehause / body: 1.4308

Aufsatz / honnet: 1.4308

[nnenteile / inside parts: 1.4541

Prifungen gemas /| F20,

tests acc. to P10: PN x 1,5 bar water P11: 6 bar air

EN 12266-1+2 P20: PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air

Die Prifungen wurden durchgefiihrt. Es wurden keine Méngel festgestellt.
The inspection were carried out. No faults were observed.
Die gestellten Anforderungen sind erfllfit / The requirements claimed for have been fulfified.

Kennzeichnung / identification:
72040, 74170, 74270

Bemerkung / remarks:

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach
GmbH & Co, KG

‘ LA. Volker Knauth
Kreuztal, den { the 25.04.2005 hi Werkssachversténdige / expert

Dieses Dokument wurde mittels EDV erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
This document was prepared by means of electronic data processing and Is valld without signature

D-57202 Kreuztal » Postfach 11 30 » Telefon 0049{0)2732/520 -00 « Fax -100 e Internet: hitp:/iwww.krombach.com
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KRO M BAC H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARNMATUREN

Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.: 05 B 1365 Seite / page 2 von/of 2
Werkstoffnachweis / material certificate
Item cert.no. Articel chargen code
Pos. Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung
19 1 Gehéduse/body 11,10
19 2 Aufsatz/bonnet 12

Spannungstechnische Beurteilung und sichetheitstechnische Konstruktionspriifung

stress-approval and constructional approval ; ohne Beanstandung / no objection
Priifung auf Werkstoffverwechshung bei allen Teilen aus legierten Werkstoffen

checking of all parts made alloyed materials of etrors in material selection :  ohne Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armanur auf Fehler und Uberpriifung auf MaBhaltigkeit

inspection of the completed valve for defects and dimensional accuracy : ohne Beanstandung / no objection
Zertitiziert nach DIN EN ISO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach
GmbH & Co. KG

i.A. Volker Knauth
Kreuztal, den / the 25.04.2005 hi Waerkssachverstindige / expert

Dieses Dokument wurde miittels EDV erstelit und ist ohne Unterschrift gilltig.
This document was prepared by means of electronic data processing and is valid without signature

D-57202 Kreuztal « Postfach 11 30 « Telefon 0049(0)2732/520 -00 » Fax -100 e Intemet: http://iwww . krombach.com

0212005
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ﬂ(u.c ! SLOVENSKE ZELEZARNE Qﬂ%’
05 C1. 98 pavne] LIVARNE - RAVINE doo.
2390 Ravne na Korolkem e Slovenija
26.11,1997
RGVINE, (it rvtineinem e inssie e misens e
. Bolag-Nr.,
=] -]
Certificate N° _» &4
won
L iecassesircentinananiee Puga ,/I of /’
(gemaess/according to EN 10204 3.1B)
gwdmsm: Friedrich Krombach GmbH & Co. KG, Deutschland/Germany
esteller:
Contract number: 3219-3220 (43.247/97) DIN 17445 G-X6CrNi 8.9
Bestelinummer: . . (W.Nr. 1.4308)
‘ Geradesitzventile — Gehaeuse Anforderung nach:
gmpdh " Globe valve - Body requirements acc.to:
egenstanc: TRB 801 Nr. 45, AD-W5S
Heat treatment: Abgeschreckt/ DIN 1690 T.2,T.10
_}-ﬂ‘“'ﬁrpebehandlung: Quenching
F
c o(;as’: Machanica! propenies - FastigkeltsoigenschaRen Plecas
Drawi Cast No. & Mo ipy Test No. weight
Zelehnung Schmelz Nr, Sonmez Stlick | Probo N Rot L ponn | mm | AT Impact oy | Stoske
Nimem Nimm® | Nfmm' % J gewicht
Pruefitemperhtur] 20 C min.{min.j440~ [min. min. kg
Test femperpturle 200 | 175 | 640G | 20 60
DN 15PN40 31032 I §1] 74 | 553 1337 1261 | 542 147,5| 216,218,188 | 3,00
(B100O) 31065 1t 36 | 583 280 | 235 | 5t14}47,01 183,187,190 {3,00
Bemerkung: §icht un{l Masskontirolle:| OB
Gitestufe erftsprichft der PIN {1690 Teil {0: alifaetsklasse D
(DIN 1690, 1.2 — ESH,RV4)|
Die gestelliflen Anfoyrderung sipd erfuellf.
Bestaendigkdit gegeh intefkrigtalline Xorrosfion nach DIN 50514: OB
. jkmarks: VWisual ihspectiion and dimensfional| chegk: 0K
Quality cordespond |quality glrade I acel to PIN 4690 part 10
(DIN 1690, H.2 - ESH,RV4)|
Test resultd acc, tp the pequjiremenits.
Material is lexisting against [intergiranular cprrogion (DIN 50914): OK
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG/ CHEMICAL ANALYS$IS (%):
Kode Nr./Code No. C i Mn P S Cr Ni
10 0,05 1§65 1,31 |[0,024 0,012 18,20 9,30
11 o,oy 170 1,37 {0,017 0,005 |18,52 9,46
Kennzeidhnung/ifdentiffication:
Kode Nr.[/Code N¢. [
Werkstof|f /materjal \QLJ
Zeichen |des Lieferwerkes/fidentifficaftion pf suppligr™ Slovenske zelbzarne
Werkssadhverstaendigenstempel /workstsurveryon: A IJVARNARmvﬁéw
Im Einvernehmen|mit dgm TPV Bayern [10,1P82) lund Ravne na Korbskem
Gegenzeilchnugverzich 03.1p95. Kakovos
In according with TUV' Bayern (10.1982) ahd agreement inspecthn department
wingr ., from 03.1995 on countey@igp?hgs.been renounced, ﬂw;:é%&_jmmmm
L P . ' SRCY, ST .- CONR) T
Fa10 e '\thleflLa‘Rer
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$2) SLOVENSKE ZELEZARNE Mg'v

from 03.1995 on countersign has bheen renounced.

F 410

7

Quadjtatskontrolle

(“ex - Leiter

i o trmemitls Wakiran =

A I 0 ,
05 32 G 524 LIVARNG - RAVNE do.0.
2390 Ravne na Koroskem s Sloveniia
t1.11.1997
ROV, corvenminiiiisininiserersseeseerisnissesissiisnnene
Baleg-Nr.
Certificate N° " 2%
die Soho
................................. m /{0’ /?
(gemaess/according to EN 10204 3.1B)
gmdmwn Friedrich Krombach GmbH & Co. KG, Deutschland/Germany
esteller:
Contract number: 3219-3220 (43,247/97) DIN 17445 G-X6CrNi 18.9
Bestellnummer: . (W.Nr. 1.4308)
s ‘ Schraegsitzventile-Buegelaufsatz Anforderung nach:
Gf%i;mw‘ Globe valve -Bonnet requirements acc.to:
q : TRB 801 Nr. 45, AD-WS
Heal treatment: Abgeschreckt/ DIN 1690 T.2,T.10
Warmebehandiung: Quenching
c 3&5': Mechanical properties - Festigkeitselgenschaflen Piaces
Drawin Cast No. OE8 NO. | piaces| Test No. welght
Zeichnugg Schar:elz Nr. izhdr:;’rz Stack | Probe Nr, | Rp 1I RY;G(')C"Z g‘ml‘ Ek:?g' lmpaci SO-V Stick-
NIm | i | Nimmt | % J gewichl
Pruefltemperjfatur] 20 C min.] min.l440-|min. min, ke
Test |temperature 200 1 175 | 640 20 60
DN 15PN 31032 112 104 553 337 | 261 | 542|47,5| 216,218,188 | 0,80
(B120) :
Bemerkung: §icht ungd Masskontrolle: OB
Glutestufe ertsprichit der DIN 1690 Teil [t0: Qualitaetsklasse D
(DIN 1690, T.2 - ESg,RV4)L
Die gestellfen Anfolrderunlg sijnd erfluellf.
Bestaendigkdit gegep inte?kristalline Kprroslion dach PDIN 50914: OB
‘/Remarks: !isual ihspectlion [and dimensfonall ched¢k: OK
Quality cordespond |qualifty grade I acc| to [DIN {690 part 10
(DIN 1690, B.2 - ESH,RV4)|
Test resultd acc. tp the jfrequjirements.
Material is |existink agaipst |intergranujlar cprrogion [DIN 50914): OK
CHEMISCHE ZUSAMM%NSETZ NG/ CUEMICAL ANALYEIS (%):
Schmelz./Cadt No. C Si n F S Cr Ni
12 0,06 1,65 1,31 (0,024 0,012 (18,20 9,50
Eennzeidhnung/ifdentiflicatiion:
Schmelz [/Cast No. o
Werkstofif /materfal c eyt L
Zeichen ldes Lieferwerkes/fidentilficafion lof stppliafi{} S%?éﬁ;;ﬁﬁg&%gp
Werkssaghverstagndigepstepmpel /workspsurvieryoy: J% Ravne na Korodkerm
Im Einvdrnehmen|mit dpm TPV Baylern [10.1982) {und K _2 Kakolost
Gegenzeilchnugverzich P3.1P9%35. L
In according with TUV Bayern (10.1982) and agreement Inspection department




