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XO N\O Process Valves & Actuators
Datum / Date / Date 25.07.2005 Qualitdtswesen Der Sachverstindiger
Quality Assurance TheAuthorized inspector.
Assurance de qualité L'inspecteur autorisé

BS
Joachim ROhling

Der Werkssachversténdiger
Works Inspector
Inspecteur de I'usine



MAGOTTEAUX /.a. XOMONX e

B4051 Vaux-sous-Chévremont (Belgique)

AD-WO / TRD100 - WE526 AD-HPO / TRD110

R ABNAHMEPRUFZEUGNIS
Al?‘ Liquide Deutschland Inspection Certificate / Certificat de Réception
GmbH Certificado de Ensayos de Materiales
DIN 50 049 / DIN EN 10 204 - 3.1B Zeugnis-Nr./
, Certificate No.: 182582
47793 Krefeld

vom / date / fecha: 25/07/2005
Ihre Bestellung / Your Order:  Z50/4500024773
Votre Commande / Su Pedido

Xémox Auftrags-Nr. / Order No.: B579520
No..de Commande / Encargo Xomox

vom / date / fecha: 25/02/2005

Pos. | Menge | Produkt-Nr. / Part No. Beschreibung {*) Eingegossene Marke / Cast 1D
Qty/Qte| No. d'Article / No. de Pieza Description/Descripcién Marquage / Marcas
2 1(061441-10 100/10-16 1.0619+QT GEH 610 2092C 06144110 GSC25
* %k
*kk
Werkstoff: EN 10213-2 GS-C25 svt/acc WstNr.1.0619 (1995)
, “Ayerial / Matiére EAFMOOOO3F
.Chemische Zusammensetzung  Chemical Composition  Composition Chimique = Composicién Quimica.
L {*) c Mn Cxr Ni Si S P
. > = 0,180| 0,50
. <= 0,230 1,20{ 0,30| 0,40| 0,60/0,020|0,030
2092C 0,200/ 0,83| 0,02 0,04| 0,49(0,012{0,012
**?c*
* Kk k%

Mechanische Eigenschaften Nechanical Properties Caractéristiques Mécaniques Propiedades Mecéanicas

Harte Zugversuch / Tensile Test - Kerbschlagbiegeversuch
' Hardness Essai de Traction Impact Test / Résilience
Dureté Resistencia a la Traccion Prueba de Resiliencia
- Dureza M Probenform / Specimen / Eprouvette / Tipo de Probeta: 1s0-v 5 Grad C
Kerbschlag- Laterale Breitung
’ HB Rm Rp0 .2 ASD arbeit Lat, Expans. / Exp. Lat
/ 3 (*) MPa MPa % J
S = 100 420 240 22 40
< = 200 600
2092C 187 512 353 31 80 82 90
kok ok k
* % * *
(*) Kurznummer der Schmelze / Identification Heat No. / Numéro de Coulée sur Pigces / No. de Colado Abreviado

Lieferzustand:
Delivered Condition
Etat de Livraison
Estado de Suminstro

Verguetet.
Dieser Werkstoff entspricht den Basisgutevorschriften der EN10213-2 (1995)

Anforderungen der DIN 1690 Teil 10 (Qualitaetsklasse C) wurden erfuellt.

Der technische Inhalt dieser Materialbescheinigung wurde unter dem Qualitétssicherungssystem von FM an Xomox per Datex-P Leitung Uibermittelt und darf im Namen
von FM ausgedruckt werden. / The technical content of this material certificate was transmitted from FM to Xomox under the FM quality assurance system via Datex-P,
and is printed with FM’s approval. / Le contenu technique de ce certificat a ét§ transmis sous couvert du systéme A,Q. FM & Xomox par liaison Datex-P, et est imprimé
avec I'accord de FM. / El contenido téchnico de este certificado ha sido transmitido de FM a Xomox , por medio del sistema de conexién Datex-P, bajo contro! del
Departamento de Garantfa de Calidad de FM, imprimiéndose con la aprobacién de FM,

Der FM Werkssachverstiindige
Joris van Eenaeme

Magotteaux SA, Vaux-sous-Chévremont, Belgien

Der Xomox Werkssachverstandige
Joachim Rohling Lo
Xomox int'l GmbH & Co., Lindau, Deutschiand T

i

Xomox International GmbH & Co.,088131 Lindau (Deutschland)“":




