C 13005 Vorfertigung fiir

Bestell- Nr.: 4500025408 vom 13.07.2005
LISTE DER DURCHSTRAHLUNGS - PRUFPROTOKOLLE

Projekt K 70101 ASU 09 - Kosice

Anlagenbereich |BerichtDS

Zeichnung 'Naht-Nr. Schweiler

'SchweiBverf. Abmessung Befund Werkstoff

Ventilkasten 2 I 120 79319892 i N18 133 141 % 168,3x 7,1 e AlMg 4,5
Ventilkasten 2 ‘ 121 ?79319924 C ONO7 133 141 8219,1%6,4 e AlMg 4,5
|
L S R S N | ] . R S e
Ventilkasten 2 | 126 79319873 | NO5 | 164,133 141 % 508 x 6 e AlMg 4,5
| | | | d -
| | T |
Ventilkasten 2 127 ‘79319825 NOo7 | 164 141 - 860,3x39 e AlMg 4,5
e - ; = . L
Ventllkasten 2 | 128 §79319827 N 22 164 | 141 @ 60,3 x 3,9 e AlMg 4.5
|
\ e
Ventllkasten 2 130 179319828 | N16 133 | 141 | #889x55 e AlMg 4,5
—— 1 : I | DS S | S A e
Ventilkasten 2 ‘ 131 79319911 | N12 ‘ 133 ! 141 ¢1683x7,1 e AlMg 4,5
| T | T —
Ventilkasten 2 ! 132 79319868 N10 | 133 141 B273x4 e AlMg 4,5
Ventilkasten 2 134 79319860 ‘ N12 164 141 ?60,3x3,9 e AlMg 4,5
Ventilkasten 2 | 1356 |79319825 ~ NO5 64 141 260,3x39 e AIMg 4,5
: . : 1 i T -
Ventilkasten 2 136 79319826 - N3 164 } 141 | 860,3x3,9 e AlMg 4,5
= | = ‘ R S
Ventilkasten 2 137 79319830 N2t 164 | 141 7 48,3 x 5,1 e AlMg 4,5
] ! | | |
] |
Ventilkasten 2 ! 141 79319873 NO8 | 164,133 141 » 406 x 6 e AIMg 4,5
i — S G — — — T e
Ventilkasten 3 i 111 79319838 N17 | 160 141 %60,3x3,4 e AlMg 4,5
Ventilkasten 3 112 179319837 N 03 160 141 % 60,3x3,4 e AlMg 4,5
Ventilkasten 3 | 112 79319837 N 10 160 141 | 8603x34 e AIMg 4.5
Ventilkasten 3 | 113 79319835 | N20 160 141 % 88,9 x5,5 e AIMg 4,5
Ventilkasten 3 | 114 79319863 | N12 160 141 . 2889x55 e AlMg 4,5
. | b | ; e .
Ventilkasten 3 115 179319863 i N15 164 i 141 #114,3x6 e AlMg 4,5
Ventilkasten 3 } 117 79319848 I N 21 160 141 | ®483x5 | e AlMg 4,5
Ventilkasten 3 118 179319832 ‘ N45 160 141 | 334x34 e AlMg 4,5
| 1 i -
Ventilkasten 3 i 119 79319834 | N16 160 141 | 233,4x34 e AIMg 4,5
Ventilkasten 3 | 129 ;79319851 ‘ NO2 | 160 141 | 8889x55 e AlMg 4,5
fes " NS I e SR T . | S
Ventilkasten 3 | 145 79319863 N 14 ‘ 133 141 | 1143x6 e AlMg 4,5
Vorfertigung | ... | N 3 B [ T T
rtig g' | 074 | 79319817 N 03 133, 160 141 | % 406 X 6 e AlMg 4.5
\S/a:_Jernsnool s | N _ ! o
orfertigun -
. g g' 1 075 79319817 | NO4 133, 160 141 | ©508x6 e AIMg 45
galrjflenspgol_ s | "
orfertigun ' !
9 g’ 075 79319817 N26 133, 160, 164 141 | ©8508x6 e AIMg 45
saﬁlen.spool s w ) | - i
orierigung 076 79319815 NO8 133,164 141 | 5508x6 e AlMg 4.5
Séulensnool’s g o - ) e
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' \ |
\slgﬂfﬁﬁlfﬁgfrs 076 79319815 N17 | 133,164 141 ©4508x6 e Aibg:4,5
\S/gglz :‘gp"’gg!,s 076 79319815 N26 | 133,164 141 6508 X 6 e AlMg 4,5

S : - PRt = = . —— -
\S’g:g:g;‘gg,s 077 79319817 | NOB | 133,164 141 6 508x 6 ¢ | AhMgds
gg:@?}fgg&,s 077 79319817 | NO9 | 133,164 141 % 508 x 6 e AlMg 4,5

T i ! i N e
g;mz':gsgjs 100 79319861 | NO3 13,164 141 0 508 x 6 e AlMg 4,5
Saulenspool's _— | . = 1
ggm?eigsgjs 100 | 79319861 | NO9 133,164 141 508 x 6 e AlMg 4,5
\S/gglzﬁgggg's 116 | 79319829 N 11 160 141 51683%x71 e AlMg 4.5
\S{;Lflzwgsggl's 116 79319829 | N12 60 | 141 61683x71 ne | AMg45

i i | —— - 7
gg[}fg‘gsgg,s 116 | 79319820 | N12R 160 | 141 | 51683x71 e AlMg 4,5
)S/Zmzﬁfsggl's 116 | 79319829 N 14 133 141 p1683x71 e AlMg 4,5

0 i ~ It - edl
Xgﬂiﬁf{;’g‘g,s 122 | 79319829 N 01 133 | 141 $1683x71 e AlMg 4,5

* i ! i i \ -
gg;ﬁi’:}f{;’:{g,s 123 | 79319820  NO2 164 141 01683x71 e | AMg45
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