08 JUNI 2005
€x

KRO M AC H Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Armaturenwerke

ARMATUREN
Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 — 3.1 no.: 05 B 1892 Seite / page 1 von / of 2
Sj:t'gr';‘if; Slekmann Econosto GmbH & Co. KG, Postfach 15 04 40, D 44344 Dortmund
Bestell-Nr.: . vom: Pos.
order no. 90074920P - Projekt Tankfarm dated 23.12.2004 item 14
unsere Kom.-Nr.: Amaturen-Nr.;
OUT COM. MO, 4/2136012/ 5.0889 Valve no.
Anforderungen gemaf:
reqiurements acc.to AD2000-Merkblatt A4, PED 97/23/EC — Modul H
Pos, Stiick .
item | pieces | PN PN Gegenstand / subject
14 3 50 40 Absperrventil / globe valve
18
Anschiufl nach/ DIN 2501
connection acc.to: Form C
Typltype: AV 825
Gehduse / body: 1.4308
Aufsatz / bonnet: 1.4308
Innenteile / inside parts: 1.4541
Isolieraufsatz / bonnet: 1.4541

Prifungen gemaR / | F20,

tests acc. to P10: PN x 1,5 bar water P11: 6 bar air

EN 12266-1+2 P20: PN x 1,5 bar water P12: 6 bar air

Die Pritfungen wurden durchgefthrt. Es wurden keine Mangel fesigestelit.
The inspection were carrled out. No faults were observed,
Die gesteliten Anforderungen sind erfilllt / The requirements claimed for have heen fulfilled.

Kennzeichnung / identification:
62015, 64012,64013

Bemerkung / remarks:

- mit Isolieraufsatz - MaB Mitte Armatur bis Unterkante Stopfbuchse = 300 mm / with bonnet - measure middie of the
valve unto the bottom line stuffing box = 300 mm
- 81- und fettfreie Ausfilhrung fiir Sauerstoff / free from oil and grease for oxygen

Anlagen / Enclosures:

Friedrich Krombach

GmbH & KG
. , v L/
LA Baris Hinkel

Kreuztal, den / the 08.06.2005 Woerkssachverstandige / expert

D-67202 Kreuztal » Postfach 11 30 ¢ Telefon 0048(0)2732/520 -00 « Fax -100 = Internet: hitp://www.krombach.com

05/2009



FK)

KRO M BAcH Friedrich Krombach GmbH & Co. KG Amaturenwerke

ARMATUREN

Abnahmepriifzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1

EN 10204 - 3.1 no.; 05 B 1892 Seite / page 2 von/of 2
Werkstoffnachweis / material certificate
ltem cert.no. Articel chargen code
Pos. Beleg Bauteil Schmelzenkennzeichnung
14 1 Gehause/body 37,35
14 2 Aufsatz/bonnet 41
Isolieraufsatz-Flansch/bonnet
14 3 flange 483240
14 4 Isolieraufsatz-Rohr/bonnet tube 444600

Spannungstechnische Beurteilung und sicherheitstechnische Konstruktionspriifung

stress-approval and constructional approval : ohne Beanstandung / no objection
Priifung auf Werkstoftverwechstung bei allen Teilen avs legierten Werkstoffen

checking of afl parts made alloyed materials of errors in material selection:  ohne Beanstandung / no objection
Besichtigung der fertigen Armatur auf Fehler und Uberpriifung auf Mafihaltigkeit

inspection of the completed valve for defects and dimensional accuracy : chne Beanstandung / no objection

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 seit 1992

Friedrich Krombach

Gmbl & KG
~ L
i.A.Aoris Hinkel

Kreuztal, den / the 08.06.2005 Werkssachverstandige / expert

D-57202 Kreuztal ¢ Postfach 11 30 e Telefon 0048(0)2732/520 -00 e Fax -100 e Internet: http://www.krombach.com

0572000



CRONING e

Croning Livarna, d.0.0, Korodka costa 14

Saite )
LBVARNA Page /’ ov?" 51-2390 Ravne na Korodkem * Slovenljs
Tal 100386 2 870 6000 * Fax: 000386 2 870 606¢
(2415) .
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 B Nr./ No. : 0512
Ravne, 10,02.2005
Bostollar:
Customen: 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
Bestoll-Nr.: Datum vom: Unsere Kom.-Nr.;
Ordorno; 242038 Datad: 21.12.2004 Our‘::r:m.nno,: f 4623/15
Gogenstand: 2305 - GERADESITZVENTILE-GEHAUSE f GLOBE VALVE - ModelbNr.: B1Q5  Stbekgewicht:
Subjact: BODY DN-5040: Psttern no.: Piocos walght: 12,50kg
Werkstoff: Wiirraabahandlung: - S .
Matarial: 1.4308 Hest treatmont ; Abgeschreck! - 1080 C - 0,5 1, Wasses
Anforderungen gemas: GX5CrNi19-10 gemJace, EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Regelwerk A4/09.01:
Requiromanis acc. to : DGRLY7/23/EG (PED/I7/23/EC); DIN 1680,T.2/05.85/T.10/01,91
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Priftomperatur | Tast tomperature: 20 *°C
Pos, Sthok Schmelz-Nr. | Kode Nr, | Probe-Nr, Rp ;N /mm ' Rm A% % Kerbschiag [ Impact Harte
Htem Placos Meltno. | Codono. | Tostno, T o Nimm® | Lo=5d 1S0V; J; 0 ‘¢ Hargguu
15 23 320679 37 517 298 248 541 50,00 260,215,297 158-164
Chemische Zusammesnsetzung (%) / Chemical analysis (%)
Koda Hr. ¢ st My p 8 Cr Mo v N Cu Nb w
Code no,
37 0,050 1,320 | 1,430 | 0,031 0.004 | 19,430 9,100 | 0,300
Bemerkung / Remarks
Sight und Masskantralies Visual and dimanslonal inspection: 0.8, / withaut remarks,
Gutastufe entaprent: DIN 1690 Tail 10 - Qualitastskiasss D (DIN 1680 1.2 « ES4, RV4). /Quslily comespond qually grade 0 ace. to DIN 1690 T.10 (DIN 16890,
P,2.£34,RV4),
Verwechsslungsprugfung / Material indentification test: OB/OK
Die gestelitan Anforderung aind erfuelt/Test resulls acc, to the requirements.
Zertifizian gemaess Drueckgarals Richilinie 97/23/EG von TUV Suedddetschiand Bau und Betrigb GmbH ; Bennante Sielle - Reg.Nr.0036 /Certilied acc.
Pressura equipmant directive 97/23/EC by TUV Suaddeulschiond Bau und Belrleb GmbH . nalifad hody -reg.Ne.003G.
Kennzelchnung / [dentification

Harstallarzalchon; Werkanchveratandigastempet

S:I?p;o:z::;: ” CL Avthorized representative slamp: LR1 Kada Nr, (Code no- Werkstoff Waterhal

Digses Zougnis wurde maschinell erstelit und gilt chne Untarsehrifit Marlla Gabor, univ.dipling.met

This carfificate was issued by DP-equipment and is valid withoul signatural Werksachversindige(r)fAutharized rapraseniative

A



' Beleg-Nr.
CR@N I NG Cort.-110. ﬂ Cronlng Livarna, d.0.0, Koro8ka costa 14
LIVARNA Soils .~ von $1-2380 R * Stoverij
) avna na Korodkem * Slavenija
age ‘:2/0( 2/ Telf 100386 2 870 6000 " Fax: 000388 2 870 GDé{
{s88) ye »
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate
EN 10204 - 3.1 B Nr./ No.:
Nr./No 04 1400 Ravne, 11.10.2004
Bestellar:
Customer; 1 - FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CQ.KG
Bostoll-Nr.: Datum vom: U Kom,-Nr.:
Ordar no.: 241128 Dat:g: o 12.07.2004 Oﬁ‘:?:?m.or:z.: ) 4342/6
Gogenstand: 2305 - GERADESITZVENTILE-GEHAUSE / GLOBE Modsll-Nr.: B105  Swckgewlch;
Subject: VALVE-BODY [N-50/40: Patlarnno.: Pleges woight: 12,50 kg
Warkstoft: Wirmebshandlung: - -
Material: 1.4308 Heal treatment : Abgeschreck! - 1080 G - 08 h, Wasser

Anfordarungen gomin! GX8CriNi18-10 gem.face. EN 10213, T.1,T.4/01,96: AD 2000-Ragelwark A4/09.01;
Roquirements acc. o : DGRLY7/23/EC (PED/97/23/EC); DIN 1680,T.2/05.85/T.10/01.91

Mechanische Eigenschaften [ Machanlcal properties

Priiftemperatur / Test tomperature: 20 °C
Pos. Stlick Schmelz-Nr, | Koda Nr. | Proba«Nr, Rp (N /mm ? Rm , A z% Kerhochlag / tmpact Hilrte
item Places Moltno, | Codeno, | Tosino, P e N fmm lo=5d 180V J; 20 'C Har:geu
6 15 32387 35 952 299 248 532 54,00 198,230,232 161-165

Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical analysis (%)

KodeNr. | o 8l Mn p 8 cr Mo v N cu Nb w
Code no,
a5 0,060 1,380 | 1,420 | 0,030 | 0,016 | 18,870 8,230 0,320

Bemerkung / Remarks

Sichl und Masskontrolie /Visual and dimengional Inspection: 0,B.Awithoul rermarks,
Gutaatyfe antspdrnts PIN 1RG0 Tail 10 - Oralitnetskinssa D (DIN 1640 T.2 « ES4, RV4), /Quality correspond quality grade D acc. to BIN 1890 T.10 (DIN 1680,

P.2.E84,RV4),
Beaslandigkelt gagen Interxristaling Korrosion/ Existing agains! intergranulat carrosion: EN 1SO 3651-2:A (T1) ! 0.8./without remarks.

Dis qostoltsn Anforderung sind eruelltTast rosulis acc, to the requiremants,

ZenHiziont gemaess Drueckgerats Richilinie 97.20/EG von TUV Svedddelschiand Bau und Betrieb GmbH ; Bennanle Stells - Req,Nr.0036 /Certifiad ace,
Prasaure equipment direclive S7/23/EC by TUV Sueddeutschland Bau und Betriah GmbH : nollled body -reg-No.0036,

Kennzelchnung ! Identification

LR1 Kode Nr. ! Coda no, Warkatatf / Material

Hernialiarzelohan:
Supplisr mark; CL

Authorized representative stempt

Dlases Zeugnls wurde maschinol! erstalit und gitt ohns Unterschifl Marija Gabor, univ.dipl.ing.met
This carlificale was Issued by DP-aquipment and is valld without signaturel Warksachversidndigs/Autharized represantaliva




. Bainey-ir. l
C R@N E N&G Cart.ro. -2/ Croning Livarna, d.0.0, Korodka cesta 14

Salia von
LEVARNA Page /] of §1-2390 Ravne na Korodkem * Skvenije
Tel :00388 2 870 6000 * Fax: 000386 2 B70 606(

) :
Abnahmepriifzeugnis / Inspection certificate !
EN 10204 - 3,1 B Nr, -
r./No.: 04 1324 Ravne, 11.10.2004
Basteller
Custamar: 1- FRIEDRICH KROMBACH GMBH&CO.KG
Bastali-Nr.: . .
orderna; 241271 Dot YOM 28.07.2004 o oo N a6
Gagenstand: 3011 -BUEGELAUFSATZ / GLOBE VALVE - BONNET Modali-Nr. B107  Stiekgowicht;
Subjact: DN-50 Pattern no.: Ploses walght: 2,90kg
Werkatoff; Wirmeabahandlung: “ .
b 1.4308 e .m‘monhne Abgeschrackt - 1080 C - 0,5 h, Wasser

Anforderungen gemén: GX5CrNi19-10 gem./acc. EN 10213, T.1,T.4/01.96; AD 2000-Regelwerk A4/09.01;
Roqulremants ace. to: DGRLO7/23/EG (PED/7/23/EC): DIN 1690,T.2/05.85/T.10/01.94

Mechanische Eigenschafton / Mechanical properties

Priiftemparatur / Test temperature: 20 °C
Pos, Sthck Schmelz-Nr. | Kode Nr, | Probe-Nr. Rp Nfmm ? Rm A% z% Kerbschlag f impact Hiirte
2 L3
Item Places Mettna. | Codano.{ Tastno, . i Nfmm® | LawEd SOV 20 tc Harggou
6 36 32338 41 903 287 223 494 54,00 228,236,237 181-1B65
Chemische Zusammensetzung (%} / Chemical analysis (%)
KadeNr. § ol Hn P § cr ™ v NI cu Kb W
Codo no,
41 0,050 | 1150 } 1,360 | 0,031 0,013 | 18,640 9,420 | 0,340
Bemerkung / Remarks

Sicht und Masskentrolie /Visuat and dimensions! inspsction: 0.8.Avilhout remarks,
Gutestufe enlspiicht: OIN 1690 Talt 10 - Qualitasisklasse D (DIN 1690 T.2 - ES4, Rv4), /Quality correspond quality grade D ace. to OIN 1690 7,10 (DIN 1680,
P.2-ES4,RV4),

Beastendigkelt gagen Interkristaline Korrostors Existing againsi intergranular eorrogion: EN IS0 3651-2:A (T1) | o.B.Avithout remarks,

Die gestelen Anforderung sind erfuslit/Test results ace. to the raquirements.

Zerfiliziert gemasse Druackgerate Richtinie 97/231€G von TUV Suedddetschland Bau und Betrieb GmbH ; Benhante Stetle - Reg.Nr.Q036 /Cerlifled acc.

Pressure equipment diractive 87/23/EC by TUV Sueddsutschland Bau und Betrieb GmbH | aolfed body -reg,Na.0036.

Kennzelchnung / Identification
Herstollarzalchon: Wearksachvarstangigastampal:
Supplier mark: CL Authorized tepreventsilvs stamp: LR1 Kode Nr. / Code nia, Warksioff / Malertal
Diases Zeugnis wurde maschinell erstellt und gilt ehna Unterschrittl Marlja Gabor, univ.dipl.ing.met
This certificate was issuad by DP-equipmant and s valid without signaturel Warksechverstindige/Authorized rapresentative
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EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH

DawinvDate: 23.02.04

Ml

180 900) Werkstofflieferant; .y
1 : M L=
Zenifizien ‘\.P.’}MQLTC.'.I_]_. Dru%cng’il?me- ; :""
nach: 1 AD2000 WO richinic . e
TRD 109 97723 EG__i

Abnahmeprifzeugnis nach

Fdelstanhl, Witten - Kreleld Guiblf, D-58449 Winien

Ugitech S.A,

Groupe Arcelor
Avenue Paul-Girod
FR-73403 Ugine Cedex

Warenemplinger,

Stappert Spezinl-Stahl Handel GmbH

Im Osticld 11
DE-58219 Schwene

STAEBE AUS NICHTROSTENDEM STANL

UGINE 552C. REMANIT 4341

GEWALZT, ABGESCHRECKT, GESCHAELT
SPEZIFINATION 128/1, 128/5X, EN 10088-3,

DIN EN 10272, AD 2000 W2

STAINLESS STEEL BARS
UGINE 55ZC, REMANIT 4541
HOT ROLLED, QUENCHED, PEELED

SPECIFICATION 128/1, 128/5X, N 10088-2,

DIN EN 10272, AD 2000 W2

RARRES £N ACIER INOXYDABLE
UGINE 557.C, REMANIT 454]
LAMINE, HYPERTREMPE, ECROUTE

SPECIFICATION 128/1, 128/5X, EN 10088-3,

TR AT 104599 A TN AGON 1Y
Db e VIR AL DOV TS

Licferrustand/ Condition as suppticd/ Ennt de livraison: 1920 DEG
LOESUNGSG

A

Inspection Certificate aee.to/Certificat de réception selon

Zeugnis-Nv./Certificate No,/No.de Cerlificat

Baolog-Nr,

C@dfno,, \2 ]
SEie 1l
Pao A o2 {

AuvestiuBd

D-38452 Wit ¢n

Telefan: (§234322.0
Telefux: (02)02)29-410 (0
Postanschrifi: D S8449 Wit en

Seite/Page; ) 13

DIN EN 10204 3.113

719979/625230/bit

Herstellerzeichen/ Supplicr's Mark /Morque d"usine

S

Prdfstemped/ Inspector's stamp/ Poincon de Uexpen

G

(@)

=~ ]

{

thre AuftrNr, vom
Your onlce No, date /No.de voire commande du

81421 320935 V.40506 /1 12.11.03

Unsere AultreNr,
Qur nrder No, /No.de notre Commande

20007571
Unsere Abteilungs Our depariment/ Notre dépaniement
VBR4

Unsere Materinl-Nr.
Out material No,/No.de notre enetériel

2180817
Telefon!Telephone/ Téléphons
023021294990

Produkt/Product’ Produit

Fertigungsauftr.-Nr./ Production lot-No./ Lot de fabrication No,
LiclerseheisnsNr.! Delivery nole/No., de tavis de Hvraison
Schmelzen-Ne./Hea No./No.de coulée

Stitckeahl/ Picce No,/Nombre des pigees

Gewicht/ Weigli/ Masse

Zeichnungs-Nr./ Drawing No./No.du dessin

Format/ Shape/Profil
Durchim/Rrelie/Diameter/width/Diamétre/largeur

Dicke! Thickaess/ Epaisseur

Linee/ Lennth/Loneucur

MMATERIAL WURDE NICHT GESCHWEISST

193921
144548802
1483240
€3
$2N50{%g]

seund / cound / rond
¢+ 145.000{mm] *+0,630/-0,000{nmm]

+5000 - 6000 mm])

REE F SOLUTION ANNEALED AND QUENCHED, 1050 GRAD C
EGLUEHT UND ABGESCHRECKT, NO WELDING HAS BEEN PERFORMED,

Die Prﬁﬁ:r%ebnissc 7 Threr Licferung finden Sie suf der Riickseile bzw, den niichsten Seiten
your delivery sec overleal, / Vouz lrouverez ks resullats d 'essais de vatre liviaison oux pages suivarics.

As for tosl resulis o

EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH

Abnshmetechnik /inspection depertment/ Déparement de Réceplion

A

\Km’xsg"""
erWerkssachverstiindige
Works® inspeclar/L' Agent Réceprionnaire de Pusine

S

£y



B T8 1349 : 1%
Ow EM RO 1831 1 2500

R

Aucsiralle d

058452 Witen

A Telefan: (02302)29-0

fy _ vl P TClc}faX:(g?JUZ)ZQ-WDO
= ostanschrift: -58449 Wilen
EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH
O umfDate 23.02, i
1 u‘Date s 23.02,04 Seite/Pagri2/)
ZeognissNr, Unsere Aufte,-Nr, ' Thre AeftrNr, vom . Ferti -N
l‘uiﬁc_ufc [*l_(l./No..dc Certilicat !_Qur_gr‘gk“r‘?“lo./No.Qc.qmrc Commande | Your order No. date /Na.de volre commande du { Production |o|—ﬁ:.n/gl:gl“dncr'fab:i‘calion Na,
F99T9I625230 | ) HIVZ1 320935 V. 30506 s §
- - ]
Schmelzen-Nr., ’ . Ersehmeleungsart ! Sekundirmetallurgie f
_ Heat QELI‘NU.(!Q (':t'm.)g;m I N'A‘S.tgc[makmgpmccssll‘rocé([éd'élabom!ion i Scvondary metablurgy / Meiallrgie secondaice ]
: | onun a gt e SO
L 483240 P £ : VOD ¥
Chamische Zusammensetzung/ Chemical Composition/ Composition ¢himique
c [ B 3 [ Yo Mo Poa b o e e e T L
T T SR PO NN S O A,.-_<:...<|._:.;__.|._::_‘.k._:___:m" ISR
I/ Acal/Aciuel  + 0048 | 044 1 165 1 0028 1 0020 | 1709 | 033 | 986 | 028 | oos | 005 | 0095 | om7 [ (%)
PN e 1 | i i ] 7
It/ Actual/Aewel ;00097 | 005 | <0005} ' 1 ! i 1 ' ! T (%)
LD te/ Hardness/ Dureté
Lictrzustand! Condition as supplicd/Etat de livmison
) B ___ Proben-Nr./Speci 0./No.d"¢prouveile 5921
Ist/ Acmal! Actuel 146 {HB)

Zuyversuch/ Tensile test/ Essai de traction
LLief sraustand/ Candilion os supplicd/Et) de livraison

Frobenabm, / Specimen dimension

imension d'_ép-rpiwcnc ! Prahenrlehtung/Specimen disection/ Sens de Préfévement | Priiflemp,/ Test temporature/ Température o' cssai

Zugpeobe: 10 mm «d i Hings{longiiudinal/longueur i 23(°C)
l’roben-Nr.‘/Spcc.i‘mcnﬁo.lqud'cgm\lvc‘l’lg. o !_ I‘lp.n.l[.\ﬂ[‘n (N/mm") ‘_ N Rpt.e(MPa (N/mm")] ' R [MPa (N/mm)] ; A5[%) | Z[%]
T TR T T T e T e T s [ ea
A 79922 . 230 . 269 563 1857 72

Sisklugbiegeversueh/ fmpact test/ Essai de résilience
Licl rzusrand f Condition as supplied/Etat de livrnison

Frobeaform/Typc of specimen/ Type d'éprouvetic « Prohen richlur}g)Spccimcn direclion/Sens de Préfevement i Prifiemp. f Tesl femperature/ Tempérotuie d'cssai

. [CHARPY V] lsings/ longiwdinal/ longueur : 23(°C}

T frohen-Nr./ Specimen-No./ No.d eprouvelie ' 1. 9ril.f Spee./Eprouvane ' 2. Pril./Spee./Eprouvelie | 3. Prfl/Spee. / Eprouvette ;
ey T L T T T o !

79922 i 2021 ‘ 2000 ! 21010 T

ut srhristalline Korrosion/ Intergranular corrosion/ Cartosion intercristalling
1 HAESS ASTM A 262 PRACTICE E. DIN 50914 7 ACC. TO ASTM A 262 PRACTICEE, DIN 50914/ SELON ASTM A 262 PRACTICE E, DIN 50914

LS Privfung/ Uhmsonic testing/ Contrdie par ullrasons

Dic Lizlerung wawde US-geprift nach/Delivery US-<checked sce.tn/Livraisun contrdld par ulirasons selon: DIN EN 10308 Typ 1a Tab.3 K13

0 ¢ LicTerung wuede nuf identitdt gepriift (Speetro,) /1dentity has been cheeked (Spectro.) /1dentification (Speciro.) 3 &g effectue

1163 ontrotle wurde durchgefiihn./ Testing for surface cracks has been performed./ Conirdle de fissures 3 Ta surface a €18 effeciué,

e Licferung wurde besichligt und nuf Mall kontroliiert/ Visial inspection and contral of dimensicnal sceuracy have been performed/
Cuasrdle visucl ef inspeetion dimensionnclic ont 16 eflectud

1ras Qualitactsmanagement-Sysiem warde durch RWTUEV, Prbfbericht Ni. 20 49 37 75
ern3ss der Richtlinic 972 VEG (Druckgentierichtiinic) dberprift,

§camit wird beseheinigt, dass dic Licfcrung in Werkstoff, Abmessuny und

| et s austand dem Geltungsbercich der Zulnssung entspricht.

I i hereby centificd that the quality management system has been reviewed by
{13 1wtuzv , test report no. 20 40 37 75 aecording 10 the regulition 47/23/RC

* gui Ielings for pressure instruments), 11 is cenified, that the delivery .

e analies with ths scope of sdmissicn as fas as malctial, size and as-supplicd

s mfifon is eoncerned,

Ly systine d'assurmnee do qualité est verifié par lo sacidie "RWTUEV"
(Fappart Ne. 20 40 37 78) sclon recommandation 97/23¢EG tDircative pour
sy apareils sciunis a Pression),

a2 winiiemion confirme, que Ja hivraison caresplond au domaine d'emploi
/g thiacnt concernant 1e maiéricl, los dimensions el I &ar de livraison.

£.1 Sisicma de Calidad fue examinaco por ol RWTUEY - centificado de camprobacion



Balag-Nr. o)
Cert-no. N

Saile .2 Yo S
PHQB \Z of\:’-
aa
T, '
Auestral; 4
CERT [.58452 \~\'il.4'n
nwugé?ﬂiﬁ’gw A Telefon: (02302290

Tolefax: (02302)24-40 (0

EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH =~ e bstsitie

DarumvDale; 23,02,04 Seile/Page: 373

Zeugnis-Nr. . ; Unsere Aufte-Nr, . thre Aufty-Nr. vom H Fertigungsauftr.-Nr, |
Certificate No. ¢No.de Cenifical | Our order No./No.de notre Commande @ Your arder No, date {No.de vorre commande du ; Production lot-Na./ Lot de fabrieation Nc
L LT 1 R R Pite b Py S v e S o uouevding LT T TR SR e e
719879/625230/bit : 200075/ 1 : 8lv21 320035 V.40506 ' 93921
no. 2440 37 73 - er: conlonmidad con la dircctiva 972386 | para equipos do
presion ),

Con la presente certificamos que s entrega respecto a Salidad, dimengido y
estado de suministro corcesponde al compe de nplicocian de la admisidn,

Erliuterung/ Explanalions/ Explications
a b rsehmelzungsari! Sieclmaking process/Pracddé d'élaboration:
E =Elckirostahl 7 Eleetmie-nre-fumaes steel / Acier électrique
aSekundiirmetatlurgie/ Sccondary metallurgy /Metallurgic secondaire:
VOD =Vakuum-Saversinfl-Entkohlungs-VYerfihren / Vacuum-Qxygen-Decarburization / Vacuum-Oxygéne-Décarburation

Gs wird bestitit, dad dic Licferung geprdfl wurdeund den Veseinbarungen boi der Bestellungsannahme enspricht.
We hereby cerify thai the material described above hasbecn tesicd and complics with the ferms of the order.
Nous centifions que la livraison 61¢ vérifiée et esiconforme aux stipulations de I'acecplion de la commande,



Bslsg-Nr. T
. Cerl.-no, {{’
" DMV STAINLESS ltalia s.r.{ Solla g voio
T Via PIo, 30 24062 Costa Valpino (BG) - e
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INSPECTION CERTIFICATE !

CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 1/3
ABNARMEPROFZEUGNIS

3.1.B - EN 10204 :1992+A1:1997 ;

STAINLESS

Purchasar / Clisnt / Besteller THYSSEN MANNESMANN HANDEL GmbH .
Address / Adresse /Adresse HOHERWEG 271A DUSSELDORF .
Customers Order ! N° de commande client / Kundenbestellung 279/45745028 date 11/12/2002 .

DMV Ref. Order ! Itemn N comm DMV/Poste ! Auftragsnummer 0000A15550/0060008 .

Part number /! Part number / Tellenummer 40008163 ,

Produet / Type de produit / Erzeugnls

beamless Stalniess Steel Cold Finished Tubes Solution Annealad Free From Scale  Plain Ends Square Cut Deburre:
Tubes Acler inox Sans Soudure Finis & Frofd Hypertirempés Sans oxydation Coupés d'equerre, lisses, 8bavuiré
Kaltgefertigte, nahtiose Edelstahlrohre Lasungsgegiuht  Entzundert Enden, glatt, abgeschnitten

specification / Spécifications / Liefervarschriften
ASTM A 31201 ASME SA-312 ED. 2001 ADD. 2002 AD 2000 W2:2000, KEINE EINB. NF A 49117 09.85 DIN 17456 PK2
07.85

Grade / Nuances / Stahlsorten

TP329 TP3A21H 14541 Z 68 CNT 48410

Tolerances ! Tolerances ! Toleranzen

EN ISO 1127-5: 1996 D3/T3 - ASTM A 312-01 - ASTM A 983-01

Marking / Marquage | Kennzeichnung

{LOGO_DMV) ASTM/ASME A/SA 312 -117-1,4541 Z6CNT1810 TPI21/TP321H HE2 SEAMLESS HEAT {HEAT} 42,4x 2,6
- TUV DMV-{ IF DMV/NDT BUNDLE {BUNDLE} NR {TUBE N°}

Heaat No Welght Total length oD W. Th, Length
ICoulée/Schmelze  N°/Nr. Masse/Gewicht Long. lot./Glg. DE/AD EpJWD LongueuriLinge
1444800 45 722,00 Kg 286,00 m 4240 mm 2,60 mm 6000/7000 mm
Tot. 45 722,00 Kg 286,00 m '

Heat / Coulés | Schmelze 444600
Malting Process | Elaboration / Erschmelzunasart Electrle ! Efectrigue / Elektrostahl + AODNOD

Chemical anallsys / Caraclénistiques chimiques / Chemische Zusammensetzung (%)

‘ c Si__Mn___ P s Cr Cu NI B Tl
| Min 0.040 17.000 9.000 0.252
Max 0.080 10000 200 0.040 0.0300 19.000 1000 12000 0.0015 0.600
_Heat 0,063 03400  1.65 0.028 00040 17440 0.200 10.120 0.0015 _ 0.400

Mechanlcal and Metallurgical Properties
Caractéristiques Mécaniques et Mélaliurgiques / Mechanische und metallurgische Kennwerte

Tonslla test/ Traction / 2ugversuch (at 20 °C)

Direct. Y.S.02% Y.8.1,0% uTs. Ei5d EI50 mm
Rp02% Rp10% Rm
LongfTrans MPa MPa MPa % %
Min 200.00 235.00 500.00 45,00 35.00
| Max 730.00
No 129789 L 228.30 257.30 558.01 60.33 56.00

HARDNESS TEST Dureté Hérteprifung
Nof N*INI. 129788/412/3/4/5 Requlired! Imposition/Erfordetlich HRB max 90,00 Result/ Resultat /Ergebnis 72,00/73,00

FLARING TEST ! Evasement / Aufweitprobe
\Required / Imposition | Erforderlich NF A 49-856 Result/ Resultat / Erqebnis OK/ Bon / 0B
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CERTIFICAT DE RECEPTION Page/page/Seite 3/3
ABNAHMEPROFZEUGNIS
3.4.B - EN 10204 :1992+A1:1897

Materie! conforme & la norme AD 2000 W 10: 2000 et TRD100+TRB100

Material entspricht AD 2000 W 10: 2000 und TRD100+TRB100

issued according to TUV-BAYERN, January 1875,

Emis suivant TUV BAYERN , Janvier 1975

Ausgestellt Im Einvernehmen mit dem TUV Bayern, Januar 1975

No countersignature from authority control as per TUV-Bayern letter DTD 3/18/1977

Pas de contresignature par f'sutorite selon leftre du TUV-Bayemn du 18/mars/1977)

Auf eine Gegenzelchnung durch die zustandige Technische Uberwachnungs Organisation kann aufgrund des Schrelbens
?des TOV Bayern vom 18 Marz 1977 verzichtet werden

Date / date / date 27-Feb-2003
Mill Inspector / Contrdle Qualité | Der Werkssachverstandige F. ANNIBALI

Confirmation wlith reference (o Pressure Equipment Dlreciive 87/Z3/EC:

The works operstes b quality management system that has undergone a spacific assesament for matorials for presaure agulpment and 18
cortified by a competent body (TUV-CERT.No: T0/2002/MUC)

Confirmation concemant la Oirective Equipements sous Pression §7/23EC:

L'using appiique un sysiéme de managament de ta qualitd qui a fait fobjel d'une dvaluation spdcifique pour los matdrigux pour dquipements sous
prasslon ot qui 6st cartifié par un organisme compdlent (TUV-CERT.No: 70/2002MUC)

Bestatigung In Bezug auf Druckgartiterichlinie 87/24EG:

Das Werk wendat eln Qualitalsmanagementsystem an, das in Bozug auf Werkstoffe fOr Druckgartite einer gpezifischan Bowertung unterzogen wurde
und von elnar zustindigen Stelle (TUV-ZERT. Nr. 70/2002/MUC) zertifiziert isl.

‘This cerlificale is 1ssued by a compulerized Le cartificat est redigé par un gystema Diesos Zeugnis Ist durch ein automatisches

system and |s valid without signature, In casa the  d'ordinateur et i est vatable sans signature, Au System erstellt und ohne Unlarschrift glitg. Im

owner of the original certificate would release a cas oU Ie possasseur de l‘original dallvrera une Falle, dass der Eiganidmer des

copy of It, he must altest Its conformity 1o the cople, (| devro aflestar la confarmild en son nom,  Originalzeugnlsses eine Kopla erstallen lasst,

original one, taking upon himseif the responsibility  en s'endossant touta Ia rasponsabilité paur das muss or die Ubarelnstimmung mit dem Original

for any antawful or nat allowed use. Any alterallon  ysages illiclies ou Interdils, Towe alteration ou bestiigan und dbemimmt solbst dle

and/or falsification will be subject to the law contrefaction seront susceplibles d'entralner des  Verantworlung fOr Jede nicht sraubte und filopala
poursvlites lagales, Varwendung. Jeda Verinderung und/oder

Falschung wird gerichtlich vorfolgt warden,

Ao,
AATVREAL

DMV STAINLESS ltalia s.r.i. 1ISO 9001 - IGQ N° .9408
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3.1.B - EN 10204 :1992+A1:1997

RING EXPANDING TEST / Evasement sur l'anneau | Ringaufdornversuch T

Required / Imposition / Erforderlich DIN 50 137 Result / Resuitat / Ergebnis OK / Bon / OB
FLATTENING TEST / Aplatissemen! [ Faltversuch

Required [ Imposition ! Erforderiich ASTM A 988 Result / Resultal / Ergebnis OK/ Bon / OB
CORROSION TEST/ Corrosion / Korrosionstest

Required !/ Imposition / Erforderlich ASTM A 262 PRE Result / Resullat / Ergebnis OK / Bon 1 OB
CORROSICN TEST / Corrosion [ Korrosionstest

Reaulred / imposition ! Erforderlich EN 180 3651-2 A PR part 2 mat. A Result / Restuitat | Ergehnis OK [ Bon 1 OR

MICROGRAPHIC EXAMINATION / Micrographie | Micrographisches Zeugnis

No 129789 Grain size required max 7, result 8. According to ASTM E 112
N° 129789 Grossaur du graln demande max, 7, oblenu 6. Enacc. ala ASTME 112
Nr. 128789 Korngrosse max. 7, ergebnis 6. Gem. nach ASTME 112

Other tests and declarations / Autres essals el Déclarations / Sonstige Prafungen und Bestatigungen

No weld repalr
Aucune réparation par soudtre
Keine Reparaturschwelssung

Heat treatment 1100°C

Traitement thermique 1100°C

Warmebehandiung 1100°C

Holding time 2 min/mm followed by rapld cooling

Temps de maintien 2 min/mm suivi par refroidissement rapide

Haltazeit 2 min/mm mit schneller AbkGhlung

PMI examination OK
Controle PMI Bon
\erweachsahmasnriung o8
Visual and dimenslonal examinatfon OK
Examen visuel et dimensionel 8on
Besichtigung und Masskontrolie 0B
Eddy current testing SEP 1925 OK
Controle courants de Foucault SEP 925 Bon
Wirbelstromprifung SEP 1928 OB
Materia! in accordance with NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22) OK
Produit conforme & NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22) Bon
Material entspricht den NACE Vaorgaben NACE MR 01.75 2000 (HRC<=22) 08
Ultrasonic testing on the 10% of the tubes SEP 1915 0K
Controle US 10% des tubss SEP 1918 Bon
Ultraschalipriifung an 10% der Rohre SEP 191§ oB

Tubes are free from mercury contamination

Pas de contamination par le mercure ou l'un de ses composanis

Rohre sind frel von Quecksilberverunreinigungen

We certify that the delivered products comply with the request of the order l
Nous attsstons que la fourniture est conforme aux stipufations de la commande

Wir bestatigen, dass die gelieferten Produkle den Anforderungen des Auftrages entsprechen. ‘
Material In accordance with AD 2000 W 10: 2000 and TRD100+TRB100



