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Druhévslévérna Blansko, a.s.
Ceska republika
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OSVEDCENI O JAKOSTI

A KOMPLETNOSTI

CERTIFICATE ABOUT QUALITY AND COMPLETNESS

BESCHEINIGUNG UBER DIE QUALITAT UND KOMPLETTHEIT

Eintrittgehause 214820404 04-00989
Nézev vyrobku — Product Model & - Pattern No. Zakézka & - Job No,
Benennung des Erzeugnisses Modell Nr. Auftrag Nr.
3 - 1 , GGG 40 2005

Pofadové ¢.-Serial No, MnoZstvi Materal - Material Rok vyroby
laufende Nr. Quantity Werkstoff Production year
Stiickzahl ‘ Erzeugungsjahr

COTRING

--------------

Zakaznik - Customer - Auftraggeber

Potvrzujeme, %e uvedené vyrobky jsou vyrobeny v souhlase s poZadavky, uvedenymi
v Kupni smlouvé &: ze dne:

We declare that the stated Products has been made according to requirements given
in Contract No.: from:

Wir bestatigen, das die angegebenen Erzeugnisse Erfordernissen angefiihrten
im Auftrag Nr.: 723748, pos. 00010 vom:

Dopliiuifci idaje - Remarks - Erganzungsangaben:

- Werkstoffpriifung Nr.: 0-70964

Druhd slévédrna Blansko, a.s.
L4zné Bélohrad, T.G. Masaryka 286
ICO: 25379868 g
provoz Blansko
Gelthornova 18, Blansko

Ing. Jaroslav %&éek

4 8 9 9 O &:‘:;% Vedoucf TK a Yaborafori
f)"’MlJ ‘:ﬁ f Chief Inspector
. Leiter de trolle

Blansko, 5.1.2005
Datum - Date-Datum
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Materiadlova zkouska - &is.
Material tes"tmg = No. 0-70964 {;
Druh slévérna Blansko, 8. Werkstoffpriifung - Nr. >
Odpovidé — Corresponds — entspricht: CSN EN 10 204 3.1B 3.1c [
COTRING . 04-00989
Z4&kaznlk - Customer — Auftraggeber Zakazka &. - Job No. — Auftrag Nr.
Eintrittgehause 723748, pos. 00010
Néazev vyrobku - Product - Benennung des Erzeugnisses Objednavka & - Order No. ~ Bestell Nr.
GGG 40 3
Material - Material - Werkstoff Pofadové 6. - Serial No. - laufende Nr.
1 214820404
MnoZstvi - Quantity — Stlickzahl Model &. - Pattern No. — Modell Nr.
Tavba &, - HeatNo. - Chemické slozeni - Chemical composition — chemische Zusammensetzung
Schmelze Nr. :
C% Mn% Si% P% S% Cr% Ni% Cu% V% Mo% | Mg%
Min
Max.
214079 376 | 027 | 2,90 | 0,02 | 0,000 | 007 | 0,04 | 0,24 0,052
Tavba &. Mechanické hodnoty - Mechanical values - mechanische Werte
Vzorek ~
Specimen-| eat No.
pecimen Schmelze
Probestab] ™ Pofadové | ey kluzu- |Pevnost-{Taznost- outka 12 hvb
s 'Ci N Yeild point-| Tensile |Elonga -|{ Kontrakce- ous,}:a razem v ony p u-impact test- Tvrdost-
| efna g r?l. Streck- |strenght-| tion- | Contraction- Schlagversuch in der Blegung Hardness-
auiencenr. grenze |FestigkeitjDehnung| Kontraktion Hrte
KCU KCV KV
Re/Rpoz | Rm A z Jlem? | Jem? | Y o | HBW
Mpa Mpa % %
Min 250 400 15 150
Max. 200
214079 3
069 340 474 | 21,5
=
Vyhovujici - Acceptable - entsprechend X Vyhowujici - Acceptable - entsprechend 1 ‘Ej
Nevyhovuijicl — Unaccept. — nicht entsprech. Nevyhovujici — U .= Ni t &
Vi ] p Dr%hé slevlé?na Blansko, 2., vyl jici naccept. — nicht entsprechend [] S
Dodavatel - Supplier - Ligferant ~-4zné Belopgad, T 993632’ yka 286 S
l w o ol - — &
Jaroslav Koréak o{f lansko ® Piejimatel - Inspector Abnehmer g
Datum-Date-Datum: 10.12.2004 8ilhotnova 18, Blansko -
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Druh4 slévarna Blansko, a.s. =
~ Ceska republika >
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OSVEDCENT O JAKOSTI
CERTIFICATE ABOUT QUALITY AND COMPLETNESS
BESCHEINIGUNG UBER DIE QUALITAT UND KOMPLETTHEIT
Eintfittgehause 214820405 04-00989 “
Nézev vyrobku ~ Product Model & - Pattern No. Zakézka & - Job No.
Benennung des Erzeugnisses Modell Nr. Auftrag Nr.
3 1 GGG 40 2005
Poradové &.-Serial No. MnoZstvi Materal - Material Rok vyroby
laufende Nr. Quantity Werkstoff Production year
Stiickzahl Erzeugungsjahr
COTRING
ZAkaznfk - Customer - Auftraggeber
Potvrzujeme, Ze uvedené vyrobky jsou vyrobeny v souhlase s poZadavky, uvedenymi
v Kupni smlouvé &.: ze dne:
We declare that the stated Products has been made according to requirements given
in Contract No.: from:
Wir bestatigen, das die angegebenen Erzeugnisse Erfordernissen angefiihrten
im Auftrag Nr.: 723748, pos. 00020 vom:
Dopliiujicf idaje - Remarks - Erganzungsangaben:
- Werkstoffpriifung Nr.: 0-70965
Druhd siévarna Blansko, a.s.
Lézng Bélohrad, T.G. Masaryka 286
IC0: 25379968 ®
provoz Blansko
Gellhornova 18, Blansko
Ing. J aroslaﬁirﬁéek x
ke
......................... 5
Vedouci TK ja 1aboratoif Ig
q 8 9 9 1 Chief Iisplector -
Blansk 5.1.2005 " Leiter o 4rolle Z
ansko, .1. a0 4 =
Datum - Date-Datum / 70y (Fassd; 6
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, I E l Materialova zkouska - &is.
Material tes:ung - No.\ 0-70965 ;
j Druhé slévérna Blansko, as. WerkStOﬁp rUfung - Nr. H
4
Odpovida — Corresponds — entspricht: CSN EN 10 204 31B Y 3.1¢c [
COTRING 04-00989
Zé&kaznlk - Customer — Auftraggeber Zakazka §. - Job No. — Auftrag Nr.
Eintrittgehause 723748, pos. 00020
Nazev vyrobku - Product - Benennung des Erzeugnisses Objednavka &. - Order No. — Bestell Nr,
GGG 40 3
Material - Material - Werkstoff Pofadové &. - Serial No. - laufende Nr.
1 214820405
MnoZstvi - Quantity — Stiickzahl Model &. - Pattern No. — Modell Nr.
Tavba & - Heat No, - Chemické sloZeni - Chemical composition — chemische Zusammensetzung
Schmelze Nr.
C% Mn% Si% P% S% Cr% Ni% Cu% V% Mo% | Mg%
Min
Max,
214079 3,76 | 027 | 2,90 | 0,02 | 0,009 | 0,07 | 0,04 | 024 0,052
Tavba &, Mechanické hodnoty - Mechanical values - mechanische Werte
Vzorek - H :
A eat No.
Specimen- ¢ o melze .
Probestab Nr. Por adeVé Mez kluzu- | Pevnost-|TaZnost- Ska r4
S 'ci N Yeild point-| Tensile |Elonga-| Kontrakce- Zkouslr:‘ar zem v ohybu-Impact test- Tvrdost-
| efna 4 ﬁ' Streck- |strenght-| tion- | Contraction- Schiagversuch in der Biegung Hardness-
aufendenr. grenze |FestigkeitiDehnung| Kontraktion Harte
KCU KCV KV
Re/Rpo2 | Rm A z Jiem? | Jiem? J b HBW
Mpa Mpa % %
Min| 250 400 15 150
Max| 200
214079 3
069 340 474 | 21,5
;
i
)
s
Vyhovujici - Acceptable - entsprechend X Vyhovuijici - Acceptable - entsprechend O s
Nevyhovujicf — Unaccept. — nicht epfsprech, ev;r—%a Biansko, a.dVevyhovujicl — Unaccept. — nicht entsprechend t f;
Dodavatel - Supplier - Lieferant ;
Jaroslav Kor¢ak 5
' ki o
Datum-Date-Datum: 10.12.2004 lthornova 18, Blansko -




